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1. Základné údaje o organizácii  
  
 
1.1. Kontaktné údaje  
  
Názov: Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV  
Riaditeľ: Ing. Martin Nosko, PhD.  
Zástupca riaditeľa: Ing. Mária Lazarová  
Vedecký tajomník: Ing. Ján Košút, CSc.  
Predseda vedeckej rady: Ing. Juraj Lapin, DrSc.  
Člen Snemu SAV: Ing. Karol Iždinský, CSc.  
Adresa: Dúbravská cesta 9/6319, 845 13  Bratislava  
  
http://www.umms.sav.sk  
  
Tel.: 02/ 3240 1003  
E-mail:  ummssekr@savba.sk  
  
Názvy a adresy organizačných zložiek a detašovaných pracovísk:  
 
Organizačné zložky: nie sú  
 
Detašované pracoviská:  
 

• INOVAL - Inova čné centrum SAV pre technológie spracovania hliníka a 
výrobkov z neho  
Priemyselná 525, Ladomerská Vieska, 965 01 Žiar nad Hronom 

• Výskumno-vývojové centrum na overovanie progresívnych metód NDT a 
monitoringu kovových materiálov na predikciu životnosti  
Sibírska 1, 917 01 Trnava 

• Výskumné centrum ALLEGRO   
Zavarská 11, 917 01 Trnava  
 

Vedúci organizačných zložiek a detašovaných pracovísk:  
 
Organizačné zložky: nie sú  
 
Detašované pracoviská:  
 

• INOVAL - Inova čné centrum SAV pre technológie spracovania hliníka a 
výrobkov z neho  
Ing. František Simančík, PhD. 

• Výskumno-vývojové centrum na overovanie progresívnych metód NDT a 
monitoringu kovových materiálov na predikciu životnosti  
Ing. Juraj Lapin, DrSc. 

• Výskumné centrum ALLEGRO   
Ing. Juraj Lapin, DrSc.  
 

Členovia Snemu SAV za organizačné zložky:  
 nie sú  
 
Typ organizácie: Príspevková od roku 1993  
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1.2. Údaje o zamestnancoch  
 
Tabuľka 1a Počet a štruktúra zamestnancov 

 Štruktúra zamestnancov  K  
K  

K  
do 35  
rokov F P T O 

M  Ž M  Ž 

 Celkový počet zamestnancov 74 47 27 7 3 71 58.73 40.75 8.8 

 Vedeckí pracovníci 35 27 8 2 1 32 28.21 28.21 0 

 Odborní pracovníci VŠ  
 (výskumní a vývojoví zamestnanci1) 13 11 2 5 2 13 7.04 7.04 2.8 

 Odborní pracovníci VŠ  
 (ostatní zamestnanci2) 5 0 5 0 0 5 4.9 0 0 

 Odborní pracovníci ÚS 14 6 8 0 0 14 12.91 4.5 5 

 Ostatní pracovníci 7 3 4 0 0 7 5.67 1 1 
1 odmeňovaní podľa 553/2003 Z.z., príloha č. 5  
2 odmeňovaní podľa 553/2003 Z.z., príloha č. 3 a č. 4  
  
K – kmeňový stav zamestnancov v pracovnom pomere k 31.12.2020 (uvádzať zamestnancov v pracovnom pomere, vrátane 
riadnej materskej dovolenky, zamestnancov pôsobiacich v zahraničí, v štátnych funkciách, členov Predsedníctva SAV, 
zamestnancov pôsobiacich v zastupiteľských zboroch) 
F – fyzický stav zamestnancov k 31.12.2020 (bez riadnej materskej dovolenky, zamestnancov pôsobiacich v zahraničí v 
štátnych funkciách, členov Predsedníctva SAV, zamestnancov pôsobiacich v zastupiteľských zboroch) 
P – celoročný priemerný prepočítaný počet zamestnancov 
T – celoročný priemerný prepočítaný počet riešiteľov projektov 
O – celoročný priemerný prepočítaný počet obslužného personálu podieľajúceho sa na riešení projektov (technikov, 
laborantov, projektových manažérov a pod.) mimo zamestnancov v administratíve, správe a údržbe budov, upratovačiek, 
vodičov a pod. 
M, Ž – muži, ženy 
 
Tabuľka 1b Štruktúra vedeckých pracovníkov (kmeňový stav k 31.12.2020) 

 Rodová 
skladba  

 Pracovníci s hodnosťou   Vedeckí pracovníci v stupňoch 

  DrSc.  CSc./PhD.  prof.   doc.   I.   II.a.   II.b.  

 Muži  1 26 0 2 1 14 12 

 Ženy  0 9 0 0 0 3 5 

  
Tabuľka 1c Štruktúra pracovníkov podľa veku a rodu, ktorí sú riešiteľmi projektov 

 Veková 
štruktúra 

(roky)  
 < 31   31-35   36-40   41-45   46-50   51-55   56-60   61-65   > 65  

 A B A B A B A B A B A B A B A B A B 

 Muži  4 1.5 6 3.6 7 6.1 6 4.7 3 3.0 3 3.0 7 6.2 4 4.0 2 2.0 

 Ženy  1 0.2 2 1.2 2 1.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 3.0 1 1.0 0 0.0 
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A - Prepočet bez zohľadnenia úväzkov zamestnancov  
B - Prepočet so zohľadnením úväzkov zamestnancov  
  
Tabuľka 1d Priemerný vek zamestnancov organizácie k 31.12.2020 

  Kmeňoví zamestnanci   Vedeckí pracovníci   Riešitelia projektov  

 Muži  47.3 46.8 46.2 

 Ženy  47.0 41.5 44.7 

 Spolu  47.1 45.6 45.9 

  
  
 
1.3. Iné dôležité informácie k základným údajom o organizácii a zmeny za posledné obdobie (v 
zameraní, v organizačnej štruktúre a pod.) 
 
Ústav má nového riaditeľa; predseda SAV do funkcie riaditeľa ústavu vymenoval Ing. Martina 
Noska, PhD. s účinnosťou od 1. 12. 2020 do 30. 11. 2024. 
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2. Vedecká činnosť  
 
2.1. Domáce projekty  
  
Tabuľka 2a Domáce projekty riešené v roku 2020 

ŠTRUKTÚRA PROJEKTOV  

Počet Čerpané financie (€) 

A B 

A B 

Zo zdrojov 
SAV 

Z iných zdrojov 
Zo 

zdrojov 
SAV 

Z iných 
zdrojov 

Spolu 
Pre  

organi- 
záciu 

Spolu 
Pre  

organi- 
záciu 

 1. Projekty VEGA 8 1 80049 80049 - - - - 

 2. Projekty APVV 5 4 - - 317369 210261 - 54604 

 3. Projekty OP ŠF 0 4 - - - - - 175138 

 4. Projekty SASPRO 0 0 - - - - - - 

 5. Iné projekty (FM EHP, ŠPVV,  
 Vedecko-technické projekty, ESF,  
 na objednávku rezortov a pod.) 

4 0 - - 154091 154091 - - 

A - organizácia je nositeľom projektu 
B - organizácia sa zmluvne podieľa na riešení projektu 
  
Tabuľka 2b Domáce projekty podané v roku 2020 
Štruktúra projektov  Miesto podania Organizácia je 

nositeľom 
projektu  

Organizácia sa 
zmluvne podieľa 
na riešení 
projektu  

1. Účasť na nových výzvach APVV 
r. 2020 

- 4 2 

2. Projekty výziev OP ŠF 
podané r. 2020 

Bratislava     
Regióny     

  
 



 
Správa o činnosti organizácie SAV 

 

5

2.2. Medzinárodné projekty  
 
2.2.1. Medzinárodné projekty riešené v roku 2020  
 
Tabuľka 2c Medzinárodné projekty riešené v roku 2020 

ŠTRUKTÚRA PROJEKTOV  

Počet Čerpané financie (€) 

A B 

A B 

Zo zdrojov 
SAV 

Z iných zdrojov 
Zo 

zdrojov 
SAV 

Z iných 
zdrojov 

Spolu 
Pre  

organi- 
záciu 

Spolu 
Pre  

organi- 
záciu 

 1. Projekty 7. RP EÚ a  
 Horizont 2020 0 0 - - - - - - 

 2. Projekty ERA.NET, ESA, JRP 
0 0 - - - - - - 

 3. Projekty COST 
0 4 - - - - 12900 - 

 4. Projekty EUREKA, NATO,  
 UNESCO, CERN, IAEA, IVF,  
 ERDF a iné 

0 0 - - - - - - 

 5. Projekty v rámci medzivládnych  
 dohôd 0 0 - - - - - - 

 6. Bilaterálne projekty MAD  
1 0 - - - - - - 

 7. Bilaterálne projekty ostatné 
0 0 - - - - - - 

 8. Podpora MVTS z národných  
 zdrojov okrem SAV (APVV a iné) 0 0 - - - - - - 

 9. Iné projekty 
2 0 - - 56850 56850 - - 

A - organizácia je nositeľom projektu 
B - organizácia sa zmluvne podieľa na riešení projektu   
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2.2.2. Medzinárodné projekty Horizont 2020 podané v roku 2020 
  
Tabuľka 2d Počet projektov Horizont 2020 v roku 2020 

  A B 
Počet podaných projektov Horizont 2020   1 1 
A - organizácia je nositeľom projektu 
B - organizácia sa zmluvne podieľa na riešení projektu 
  
Údaje k domácim a medzinárodným projektom sú uvedené v Prílohe B. 
  
2.2.3. Zámery na čerpanie štrukturálnych fondov EÚ v ďalších výzvach 
  
 
 
2.3. Najvýznamnejšie výsledky vedeckej práce (maximálne 1000 znakov + 1 obrázok; 
bibliografický údaj uvádzajte rovnako ako v zozname publikačnej činnosti, vrátane IF) 
  
 
2.3.1. Základný výskum 
 
1. Vývoj a štúdium bioaktívneho Ti+Mg kompozitu BIACOM® pre aplikáciu zubného 
implantátu  
 
Bol vyvinutý unikátny čiastočne biodegradovateľný kompozit (BIACOM®) na báze titánu (Ti) ako 
materiál pre použitie v prostodontickej chirurgii. BIACOM® je pripravený metódami práškovej 
metalurgie, kde sa do nosnej matričnej Ti štruktúry pridáva biologicky odbúrateľná zložka – horčík 
(Mg) v optimálnom obsahu 17 obj.%, vo forme účelovo usmernených a navzájom spojitých 
mikrovláken. Vďaka špecifickej mikroštruktúre bioinertná permanentná Ti matrica zabezpečuje 
mechanické vlastnosti implantátu počas celej doby jeho funkcie v ľudskom tele. Vďaka Mg zložke 
BIACOM® minimalizuje základné nedostatky súčasných komerčných Ti implantátov - tzv. 
stress-shielding efekt a nedostatočnú povrchovú bioaktivitu. Mg znižuje Youngov modul (E) a tým aj 
redukuje mechanickú nekompatibilitu implantátu s kosťou. Navyše, Mg zložka sa po zavedení 
implantátu v reakcii s ľudským tkanivom a tekutinami selektívne a kontrolovane odbúrava, čo je 
sprevádzané postupným vznikom povrchových pórov. To vedie k ďalšiemu pozitívnemu zníženiu E 
pričom je odbúraný Mg postupne nahrádzaný novým tkanivom. Navyše prítomnosť Mg vedie ku 
zlepšeniu osseointegrácie a následnej tvorbe kvalitnej mechanickej väzby na rozhraní implantátu s 
kosťou. Pritom si BIACOM® zachováva dostatočné mechanické a únavové vlastnosti, čo ho robí 
vhodným pre aplikácie, pri ktorých je implantát vystavený intenzívnemu a cyklickému 
mechanickému zaťaženiu (napr. zubné implantáty). In-vitro štúdia odozvy 4 bunkových kultúr na 
BIACOM® vzorky nepriamou kontaktnou metódou poukázala na nutnosť stabilizácie povrchu 
BIACOM® vzoriek zapríčinenej vysokou mierou degradácie Mg v prvotnom štádiu expozície. Boli 
optimalizované 2 odlišné spôsoby stabilizácie povrchu BIACOM® vzoriek, ktoré viedli ku žiaducej 
viabilite a proliferácii buniek a negatívnemu cyto/geno-toxickému efektu. V spolupráci s 
MARTIKAN s.r.o. boli vyrobené pilotné BIACOM® zubné implantáty. Tie boli následne testované s 
pozitívnym výsledkom na únavovú životnosť a in-vitro biologickú odozvu podľa príslušných noriem 
pre biomedicínske implantáty. 
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Pilotný zubný implantát MV4,5-10 z vývojového kompozitu BIACOM® (Ti+17%Mg) 
 
Publikácie: 

[1]    HASSAN IBRAHIM, Ahmed Mohamed - BALOG, Martin** - KRÍŽIK, Peter - NOVÝ, 
František - CETIN, Yuksel - ŠVEC, Peter, Jr. - BAJANA, Oto - DRIENOVSKÝ, Marián. Partially 
biodegradable Ti-based composites for biomedical applications subjected to intense and cyclic 
loading. In Journal of Alloys and Compounds. Vol. 839, (2020), s.1-13. ISSN 0925-8388 (2019: 
4.650 - IF, Q1 - JCR Best Q, 1.055 - SJR, Q1 - SJR Best Q) Typ: ADCA 

[2]    CETIN, Yuksel - HASSAN IBRAHIM, Ahmed Mohamed - GUNGOR, Aysen - 
YILDIZHAN, Yasemin - BALOG, Martin** - KRÍŽIK, Peter. In vitro evaluation of a partially 
biodegradable TiMg dental implant: The cytotoxicity, genotoxicity and oxidative stress. In 
Materialia. Vol. 14, (2020), s. 1-9. ISSN 2589-1529 (2019: 0.643 - SJR, Q2 - SJR Best Q) Typ: ADM 

Autori výsledku ÚMMS : Martin Balog, Ahmed Mohamed Hassan Ibrahim, Peter Krížik 
  
 
2. Vzťah celotelových vibrácií posádky motorového vozidla a pozdĺžnych nerovnosti vozovky 
 
S využitím ojedinelých experimentálnych meraní kmitania vo vozidle v rozsahu 1800 km a 
nerovností profilov vozoviek sa určila závislosť medzi parametrami výkonovej spektrálnej hustoty 
výškových nerovností profilu vozovky podľa ISO 8608 a vyvolanými celotelovými vibráciami 
pasažiera osobného vozidla podľa ISO 2631-1 pre rôzne rýchlosti jazdy, kategórie vozoviek a 
vozidiel [1]. Vzťahy medzi úrovňou nerovností a celotelovými vibráciami neboli doposiaľ vo svete 
publikované. 
Experimentálne sa určila závislosť medzi najpoužívanejším indikátorom pozdĺžnej nerovnosti 
vozovky IRI a dávkou štvrtej mocniny zrýchlenia kmitania (VDV), ktorá je určená na hodnotenie 
signálov s veľkým súčiniteľom výkmitu. Navrhli sa prahové hodnoty indikátora nerovnosti IRI v 
závislosti od povolenej rýchlosti a kategórie komunikácie ako funkcia limitných hodnôt VDV [2] a 
kritických hodnôt váženej efektívnej hodnoty zrýchlenia kmitania [3]. 
Tieto výsledky sú prínosom v oblasti posúdenia vplyvu nerovností vozovky na jazdný komfort, 
bezpečnosť a zdravie, hodnotenia nerovností vozoviek, ako aj používania simulovaných profilov 
vozoviek podľa ISO 8608. 
 
Publikácie: 

[1]    MÚČKA, Peter** - STEIN, George Juraj - TOBOLKA, Peter. Whole-body vibration and 
vertical road profile displacement power spectral density. In Vehicle System Dynamics, 2020, vol. 
58, no. 4, p. 630-656. (2019: 2.581 - IF, Q2 - JCR, 1.103 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0042-3114.Typ: 
ADCA 
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[2]    MÚČKA, Peter. Vibration Dose Value in Passenger Car and Road Roughness. In Journal of 
Transportation Engineering, Part B: Pavements, 2020, vol. 146, iss. 4, no. 04020064.(2019: 1.085 - 
IF, Q4 - JCR, 0.396 - SJR, Q2 - SJR).ISSN 2573-5438.Typ: ADCA 

[3]    MÚČKA, Peter, International Roughness Index thresholds based on whole-body vibration in 
passenger car. In Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, 
ISSN 0361-1981, 2020 (prijaté do tlače), DOI: 10.1177/0361198120960475, (2019: 1.029 – IF, Q4 – 
JCR, 0.54 – SJR, Q2 - SJR) Typ: ADMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schéma terénneho merania celotelových vibrácií v osobnom vozidle 
 

Autor výsledku: Peter Múčka  
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2.3.2. Aplikačný typ 
 
Inovatívna skrinka laserového projektora 
 
V spolupráci so slovenskými inovatívnymi spoločnosťami Kvant Lasers s.r.o a APLIK, spol. s r.o. 
bol v roku 2020 vyvinutý originálny typ skrinky laserového projektora, ktorá je na rozdiel od 
tradičných projektorov vyrobená z hybridných odliatkov hliníkovej peny a “plného” hliníka, pričom 
obsahuje len minimum plastových dielov, ktoré sa tiež vyrábajú inovatívnym spôsobom pomocou 3D 
tlače. Táto unikátna kombinácia významne znižuje hmotnosť projektora, zlepšuje odvod tepla zo 
zabudovaných zdrojov ako aj ochranu vonkajšieho prostredia pred elektromagnetickým žiarením. 
Vzhľadom na to, že jednotlivé diely skrinky sa odlievajú do komplexných tvarových foriem, 
podstatne sa zlepšuje jej tuhosť oproti pôvodnej skrutkovanej verzii a súčasne sa zvyšujú možnosti 
originálneho designu, ktorý dodáva skrinke okrem novej funkčnosti aj nadčasovú eleganciu. Výrazne 
znížený počet dielov kladie menšie nároky na montáž a CNC obrábanie, ktoré vyžadovalo 15 - 20 
hodín práce, čo v konečnom dôsledku vedie aj k zníženiu výrobných nákladov. 
 
V roku 2020 boli zhotovené a funkčne odskúšané prvé prototypy. Na základe úspešných výsledkov 
skúšok partneri začínajú v roku 2021 s ich certifikáciou a nábehom sériovej výroby. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nová skrinka laserového projektora Spektrum 2020 firmy Kvant Lasers, v ktorej sa pomocou 
moderných materiálov a technológií kombinuje originálny design s najmodernejšou európskou 
technikou. 
 
Priemyselní partneri: Kvant Lasers s.r.o, Bratislava; APLIK, spol. s r.o., Bratislava 
Autori výsledku ÚMMS : František Simančík, Ľubomír Pavlík, Ján Španielka a kolektív ústavného 
Aplikačného centra pre ľahké kovy a kompozity – Inoval 
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2.3.3. Medzinárodné vedecké projekty 
 
Mechanical properties of ultra light metal and novel cement composites 
 
Projekt dlhodobej medzinárodnej spolupráce je zameraný na popísanie fundamentálnych závislostí 
medzi mechanickými vlastnosťami, deformačným správaním a mikroštruktúrou MgLi kompozitov 
(0.5-4 hm.% Li) spevnených kontinuálnymi uhlíkovými vláknami. Komplexnou mikroštruktúrnou 
charakterizáciou bolo preukázané prenikanie lítiových iónov do uhlíkových vlákien a tvorba Li2C2 v 
priereze vlákien. Nebola pozorovaná tvorba medzi-povrchovej väzby. Nízka koncentrácia Li mala 
priaznivý účinok na ohybovú pevnosť kompozitov, ktorá sa dosahovala na úrovni cca 1090 MPa. 
Naopak, vyšší obsah lítia v kovovej matrici na úrovni 4 hm. % už nemal významný vplyv na ohybovú 
pevnosť kompozitov v dôsledku nadmernej tvorby lítiového karbidu, ktorý degraduje štruktúru 
vlákien a má nepriaznivý vplyv na mechanickú pevnosť. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lítiové ióny preniknuté do uhlíkových vlákien a vytvorené Li2C2 v priereze vlákien 
 
Publikácie: 

[1]   KÚDELA, Stanislav, Jr.** - BAJANA, Otto - OROVČÍK, Ľubomír - RANACHOWSKI, P. - 
RANACHOWSKI, Z. Alloying effect of Li and Y on the strengthening of Mg/T300 composites. In 
Kovové materiály, 2020, vol. 58, iss. 3, p. 151-159. (2019: 0.765 - IF, Q4 - JCR, 0.242 - SJR, Q3 - 
SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0023-432X. Dostupné 
na: https://doi.org/10.4149/km_2020_3_151 (Chemická kompatibilita zložiek v kompozitoch typu 
horčík-uhlík : Chemical compatibility between components in magnesium-carbon composites) Typ: 
ADDA 

[2]   KÚDELA, Stanislav, Jr.** - BAJANA, Otto - OROVČÍK, Ľubomír - RANACHOWSKI, P. - 
RANACHOWSKI, Z. Strengthening in MgLi matrix composites reinforced with unidirectional T300 
and Granoc carbon fibres. In Kovové materiály, 2020, vol. 58, iss. 4, p. 223-231. (2019: 0.765 - IF, 
Q4 - JCR, 0.242 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, WOS, SCOPUS). 
ISSN 0023-432X. Dostupné na: https://doi.org/10.4149/km_2020_4_223 (Chemická kompatibilita 
zložiek v kompozitoch typu horčík-uhlík : Chemical compatibility between components in 
magnesium-carbon composites) Typ: ADDA 

[3]   RANACHOWSKI, Z.** - RANACHOWSKI, P. - BRODECKI, A. - KOPEĆ, M. - KÚDELA, 
Stanislav, Jr.. QUASI-STATIC AND DYNAMIC TESTING OF CARBON FIBER REINFORCED 
MAGNESIUM COMPOSITES. In Archives of Metallurgy and Materials, 2020, vol. 65, iss. 2, p. 
893-899. (2019: 0.586 - IF, Q4 - JCR, 0.263 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current 
Contents). ISSN 1733-3490. Dostupné na: https://doi.org/10.24425/amm.2020.132836 (VEGA 
2/0117/20 : Lítiom stimulovaná medzifázová väzba v horčíkových kompozitoch) Typ: ADCA 
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Spoločný slovensko-poľský projekt (MAD), doba riešenia 2019-2020 
Riešiteľ a autor výsledku ÚMMS SAV: Stanislav Kúdela ml. 
Poľský partner: Zbigniew Ranachowski, Institute of Fundamental Technological Research, Polish 
Academy of Sciences 
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2.4. Publikačná činnosť (zoznam je uvedený v prílohe C)  
 
Tabuľka 2e Štatistika vybraných kategórií publikácií    

 PUBLIKA ČNÁ A EDIČNÁ ČINNOSŤ  
Počet v r. 2020/ 

doplnky z r. 2019 
 1. Vedecké monografie a monografické štúdie vydané v domácich  
 vydavateľstvách (AAB, ABB) 

0 / 0 

 2. Vedecké monografie a monografické štúdie vydané v zahraničných  
 vydavateľstvách (AAA, ABA) 

0 / 0 

 3. Odborné monografie, vysokoškolské učebnice a učebné texty vydané  
 v domácich vydavateľstvách (BAB, ACB, CAB) 0 / 0 

 4. Odborné monografie a vysokoškolské učebnice a učebné texty vydané  
 v zahraničných vydavateľstvách (BAA, ACA, CAA) 0 / 0 

 5. Kapitoly vo vedeckých monografiách vydaných v domácich  
 vydavateľstvách (ABD) 0 / 0 

 6. Kapitoly vo vedeckých monografiách vydaných v zahraničných  
 vydavateľstvách (ABC) 

0 / 0 

 7. Kapitoly v odborných monografiách, vysokoškolských učebniciach  
 a učebných textoch vydaných v domácich vydavateľstvách (BBB, ACD) 

0 / 0 

 8. Kapitoly v odborných monografiách, vysokoškolských učebniciach  
 a učebných textoch vydaných v zahraničných vydavateľstvách  
 (BBA, ACC) 

0 / 0 

 9. Vedecké práce registrované v Current Contents Connect  
 (ADCA, ADCB, ADDA, ADDB) 

35 / 0 

 10. Vedecké práce registrované vo Web of Science Core Collection alebo  
 Scopus (ADMA, ADMB, ADNA, ADNB) 3 / 0 

 11. Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch  
 (ADFA, ADFB) 0 / 0 

 12. Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch  
 (ADEA, ADEB) 0 / 0 

 13. Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch  
 (AEDA) 

0 / 0 

 14. Vedecké práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch  
 (AECA) 

0 / 0 

 15. Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách  
 (AFB, AFD) 

0 / 0 

 16. Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách  
 (AFA, AFC) 

1 / 1 

 17. Vydané periodiká evidované v CCC, WoS Core Collection, SCOPUS 0 
 18. Ostatné vydané periodiká 0 
 19. Zostavovateľské práce knižného charakteru  
 (FAI) 0 / 0 

 20. Preklady vedeckých a odborných textov  
 (EAJ) 

0 / 0 

 21. Heslá v odborných terminologických slovníkoch a encyklopédiách  
 (BDA, BDB) 

0 / 0 

 22. Recenzie v časopisoch a zborníkoch  
 (EDI) 

0 / 0 

Evidujú len tie práce zamestnancov a doktorandov, v ktorých je uvedená afiliácia k organizácii  
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Tabuľka 2f Štatistika vedeckých prác podľa kvartilu vedeckého časopisu 
 Kvartil vedeckého časopisu Q1 Q2 Q3 Q4 Spolu 
 Podľa IF z r. 2019 (zdroj JCR)  
 Počet článkov / doplnky 

12 / 0 11 / 0 5 / 0 9 / 0 37 / 0 

 Podľa SJR z r. 2019 (zdroj Scimago) 
 Počet článkov / doplnky 

16 / 0 14 / 0 7 / 0 1 / 0 38 / 0 

    
Tabuľka 2g Ohlasy 
 OHLASY  Počet v r. 2019/ 

doplnky z r. 2018 
 Citácie vo WOS (1.1, 2.1) 722 / 3 
 Citácie v SCOPUS (1.2, 2.2) 114 / 3 
 Citácie v iných citačných indexoch a databázach (9, 10,  
 3.2, 4.2) 

0 / 0 

 Citácie v publikáciách neregistrovaných v citačných  
 indexoch (3, 4, 3.1, 4.1) 

23 / 4 

 Recenzie na práce autorov z organizácie (5, 6, 7, 8) 0 / 0 
  
 
2.5. Aktívna účasť na vedeckých podujatiach 
  
 Tabuľka 2h Vedecké podujatia 
 Prednášky a vývesky na medzinárodných vedeckých podujatiach    
 Prednášky a vývesky na národných vedeckých podujatiach    
 
  
2.6. Vyžiadané prednášky 
Ak boli príspevky publikované, sú súčasťou prílohy C, kategória (AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH) 
  
2.6.1. Vyžiadané prednášky na medzinárodných vedeckých podujatiach 
  
2.6.2. Vyžiadané prednášky na národných vedeckých podujatiach 
  
F.Simančík: Výroba kovového horčíka z magnezitu - Inovatívny slovenský priemysel je najväčšou 
šancou pre zvyšovanie kvality života obyvateľov SK. Pozvaná prednáška na seminári Kultúrne 
dedičstvo Gemera a Malohontu a jeho sprístupňovanie 8.9.2020 Revúca. 

F. Simančík: Do autonomous vehicles need new structural materials and technologies. Invited lecture 
on Autonomous vehicle summit – September 18th 2020, Bratislava, Slovakia (online) 

F.Simančík: Dokážeme si udržať svoj komfort, a súčasne zlepšiť vyhliadky ľudstva? Alebo 
Klimatická zmena inžinierskymi očami. Vedecká cukráreň CVTI – Bratislava 26.5.2020 (online). 

  
2.6.3. Vyžiadané prednášky na významných vedeckých inštitúciách 
J. Jerz, A. Gopinathan, J. Kováčik: IAAM Scientist Award Lecture (on-line) Phase Change Materials 
Reinforced with Aluminium Foam for Latent Heat Storage, Advanced Materials Lecture Series 2020, 
17 July 2020, International Association of Advanced Materials, Ulrika, Sweden (dostupné na 
internete: 
https://cdn.flowplayer.com/4cb37bbf-5d1a-40e2-8bd9-ef78be64d206/v-c0c37fa1-42eb-4eca-b9ea-6
679fc59b55a_original.mp4) 
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J. Jerz, A. Gopinathan, J. Kováčik: Invited Lecture (on-line), Aluminium Foam Heat Exchangers 
Impregnated with Phase Change Materials for Latent Heat Storage, 14 December 2020, Changchun 
Institute of Technology, Changchun City, China (on-line lectures organized within project: Research 
on key technologies of multi-energy micro-grid based on renewable energy and intelligent near-zero 
energy building). 

 
 
2.7. Patentová a licenčná činnosť na Slovensku a v zahraničí v roku 2020  
 
2.7.1. Vynálezy, na ktoré bol v roku 2020 udelený patent  
 
a) na Slovensku  
     
Názov vynálezu: Spôsob kontrolovaného legovania intermetalických zliatin gama-TiAl uhlíkom v 
priebehu vákuového indukčného tavenia v grafitových téglikoch     
Číslo patentu: SK 288792     
Dátum priority: 12.7.2018     
Majiteľ / spolumajiteľ: Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV/Vysoká škola báňska TU Ostrava     
Pôvodcovia vynálezu: Lapin Juraj, Ing. Tomáš Čegan, PhD. (VŠB Ostrava), doc. Ing. Ivo Szurman, 
Ph.D. (VŠB Ostrava), prof. Ing. Miroslav Kursa, CSc. (VŠB Ostrava)  
   
b) v zahraničí  
     
Názov vynálezu: COMPOSITE FOR HEAT TRANSFER WITH HIGH-TEMPERATURE 
RESISTANCE     
Číslo patentu: EP 3 398 192     
Dátum priority: 28.12.2015     
Majiteľ / spolumajiteľ: Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV     
Pôvodcovia vynálezu: Kavecký Štefan, Štefánik Pavol, Iždinský Karol, Simančík František  
       
Názov vynálezu: COMPOSITE FOR HEAT TRANSFER WITH HIGH-TEMPERATURE 
RESISTANCE     
Číslo patentu: US 10,755,821     
Dátum priority: 28.12.2015     
Majiteľ / spolumajiteľ: Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV     
Pôvodcovia vynálezu: Kavecký Štefan, Štefánik Pavol, Iždinský Karol, Simančík František  
       
Názov vynálezu: METHOD OF PRODUCTION OF COMPONENT FROM METAL FOAM, 
COMPONENT PRODUCED BY SAID METHOD AND MOULD FOR THE REALIZATION OF 
SAID METHOD     
Číslo patentu: JP 6748208     
Dátum priority: 28.8.2015     
Majiteľ / spolumajiteľ: Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV     
Pôvodcovia vynálezu: Simančík František, Pavlík Ľubomír, Španielka Ján, Tobolka Peter  
       
Názov vynálezu: METHOD OF PRODUCTION OF COMPONENT FROM METAL FOAM, 
COMPONENT PRODUCED BY SAID METHOD AND MOULD FOR THE REALIZATION OF 
SAID METHOD     
Číslo patentu: CN 108136494     
Dátum priority: 28.8.2015     
Majiteľ / spolumajiteľ: Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV     
Pôvodcovia vynálezu: Simančík František, Pavlík Ľubomír, Španielka Ján, Tobolka Peter  
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2.7.2. Vynálezy prihlásené v roku 2020  
 
a) na Slovensku  
 
b) v iných krajinách ako prioritná prihláška   
 
c) PCT  
 
d) EP  
 
e) v iných krajinách v rámci tzv. národnej fázy po PCT, resp. po validácii EP  
 
2.7.3. Úžitkové vzory na Slovensku  
 
a) prihlásené v roku 2020  
 
b) udelené v roku 2020  
 
2.7.4. Realizované vynálezy  
 
a) predané patenty resp. prihlášky vynálezov (v prípade úplnej zmeny majiteľa patentu)  
 
b) predané licencie (v prípade že majiteľom ostáva organizácia SAV)  
 
Finančný prínos pre organizáciu SAV v roku 2020 a súčet za predošlé roky sa neuvádzajú, ak je zverejnenie v rozpore so 
zmluvou súvisiacou s realizáciou patentu.  
  
 
2.8. Účasť expertov na hodnotení národných projektov (APVV, VEGA a iných)  
 
Tabuľka 2i Experti hodnotiaci národné projekty 

Meno pracovníka Typ programu/projektu/výzvy  
Počet 

hodnotených 
projektov  

   Balog Martin     VEGA 1 
   Nosko Martin     APVV 1 
  
  
2.9. Účasť na spracovaní hesiel do encyklopédie Beliana  
 
Počet autorov hesiel: 0  
  
 
2.10. Recenzovanie publikácií a príspevkov vo vedeckých časopisoch  
  
Tabuľka 2j Počet recenzovaných monografií, článkov, zborníkov 

Meno pracovníka 
Knižné monografie Príspevky v časopisoch Zborníky  

Domáce 
Zahra-  
ničné 

WoS, 
SCOPUS 

Iné 
databázy Ostatné Domáce 

Zahra-  
ničné 

 Balog Martin 0 0 5 0 0 0 0 

 Jerz Jaroslav 0 0 2 0 0 0 1 
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 Kováčik Jaroslav 0 0 9 0 1 0 5 

 Lapin Juraj 0 0 19 0 0 0 0 

 Múčka Peter 0 0 14 0 0 0 0 

 Nosko Martin 0 0 3 0 0 0 0 

 Štamborská Michaela 0 0 7 0 0 0 0 

 Spolu 0 0 59 0 1 0 6 

  
  
2.11. Iné informácie k vedeckej činnosti. 
 

Autori z ÚMMS SAV publikovali v r. 2020 celkom 35 vedeckých prác v karentovaných časopisoch 
(ADCA, ADDA). Tento počet predstavuje najlepší výsledok od r. 2003 (Obr. 1) a je výrazne nad 
dlhodobým priemerom ÚMMS SAV, ktorý je 20,5 publikovaných karentovaných prác ÚMMS SAV 
za rok. Výrazný je počet prvoautorkých karentovaných publikácií 37 % (13/35). Dlhodobý priemer 
ÚMMS v r. 2003–2020 v tomto parametri je 54 % (200/370). 

Počet citácií prác autorov ÚMMS SAV taktiež výrazne medziročne stúpa (Obr. 2). Počet citácií vo 
vedeckej bibliografickej a citačnej databáze Web of Science Core Collection narástol medziročne o 
35 % z 538 v r. 2018 na 729 v r. 2019. Celkový počet citácií v databázach WoS a SCOPUS stúpol o 
33 % (843/636). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 1. Vývoj počtu karentovaných (CCC) 
publikácii autorov z ÚMMS SAV v rokoch 
2003-2020 

Obr. 2. Počet citácií prác UMMS SAV v 
databázach Web of Science a SCOPUS 

 
 
Práce autorov ÚMMS SAV patria často medzi najcitovanejšie spomedzi všetkých publikácií 
uverejnených v rešpektovaných vedeckých časopisoch. Prehľad niektorých publikácií autorov 
ÚMMS SAV, ktoré patria medzi 1-2 % najcitovanejších prác vo vedeckých časopisoch: 

1. Mead, D. J., & Markuš, Š. (1969). The forced vibration of a three-layer, damped sandwich 
beam with arbitrary boundary conditions. Journal of sound and vibration, 10(2), 163-175. 
V počte citácií (749) na 10. mieste (0,04 %) z 23796 indexovaných článkov časopisu. 

2. Kováčik, J., Emmer, Š., Bielek, J., & Keleši, L. U. (2008). Effect of composition on friction 
coefficient of Cu–graphite composites. Wear, 265(3-4), 417-421. 
V počte citácií (160) na 19. mieste (0,38 %) zo 5039 indexovaných článkov časopisu 
publikovaných od roku 2008. 
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3. Lapin, J., Ondrúš, L., Nazmy, M. (2002). Directional solidification of intermetallic 
Ti–46Al–2W–0.5 Si alloy in alumina moulds. Intermetallics, 10(10), 1019-1031  
V počte citácií na 58. mieste (1,08 %) zo 5365 indexovaných článkov časopisu. 

4. Kováčik, J. (1999). Correlation between Young's modulus and porosity in porous materials. 
Journal of materials science letters, 18(13), 1007-1010.  
V počte citácií (136) na 12. mieste (0,44 %) zo 2736 indexovaných článkov časopisu 
publikovaných od roku 1999. 

5. Lapin, J., Štamborská, M., Pelachová, T., & Bajana, O. (2018). Fracture behaviour of cast 
in-situ TiAl matrix composite reinforced with carbide particles. Materials Science and 
Engineering: A, 721, 1-7. 
V počte citácií na 91. mieste (1,96 %) zo 4633 indexovaných článkov časopisu publikovaných 
od roku 2018. 

6. Lapin, J., & Gabalcová, Z. (2011). Solidification behaviour of TiAl-based alloys studied by 
directional solidification technique. Intermetallics, 19(6), 797-804. 
V počte citácií na 40. mieste (1,41 %) zo 2845 indexovaných článkov časopisu publikovaných 
od roku 2011. 

7. Lapin, J., Gabalcová, Z., & Pelachová, T. (2011). Effect of Y2O3 crucible on contamination of 
directionally solidified intermetallic Ti–46Al–8Nb alloy. Intermetallics, 19(3), 396-403. 
V počte citácií (83) na 50. mieste (2,26 %) zo 2213 indexovaných článkov časopisu 
publikovaných od roku 2011. 

8. Múčka, P. (2018). Simulated road profiles according to ISO 8608 in vibration analysis. 
Journal of Testing and Evaluation, 46(1), 405-418. 
V počte citácií na 5. mieste (0,5 %) z 1007 indexovaných článkov časopisu publikovaných od 
roku 2018. 

9. Múčka, P. (2017). International Roughness Index specifications around the world. In Road 
Materials and Pavement Design, 18(4), 929–965. 
V počte citácií na 9. mieste (1,1 %) z 830 indexovaných článkov časopisu publikovaných od 
roku 2017. 

Pozn: Údaje boli prebraté z bibliografickej databázy SCOPUS 
 
ÚMMS SAV je viditeľný v medzinárodnom vedeckom priestore medzi organizáciami SAV v 
prostredí sociálnej siete ResearchGate (RG). RG predstavuje najväčšiu svetovú akademickú sociálnu 
sieť z hľadiska aktívnych používateľov, ktorých je cca 17 miliónov. SAV má na RG aktuálne 
registrovaných 1 650 používateľov a 37 000 zdieľaných príspevkov s typickou čítanosťou všetkých 
prác na úrovni cca 25 000 prezretí/týždeň, čo predstavuje 0,7 čítaní na prácu a týždeň. 

RG uvádza každý týždeň prehľad čítanosti príspevkov a iné štatistiky zamestnancov SAV. ÚMMS 
SAV mal v r. 2020 na RG relatívne pravidelné zastúpenie medzi desiatimi najsledovanejšími 
publikáciami SAV („Top publications by reads“) a stabilné dvojnásobné zastúpenie medzi desiatimi 
najpopulárnejšími členmi SAV („Popular members“). Najčítanejšie práce ÚMMS SAV pravidelne 
patria do prvej tisíciny najčítanejších prác SAV (10/37 000) a zamestnanci ÚMMS SAV (Kováčik, 
Múčka) patria pravidelne do prvej stotiny (10/1600) najpopulárnejších autorov zo SAV. 
Najčítanejšie práce ÚMMS SAV majú aktuálne asi 80–100 zobrazení/týždeň a priemerná týždenná 
sledovanosť prác ÚMMS SAV je 1 000 sledovaní/týždeň. 

Jaroslav Kováčik patrí k najsledovanejším autorom SAV (celkom 48 000 čítaní) na RG a do skupiny 
najčítanejších pracovníkov SAV patria aj ďalší zamestnanci ÚMMS SAV (Peter Múčka, Juraj 
Lapin). 

Práca autora z ÚMMS SAV Petra Múčku Simulated Road Profiles According to ISO 8608 in 
Vibration Analysis uverejnená v roku 2018 v karentovanom časopise Journal of Testing and 
Evaluation dosiahla v tomto roku celkom 10 000 pozretí na sieti RG, čo predstavuje týždňovú 
čítanosť práce ∼80 čítaní/týždeň. 
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 3. Doktorandské štúdium, iná pedagogická činnosť a budovanie ľudských 
zdrojov pre vedu a techniku  
  
 

3.1. Údaje o doktorandskom štúdiu  
 
Tabuľka 3a Počet doktorandov v roku 2020 

Forma Počet k 31.12.2020 
Počet 

doktorandov 
po 

doktorandskej 
skúške 

Počet ukončených doktorantúr v 
r. 2020 

Ukončenie z dôvodov 

 

celkový počet z toho 
novoprijatí 

ukončenie 
úspešnou 
obhajobou 

predčasné 
ukončenie 

neúspešné 
ukončenie 

M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž 

 Denná zo zdrojov SAV 5 2 0 0 4 2 0 0 1 0 0 0 

 Denná z iných zdrojov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Externá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Spolu 5 2 0 0 4 2 0 0 1 0 0 0 

 Súhrn 7 0 6 0 1 0 
Uvádzajte len doktorandov organizácie ako externej vzdelávacej inštitúcie.  
Riadok „Spolu“ je súčtom troch riadkov nad ním. Každá bunka v „Súhrn“ je súčtom dvoch buniek nad ňou. V stĺpci 
„Počet doktorandov po doktorandskej skúške“ sa uvádza počet doktorandov, ktorí počas roku 2020 boli aspoň 1 deň 
doktorandami po doktorandskej skúške. Sú číselne zahrnutí aj v predchádzajúcich stĺpcoch.  
  
  
3.2. Zmena formy doktorandského štúdia  
  
 
Tabuľka 3b Počty preradení z dennej formy na externú a z externej na dennú 

Pôvodná 
forma 

Denná z 
prostriedkov 

SAV 

Denná z 
prostriedkov 

SAV 

Denná z 
iných 

zdrojov 

Denná z 
iných 

zdrojov 
Externá Externá 

Nová forma 
Denná z 

iných 
zdrojov 

Externá 
Denná z 

prostriedkov 
SAV 

Externá 
Denná z 

prostriedkov 
SAV 

Denná z 
iných 

zdrojov 

Počet 0 0 0 0 0 0 

  
  
3.3. Zoznam doktorandov, ktorí ukončili doktorandské štúdium úspešnou obhajobou  
  
 
Tabuľka 3c Menný zoznam ukončených doktorandov v roku 2020 úspešnou obhajobou 

Meno 
doktoranda 

Forma 
DŠ 

Mesiac, 
rok 

nástupu 
na DŠ 

Mesiac, 
rok 

obhajoby 

Číslo a názov 
študijného 

odboru 

Meno a 
organizácia 

školiteľa 

Fakulta 
udeľujúca 
vedeckú 
hodnosť 
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3.4. Zoznam doktorandov, ktorí ukončili doktorandské štúdium úspešnou obhajobou v 
nadštandardnej dĺžke štúdia  
  
 
Tabuľka 3d Menný zoznam ukončených doktorandov v roku 2020 úspešnou obhajobou v 
nadštandardnej dĺžke štúdia 

Meno 
doktoranda 

Forma 
DŠ 

Mesiac, 
rok 

nástupu 
na DŠ 

Mesiac, 
rok 

obhajoby 

Číslo a názov 
študijného 

odboru 

Meno a 
organizácia 

školiteľa 

Fakulta 
udeľujúca 
vedeckú 
hodnosť 

  
  
3.5. Uplatnenie absolventov doktorandského štúdia  
  
Tabuľka 3e Prehľad uplatnenia absolventov doktorandského štúdia 

Počet absolventov 
PhD. štúdia v 

roku 2020 
(obhajoba leto 

2020) 

z toho koľkí sa 
zamestnali vo 

výskume (SAV, 
univerzity, 
rezortné 

výskumné ústavy) 

z toho koľkí sa 
zamestnali v praxi 

mimo výskum, 
kde využívajú 

svoju kvalifikáciu  

z toho koľkí sa 
zamestnali v 
praxi, kde 

nevyužívajú svoju 
kvalifikáciu  

z toho koľkí boli 
nejaký čas 

nezamestnaní 

0 0 0 0 0 

  
  
Zoznam interných a externých doktorandov je uvedený v prílohe A.  
 
 
3.6. Medzinárodné doktorandské štúdium  
 
Tabuľka 3f Počet študentov v medzinárodných programoch doktorandského štúdia 

Cotutelle Co-direction Iné 
Zahraniční doktorandi  
štátne občianstvo/počet 

0 0 0 IND/3, EGY/1, IRN/1 
Zahraniční doktorandi sú doktorandi v dennej alebo externej forme štúdia, ktorí sú občanmi iných krajín.  
Doktorandi školení v rámci Cotutelle alebo Co-direction sa do posledného stĺpca nezapočítavajú.  
 
 
3.7. Zoznam študijných odborov, na ktoré má ústav uzatvorenú rámcovú dohodu, s uvedením 
VŠ  
 
Tabuľka 3g Zoznam študijných odborov, na ktoré má ústav uzatvorenú rámcovú dohodu, s uvedením 
univerzity/vysokej školy a fakulty, kde sa doktorandský študijný program uskutočňuje 

Názov študijného odboru (ŠO) Číslo ŠO 
Doktorandské štúdium uskutočňované na  

 (univerzita/vysoká škola a fakulta) 

Strojárstvo 36 
Materiálovotechnologická fakulta STU 
v Trnave, 
Strojnícka fakulta STU v Bratislave 
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Tabuľka 3h Účasť na pedagogickom procese  
 Menný prehľad pracovníkov,  
 ktorí boli menovaní  
 do odborových  
 komisií pre doktorandské  
 štúdium 

 Menný prehľad pracovníkov,  
 ktorí pôsobili ako členovia  
 vedeckých rád univerzít,  
 správnych rád univerzít a fakúlt 

 Menný prehľad pracovníkov,  
 ktorí získali vyššiu vedeckú,  
 pedagogickú hodnosť  
 alebo vyšší kvalifikačný stupeň 

Ing. Karol Iždinský, CSc. 
(materiály) 

Ing. Juraj Lapin, DrSc. 
(Slovenská technická univerzita 
v Bratislave) 

   

Ing. Juraj Lapin, DrSc. 
(materiály) 

Ing. Juraj Lapin, DrSc. 
(Strojnícka fakulta STU) 

   

Ing. Martin Nosko, PhD. (fyzika 
kondenzovaných látok a 
akustika) 

Ing. František Simančík, PhD. 
(Technická univerzita vo 
Zvolene) 

   

Ing. František Simančík, PhD. 
(materiály) 

      

  
 
3.8. Údaje o pedagogickej činnosti  
  
Tabuľka 3i Prednášky a cvičenia vedené v roku 2020 

PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ 
Prednášky Cvičenia a semináre 

doma v zahraničí doma v zahraničí 

 Počet prednášateľov alebo vedúcich cvičení 0 0 1 0 

 Celkový počet hodín v r. 2020 0 0 2 0 
Prehľad prednášateľov predmetov a vedúcich cvičení, s uvedením názvu predmetu, úväzku, katedry, fakulty, 
univerzity/vysokej školy je uvedený v prílohe D.  
  
Tabuľka 3j Aktivity pracovníkov na VŠ 

1. 
 Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako vedúci alebo konzultanti  
 diplomových a bakalárskych prác 

0 

2.  Počet vedených alebo konzultovaných diplomových a bakalárskych prác 0 

3.  Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako školitelia doktorandov (PhD.) 6 

4.  Počet školených doktorandov (aj pre iné inštitúcie) 7 

5.  Počet oponovaných dizertačných a habilitačných prác 2 

6.  Počet pracovníkov, ktorí oponovali dizertačné a habilitačné práce 2 

7. 
 Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako členovia komisií pre obhajoby DrSc.  
 prác 

1 

8.  Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako členovia komisií pre obhajoby PhD.  
 prác 

2 

9.  Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako členovia komisií, resp. oponenti  
 v inauguračnom alebo habilitačnom konaní na vysokých školách 

0 
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3.9. Iné dôležité informácie k pedagogickej činnosti 
 
Doktorandské štúdium na ÚMMS SAV v tomto roku skomplikovala medzinárodná situácia v 
súvislosti so sankciami voči Iránu a pandémia COVID 19. Jeden študent z Iránu (Milad Roostaei) sa v 
ich dôsledku rozhodol štúdium predčasne ukončiť. Na doktorandské štúdium ústav v tomto roku 
prijal iba jedného uchádzača, zhodou okolností tiež z Iránu. Vzhľadom na ťažkosti s doručovaním 
oficiálnych dokumentov do a z Iránu a iránske vnútroštátne obmedzenia v dôsledku pandémie 
COVID 19 sa vybavovanie formalít neúmerne predlžuje a s najväčšou pravdepodobnosťou prijatý 
uchádzač nestihne ani posledný termín na zápis na štúdium. 

V roku 2020 bol na ústave prijatý vnútorný systém zabezpečovania kvality doktorandského štúdia. Za 
garanta doktorandského štúdia pre študijný odbor "Strojárstvo" bol vymenovaný Ing. Juraj Lapin, 
DrSc. Potreba vnútorného systému zabezpečovania kvality doktorandského štúdia vyplynula zo 
zmenenej legislatívy v oblasti doktorandského štúdia. 

Ústav dlhodobo zápasí s problémom nezáujmu domácich študentov o doktorandské štúdium. V 
oblasti strojárstva sú pre schopných mladých ľudí atraktívnejšie pracovné miesta v automobilkách, 
ktoré im na začiatku života poskytujú lepšie finančné zabezpečenie. Jednou cestou riešenia problému, 
ktorou ústav ide v posledných rokoch, je prijímanie zahraničných študentov. Z hľadiska domácich 
študentov, ústav za posledných 6 rokov prijal iba jedného domáceho uchádzača o doktorandské 
štúdium, a aj ten v druhom stupni VŠ štúdia neštudoval priamo v strojárskom študijnom odbore. Nie 
je to z dôvodu, že by ústav uprednostňoval zahraničných študentov, alebo že by domáci uchádzači 
nespĺňali kritériá na prijatie na štúdium, je to z jednoduchého dôvodu, že sa o doktorandské štúdium 
nikto neuchádzal. Na ústave preto pripravujeme koncepciu stratégie získavania študentov 
doktorandského štúdia s cieľom podchytiť záujem u vhodných domácich absolventov inžinierskeho 
štúdia, ako aj zvýšiť úroveň prijímaných študentov zo zahraničia. 
  

V roku 2020 na ústave stážovali dve študentky gymnázia Metodova v Bratislave a jedna študentka 
vysokoškolského štúdia v odbore materiálového inžinierstva z University of Oxford, Department of 
Materials. V rámci projektu VEGA "Štúdium výroby spevňujúcich fáz na báze uhlíka z odpadu a 
možnosti ich využitia v inžinierskych aplikáciách" a projektu APVV "Vývoj PM súčiastok na báze Fe 
s vyššou únavovou pevnosťou" sa venovali experimentálnej činnosti. Prostredníctvom študentkých 
stáží bude ÚMMS SAV aktívne vyhľadávať potenciálnych doktorandov. Navyše bol a v súčastnosti 
pokračuje vo svojej stáži aj doktorand študujúci na Fakulte elektrotechniky a informatiky 
STU/Ústave merania SAV, ktorý si na ÚMMS SAV prehlbuje svoje odborné vedomosti v oblasti 
charakterizačných metód materiálov a je aj prínosom pri riešení projektov ústavu. 
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4. Medzinárodná vedecká spolupráca  
 
4.1. Medzinárodné vedecké podujatia  
 
4.1.1. Medzinárodné vedecké podujatia, ktoré organizácia SAV organizovala v roku 2020 alebo 
sa na ich organizácii podieľala, s vyhodnotením vedeckého a spoločenského prínosu podujatia  
  
International Conference on Gammalloys Technology - GAT-2020,  Bratislava, 02.08.-06.08.2020 
International conference GAT-2020  was  aimed  to  steer  the  R&D  directions  to  the  
target-oriented  R&D  (ToRD)  processes  that  accelerate,  or  make  possible, the 
development of gammalloy materials (gamma  TiAl  alloys) with distinctly greater service 
temperatures and/or reliability. It also looked for subsequent/parallel opportunities in identifying 
diversified R&D areas in relevant fundamentals as well as supportive technologies.   
  
Pripravená konferencia musela byť zrušená z dôvodu obmedzení prijatých na zabráneniu šírenia 
ochorenia COVID-19.   
  
 
4.1.2. Medzinárodné vedecké podujatia, ktoré usporiada organizácia SAV v roku 2021 
(anglický a slovenský názov podujatia, miesto a termín konania, meno, telefónne číslo a e-mail 
zodpovedného pracovníka)  
  
MTSM 2021 - 10th International Conference Mechanical Technologies and Structural 
Materials/MTSM 2021 - 10. medzinárodná konferencia Strojárske technológie a konštrukčné 
materiály, Split, Chorvátsko, 23.09.-24.09.2021, (Jaroslav Jerz, 02/ 3240 1028, 
jaroslav.jerz@savba.sk)  
 
4.1.3. Počet pracovníkov v programových a organizačných výboroch medzinárodných 
konferencií  
 
Tabuľka 4a Programové a organizačné výbory medzinárodných konferencií 

Meno pracovníka Programový Organizačný Programový i organizačný 

 Kováčik Jaroslav 1 0 0 
 Lapin Juraj 1 0 1 
 Spolu 2 0 1 
  
 
4.2. Členstvo a funkcie v medzinárodných orgánoch  
 
4.2.1. Členstvo a funkcie v medzinárodných vedeckých spoločnostiach, úniách a národných 
komitétoch SR  
 
Ing. Karol Iždinský, CSc.  
 

Federation of European Materials Societies (funkcia: člen generálneho zhromaždenia)  
 

Ing. Jaroslav Jerz, PhD.  
 

Chorvátska spoločnosť pre strojárske technológie (Croatian Society for Mechanical 
Technologies - CSMT) (funkcia: člen vedeckej rady CSMT)  
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Ing. Juraj Lapin, DrSc.  
 

Society for New Materials and Technologies  (funkcia: člen) 
The Minerals, Metals and Materials Society  (funkcia: člen)  
 

Ing. Peter Múčka, CSc.  
 

European Committee for Standardisation (CEN/TC 227/WG 5)  – Technická komisia: Road 
materials, Pracovná skupina: Surface characteristics  (funkcia: člen korešpondent)  
 
 

4.3. Účasť expertov na hodnotení medzinárodných projektov (EÚ RP, ESF a iných)  
 
Tabuľka 4b Experti hodnotiaci medzinárodné projekty 

Meno pracovníka Typ programu/projektu/výzvy  
Počet 

hodnotených 
projektov  

   Lapin Juraj     H2020-MSCA-IF-2020 10 

   Múčka Peter     
National Research Foundation (NRF) -  

Juhoafrická republika 
1 

  
 
4.4. Najvýznamnejšie prínosy MVTS ústavu vyplývajúce z mobility a riešenia medzinárodných 
projektov a iné informácie k medzinárodnej vedeckej spolupráci 
 
Počas roku 2020 realizoval na ÚMMS SAV Prof. Farzad Khodabakhshi (Affiliation: School of 
Metallurgical and Materials Engineering, College of Engineering, University of Tehran, P.O. Box: 
11155-4563, Tehran, Iran) svoju odbornú 10-mesačnú stáž zameranú na Functional property of the 
additive manufactured in-situ NiTi/Nb-nanowire shape memory composites by selective electron 
beam melting. 

Zo spolupráce vznikla publikácia Farzad Khodabakhshi, Adrian P. Gerlich, Devendra Verma, Martin 
Nosko, Meysam Haghshenas "Small-scale plasticity of ultra-fine grained alloy and nanostructured 
nanocomposite: Ambient and elevated-temperature nanoindentation", Journal: Materials Science & 
Engineering A, Manuscript Number: MSEA-D-20-05078R1. 

  
Prehľad údajov o medzinárodnej mobilite pracovníkov organizácie je uvedený v Prílohe E. 
Prehľad a údaje o medzinárodných projektoch sú uvedené v kapitole 2 a Prílohe B. 
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5. Koncepcia dlhodobého rozvoja organizácie  
  
 
5.1. Odporúčania z posledného pravidelného hodnotenia organizácií SAV (akreditácie) 
  
Pri poslednom pravidelnom hodnotení organizácií SAV (akreditácii) bol ústav zaradený do kategórie 
B so slovným hodnotením „Výskum je viditeľný na európskej úrovni. Organizácia dosiahla hodnotné 
príspevky v danej oblasti v rámci Európy. Organizácia patrí do skupiny pracovísk SAV s 
vynikajúcimi výsledkami v tejto kategórii (B)“. Odporúčania hodnotiaceho panelu: 

• Publikačný výkon v oblasti vedeckých článkov nie je veľmi impozantný s ročným priemerom 
menej ako 1 publikácia na FTE. Na druhej strane, počty citácií sú lepšie s ročným priemerom 
približne 6 citácií/FTE vo WOS a približne 2 citáciami v SCOPUSE. 

• Ústav by mal vyvinúť väčšiu aktivitu pri získavaní zahraničných PhD študentov a súčasne sa 
snažiť, aby časť štúdia absolvovali jeho vlastní doktorandi v zahraničí; je potrebné vyvinúť 
úsilie na získanie zahraničných PhD študentov a mladých vedcov“. 

• Ústav má dobrú patentovú činnosť s 2 aktívnymi patentmi registrovanými v zahraničí a 8 
patentovými prihláškami (4 zahraničnými a 4 domácimi), aj keď v uvedenom období neboli 
predané žiadne licencie. 

• Je tu veľký priestor pre získavanie vyšších príjmov zo spolupráce s priemyslom a získaných 
patentov. Vzhľadom na skutočnosť, že ústav už získal nevyhnutnú výskumnú infraštruktúru, 
očakáva sa, že vedecký dopad a spolupráca pri získavaní prostriedkov z národných a EU 
súťažných zdrojov v budúcnosti porastú“. 

• Je potrebné vyvinúť úsilie na lepšie zviditeľnenie na medzinárodnej úrovni. Počet národných 
projektov, v ktorých je ústav zapojený je významný, avšak účasť v medzinárodných 
projektoch je stále nízka, hoci je zrejmé úsilie zvýšiťtúto účasť v nasledujúcom období. 

• Je dôležité klásť dôraz na zabezpečenie externého, vysokokvalifikovaného posúdenia a 
formulovania jasných cieľov vo vzťahu k udržateľnosti; impulzy z externého zboru poradcov 
sú zvlášť dôležité. 

   
5.2. Hlavné body Akčného plánu organizácie a stav ich plnenia 
  
Akčný plán ústavu na roky 2016-2020 vychádzal z odporúčaní hodnotenia medzinárodného 
hodnotiaceho panelu. V jednotlivých oblastiach sa v roku 2020 podarilo: 

• V oblasti zlepšenia publikačného výkonu sa schválil nový systém odmeňovania publikácií s 
ohľadom na kvalitu vedeckého časopisu uvažovaním jeho kvartilu podľa Journal Citation 
Reports. V roku 2020 bolo publikovaných 35 vedeckých prác v karentovaných časopisoch 
(ADCA, ADDA), čo je najlepší výsledok od r. 2003. Počet je výrazne nad dlhodobým 
priemerom ústavu (20,5 publikovaných karentovaných prác ústavu za rok). Výrazný je aj 
počet prvo-autorských karentovaných publikácií, ktorý predstavuje 37 %. Celkový počet 
citácií v databázach WoS a SCOPUS stúpol o 33 % (843/636). 

• V oblasti získavania PhD študentov ústav v roku 2020 získal jedného študenta, ktorý, 
bohužiaľ, vzhľadom ku COVID19 pandemickej situácie na štúdium nenastúpil. Momentálne 
má ústav 5 aktívnych doktorandov z toho sú štyria zahraniční (všetci z tretích krajín). Podobný 
osud stretol aj ďalšieho PhD. študenta, ktorý mal na ústave realizovať časť svojej 
experimentálnej práce cez štipendijný program SAIA. Naopak, na ústave boli počas leta na 
projektoch VEGA a APVV aktívne zapojení domáci študenti doktorandského a 
vysokoškolského štúdia, ktorý sa podieľali na riešení tvorivých úloh experimentálnych častí 
projektov riešených na ÚMMS SAV. 

• V oblasti patentovania bol ústavu v roku 2020 udelený 1 domáci a 4 zahraničné patenty 
(kapitola 2.7.1). K získaniu vyšších príjmov z patentovej činnosti bohužiaľ v roku 2020 
nedošlo ako bolo plánované aj kvôli neúspešnej transformácii ústavov na v.v.i., Naopak, ústav 
na patenty v roku 2020 vynaložil nemalé finančné prostriedky v sume 29 072,94 EUR. 
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• Spolupráca s priemyslom pokračovala aj v roku 2020 v dynamickom tempe. V roku 2020 bol 
čistý príjem z hospodárskej činnosti na úrovni 298 229,50 EUR, čo predstavuje nárast o 18% v 
porovnaní s rokom 2019 a pozitívnu odchýlku od priemeru zarobených financií v rokoch 
2016-2020 (283 442 EUR) na úrovni 5.2%. Veľmi pozitívne sa dá zhodnotiť nadviazanie 
nových spoluprác v oblasti lisovania práškových čapov (HydroExtrusion a.s. Žiar nad 
Hronom) a výroby komponentov z penového hliníka (Aplik sro, Kvant-Lasers) v rámci 
inovačného centra a transferu vedeckých poznatkov do praxe (pracovisko INOVAL). 
Rovnako sa podarilo nadviazať spoluprácu v oblasti špičkového materiálového poradenstva a 
expertíz pre jadrovú energetiku (SE, a.s., VUJE) vďaka Výskumnému centru Allegro, kde sa 
zúročujú znalosti vysoko-kvalifikovaných zamestnancov ÚMMS SAV. 

• V rámci riešenia niekoľkých COST projektov a zvýšenej publikačnej činnosti vo vysoko 
kvalifikovaných karentovaných časopisoch sa podarilo zviditeľniť ústav na medzinárodnej 
úrovni o čom svedčí aj zvýšené množstvo citácií. Podarilo sa nám znovuobnoviť činnosť 
Spoločnosti pre nové materiály a technológie o.z., ktorá viedla k úspešnému zapojeniu sa do 
písania a získania H2020 projektu s názvom „Strategic and targeted support to incentivise 
talented newcomers to NMBP projects under Horizon Europe“ so začiatkom riešenia v roku 
2021. Tiež sa prostredníctvom odbornej vedeckej stáže podarilo naštartovať diskusie o 
spolupráci s TU Graz a vďaka riešenému APVV projektu prehĺbiť spoluprácu so 
spoločnosťou RHP Technologies. Obe spolupráce môžu v budúcnosti viesť k príprave 
spoločných medzinárodných projektov. 

• V oblasti zabezpečenia externého, vysokokvalifikovaného posúdenia a formulovania jasných 
cieľov ÚMMS SAV vo vzťahu k udržateľnosti a konkurencieschopnosti sa podarilo 
sformovať Medzinárodný poradný zbor ÚMMS SAV. Z dôvodu pandémie COVID 19 sa však 
nepodarilo zvolať jeho plánované stretnutie na pôde ÚMMS SAV, ktoré by viedlo k 
plánovaným a dôležitým impulzom predalší rozvoj ústavu. 

   
 5.3. Aktualizácia Akčného plánu organizácie v roku 2020 
  

• Ako už bolo spomenuté v bode 5.2 v oblasti publikovania bola prijatá publikačná politika a 
zmena odmeňovania špičkových publikácií, čo prispelo k nárastu počtu publikácii k 
historickému maximu od roku 2003. V roku 2021 bude potrebné komplexne zanalyzovať 
potenciálnu možnosť zlepšenia publikačnej aktivity z pohľadu personálneho, odborného a 
finančného a navrhnúť kroky na udržanie, resp. zlepšenie publikačnej politiky. Je nutné prijať 
individuálne plány rozvoja jednotlivých zamestnancov, v ktorých bude zahrnutá aj publikačná 
aktivita. Do individuálnych plánov bude nutné zahrnúť aj potenciálne míľniky zamestnancov 
a ich osobitý prínos na publikáciách tak, aby boli prirodzene začlenení do publikačných tímov 
podľa kvalifikácie a bude treba zvážiť vyslania pracovníkov a nadväzovanie kontaktov za 
účelom získania potrebných znalostí, charakteristických metód a pod. 

• V oblasti získavania kvalitných medzinárodných resp. domácich PhD študentov sa ústavu 
dlhodobo nedarí. Vynaložené úsilie na zahraničných študentov sa ukazuje ako neefektívne, 
pretože študenti česť výnimkám nemajú potrebné znalosti z oblasti materiálového 
inžinierstva, plánovania experimentu, sebareflexie, poprípade z tvorby kvalitných literárnych 
rešerší a samostatnosti. Preto treba aj túto oblasť komplexne zanalyzovať a vytýčiť si cieľ ako 
dotiahnuť kvalitných zahraničných PhD študentov na ústav. Možná je cesta cielenej 
marketingovej podpory, nadväzovaním spoluprác s univerzitami, ktoré majú svoju vedeckú 
činnosť zameranú podobne ako je tá na ÚMMS SAV, pravidelnými školeniami, seminármi a 
pod. Možné je aj prehodnotenie tém riešených na ÚMMS SAV z pohľadu atraktívnosti a 
dopadu k riešeniu medzinárodných problémov a víziami s misiami EU. V roku 2021 si 
kladieme za cieľ vypracovať komplexnú stratégiu získavania kvalitných domácich a 
zahraničných študentov a tiež rozdiskutovať túto tému (aj tému dvojitých PhD. prác) v rámci 
Spoločnosti pre nové materiály a technológie na medzinárodnej pôde FEMS. 

• V oblasti patentovania je nutné prehodnotiť momentálne platené patenty s potenciálom ich 
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finančného zhodnotenia a stanoviť jednoznačné úlohy vedúcim divízií na ktorých patenty sú, 
aby sa postarali o ich propagáciu resp. zhodnotenia pričom ÚMMS SAV bude súčinné v 
maximálnej možnej miere. Nutné bude zadefinovať aj časový rámec úloh. 

• V oblasti zvýšenia príjmov zo spoluprác z priemyslom je nutné dbať na to, aby tieto finančné 
prostriedky neboli len z expertíznej činnosti, ale aby boli zhodnotené aj inovátorské, resp. 
vedecko-odborné kompetencie pracovníkov ÚMMS SAV. Spolupráce by mali viesť k 
získavaniu projektových finančných prostriedkov, ktoré prispejú aj k zviditeľneniu ÚMMS 
SAV v národnom a medzinárodnom priestore, a tiež umožnia získať šikovných PhD. 
študentov, ale aj postdoc pozície. Ako v prípade publikačnej politiky aj v oblasti získavania 
finančných prostriedkov z externých zdrojov je nutné prijať komplexnú politiku so 
zohľadnením personálnych a finančných prostriedkov ÚMMS SAV. Bude nutné prehodnotiť 
efektivitu jednotlivých pracovníkov s ohľadom ich prínosu pre ÚMMS SAV a využiť v 
maximálnej možnej miere všetky voľné kapacity. 

• V rámci zviditeľnenia ÚMMS SAV by sa malo úsilie venovať hlavne zvýšeniu podávania 
projektov s medzinárodným dosahom, napr. v programe Horizont Europa a nadväzovaním 
spoluprác s renomovanými univerzitami v zahraničí na témy, ktorým sa ústav venuje, resp. 
ktoré by chcel ústav v budúcnosti rozvíjať s misiami EU. Tým by sa zabezpečila aj propagácia 
ÚMMS SAV v medzinárodnom priestore prostredníctvom rôznych diseminačných aktivít. 
Takéto zapojenie by okrem zviditeľnenia mohlo vyústiť aj k ďalšiemu podávaniu projektov, 
resp. prilákaniu vysokokvalitných PhD. a postdoc, ktorí by zabezpečili trvalo udržateľné 
napredovanie ústavu a jeho konkurencieschopnosť. Aj v tomto bode je nutné prijať 
komplexný balík opatrení. 

• V oblasti zabezpečenia externého, vysokokvalifikovaného posúdenia a formulovania jasných 
cieľov ÚMMS SAV vo vzťahu k udržateľnosti a konkurencieschopnosti sa podarilo zriadiť 
Mezinárodný poradný zbor ÚMMS SAV, ktorý bude nutné zvolať online. Dôležité témy, 
ktoré by mali byť diskutované budú musieť byť vopred definované s ohľadom na spomenuté 
plánované aktivity v predošlých bodoch odseku 5.3. 
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6. Spolupráca s univerzitami/vysokými školami a inými subjektmi v oblasti vedy 
a techniky, okrem aktivít uvedených v kap. 2, 3, 4  
  
 
6.1. Spoločné pracoviská organizácie  
 
6.1.1. Spolupráca s univerzitami/VŠ (fakultami)  
     
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Strojnícka fakulta TUKE     
Oblasť spolupráce: Spolupráca v rámci Kompetenčného centra pre ľahké kovy a kompozity     
Sídlo spoločného pracoviska (ak je vytvorené): Inoval, Ladomerská Vieska     
Začiatok spolupráce: 2010     
Zhodnotenie: Spolupráca je zameraná na spoločné riešenie projektov; v roku 2020 sa riešil projekt 
APVV 17/0278 Výskum aditívnej výroby biodegradovateľných magnéziových zliatín a ich aplikácie 
v implantológii a regeneratívnej medicíne.      
       
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Strojnícka fakulta ŽU     
Oblasť spolupráce: Spolupráca v rámci Kompetenčného centra pre ľahké kovy a kompozity     
Sídlo spoločného pracoviska (ak je vytvorené): Inoval, Ladomerská Vieska     
Začiatok spolupráce: 2010     
Zhodnotenie: Spolupráca je zameraná na spoločné riešenie projektov; v roku 2020 sa riešil projekt 
ŠF, ITMS 313012N944: Výskum a vývoj nového plazmového frézovacieho systému PLASMABIT 
BHA pre účinné a ekologické uzatváranie vrtov a zavedenie nového produktu do produkčného 
procesu.      
       
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave     
Oblasť spolupráce: Spolupráca v rámci konzorcia Centra aplikovaného výskumu nových 
materiálov a transferu technológií     
Sídlo spoločného pracoviska (ak je vytvorené):      
Začiatok spolupráce: 2013     
Zhodnotenie: Spolupráca zameraná na skúmanie vnútornej štruktúry umeleckých diel a skladbu 
polychrómie na povrchoch jednotlivých umeleckých diel. Pri výskume sa využíva predovšetkým 3D 
mikrotomograf Nanotom 180 a skenovací mikroskop JEOL JSM 7600F s EDS/WDS analyzátormi.      
   
Pozn.: uvádzajte len tie spolupráce, na ktoré má organizácia zmluvu resp. memorandum o zriadení spoločného 
pracoviska, resp. o vzájomnej spolupráci v konkrétnej oblasti výskumu  
 
6.1.2. Spoločné pracoviská s inými organizáciami SAV  
     
Názov organizácie: Elektrotechnický ústav SAV     
Oblasť spolupráce: Spoločné pracovisko zamerané na inštaláciu a sprevádzkovanie obnoviteľných 
zdrojov energie     
Sídlo spoločného pracoviska (ak je vytvorené):  Experimentálna hala ÚMMS SAV, Dúbravská 
cesta 9, 841 04 Bratislava     
Začiatok spolupráce: 2010     
Zhodnotenie: Spoločné pracovisko je zamerané na inštaláciu a sprevádzkovanie obnoviteľných 
zdrojov slnečného žiarenia a geotermálnej energie; inštaláciu a prepojenie podporných testovacích 
elementov a energiu šetriacich zariadení; inštaláciu riadiacej meracej a vyhodnocovacej jednotky 
smartgridu ako aj umožnenie pripojenia smartgridu na špeciálne podporné či testovacie zariadenia. 
Ďalší partneri: Fyzikálny ústav SAV, Ústav anorganickej chémie SAV      
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Názov organizácie: Ústav merania SAV     
Oblasť spolupráce: Laboratórium röntgenovej mikrotomografie a rastrovacej elektrónovej 
mikroskopie     
Sídlo spoločného pracoviska (ak je vytvorené): Dúbravská cesta 9, 845 13  Bratislava     
Začiatok spolupráce: 2010     
Zhodnotenie: Spoločné pracovisko sa využíva na vedecko-výskumné účely v súvislosti s 
využívaním röntgenovej mikrotomografie, rastrovacej elektrónovej mikroskopie, optickej 
spektrometrie a FTIR spektrometrie      
   
Pozn.: uvádzajte len tie spolupráce, na ktoré má organizácia zmluvu resp. memorandum o zriadení spoločného 
pracoviska, resp. o vzájomnej spolupráci v konkrétnej oblasti výskumu  
 
 
6.2. Spoločné pracoviská organizácie s inými inštitúciami mimo SAV a VŠ  
     
Názov inštitúcie: DECOM, a.s. Sibírska 1, 917 01 Trnava     
Oblasť spolupráce: Spoločné pracovisko zamerané na problematiku predlžovania prevádzkovej 
životnosti jadrových elektrární     
Sídlo spoločného pracoviska (ak je vytvorené): Sibírska 1, 917 01 Trnava     
Začiatok spolupráce: 2013     
Zhodnotenie: Spoločné pracovisko s firmou DECOM, a.s. sa zaoberá problematikou predlžovania 
prevádzkovej životnosti jadrových elektrární, aplikáciou nedeštruktívnych a deštruktívnych metód 
skúšania materiálov a komponentov elektrární, skúmaním vplyvu prevádzkových podmienok 
zaťažovania na vlastnosti materiálov a konštrukcií, vývojom nových efektívnych metód 
nedeštruktívneho skúšania materiálov a komponentov, otázkami bezpečnosti jadrových zariadení a 
projektovaním systémov pre elektrárne.      
       
Názov inštitúcie: ESOX,  Uhorská Ves 171, 032 03  Liptovský Ján     
Oblasť spolupráce: Výskumné pracovisko vstrekovania hybridných plast/hliníkových odliatkov u 
partnera ESOX     
Sídlo spoločného pracoviska (ak je vytvorené): Uhorská Ves 171, 032 03 Liptovský Ján      
Začiatok spolupráce: 2016     
Zhodnotenie: Spoločné pracovisko bolo zriadené s cieľom zlepšenia podmienok pre špičkový 
aplikovaný výskum v oblasti vstrekovania hybridných plast/hliníkových odliatkov využívajúcich 
nové materiály, predovšetkým kompozity na báze práškových zmesí hliníka vyvinuté v rámci 
projektu „Kompetenčné centrum pre priemyselný výskum a vývoj v oblasti ľahkých kovov a 
kompozitov“ (OPVaV-2010/2.2/06-SORO, ITMS: 26220220154). Výskumné práce sú zamerané na 
technológiu vstrekovania vysokoteplotných plastov, vývoj plastových výliskov s jadrom z hliníkovej 
peny a výskum možností výroby komplexných dielov vstrekovacích foriem pomocou 3D tlače.      
       
Názov inštitúcie: Sapa Profily (Hydroextrusion), a. s., Na Vartičke 7, 965 01 Žiar nad  Hronom     
Oblasť spolupráce: Výskumno-vývojové centrum Sapa Profily a.s. a ÚMMS SAV na lisovanie 
nových materiálo s výnimočnými vlastnosťami     
Sídlo spoločného pracoviska (ak je vytvorené): Na Vartičke 7, Žiar nad Hronom      
Začiatok spolupráce: 2013     
Zhodnotenie: Spoločné pracovisko bolo zriadené za účelom budovania špičkového výskumného a 
vývojového centra na lisovanie nových materiálov s výnimočnými vlastnosťami a s cieľom vytvoriť 
možnosti prípravy demonštračných vzoriek z unikátnych materiálov v podmienkach, ktoré budú 
blízke reálnym podmienkam výrobného procesu.  (Projekt OPVaV-2009/2.2/03-SORO, ITMS: 
26220220069). Výskumné práce sú zamerané na optimalizáciu lisovania práškových zmesí hliníka, 
vrátane kompozitov do rôznych profilov.      
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Názov inštitúcie: THERMO/SOLAR Žiar s.r.o., Na Vartičke 14, 965 01 Žiar nad Hronom     
Oblasť spolupráce: Výskumné pracovisko na testovanie solárnych kolektorov u partnera 
Thermo/Solar     
Sídlo spoločného pracoviska (ak je vytvorené): Na Vartičke 14, 965 01 Žiar nad Hronom     
Začiatok spolupráce: 2013     
Zhodnotenie: Poslaním pracoviska je efektívny prenos vedeckých poznatkov do praxe najmä v 
oblastiach modelovania a merania tepelných polí najmä so zameraním na nové prototypy slnečných 
termických kolektorov, využívajúcich pri svojej konštrukcii nové materiály, predovšetkým 
kompozity na báze práškových zmesí hliníka. Úlohou pracoviska je taktiež výskum možností 
selektívneho ovrstvovania takýchto materiálov, vykonávanie ich záťažových testov a testov umelého 
starnutia.        
   
Pozn.: uvádzajte len tie spolupráce, na ktoré má organizácia zmluvu resp. memorandum o zriadení spoločného 
pracoviska, resp. o vzájomnej spolupráci v konkrétnej oblasti výskumu  
 
 
6.3. Spoločné projekty s univerzitami a ostatnými inštitúciami mimo SAV  
     
Názov projektu: Výskum a vývoj nových výrobkov na efektívny transfer a uskladňovanie tepelnej 
energie z obnovitelných zdrojov     
Agentúra: MH SR, Štrukturálne fondy EÚ Výskum a inovácie     
číslo projektu: NFP313010P272     
Spolupracujúce inštitúcie: APLIK, spol. s r.o., Bratislava     
Koordinátor projektu:  APLIK, spol. s r.o., Bratislava     
Začiatok spolupráce: 2019 
Koniec spolupráce: 2022 
Zhodnotenie: V roku 2020 sa pripravili prvé prototypy batérie na dlhodobé uskladňovanie tepla, a 
otestovali najdôležitejšie technologické operácie pre ich sériovú výrobu.      
         
Názov projektu: Vývoj PM súčiastok na báze Fe s vyššou únavovou pevnosťou     
Agentúra: APVV     
číslo projektu: APVV-18-0508     
Spolupracujúce inštitúcie: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická 
fakulta, Trnava     
Koordinátor projektu:  Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV     
Začiatok spolupráce: 2019 
Koniec spolupráce: 2022 
Zhodnotenie: Cieľom projektu je vývoj PM súčiastok na báze Fe s vyššou hustotou > 7,4 g.cm-3 pre 
potenciálne využitie komponentov pre „high-performance“ aplikácie. Rozpočet projektu: 149 860 
EUR      
         
Názov projektu: Výskum strešnej krytiny s integrovanou funkciou výmenníka tepla     
Agentúra: APVV     
číslo projektu: APVV-17-0580     
Spolupracujúce inštitúcie: Stavebná fakulta STU v Bratislave     
Koordinátor projektu:  Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV     
Začiatok spolupráce: 2018 
Koniec spolupráce: 2021 
Zhodnotenie: V roku 2020 riešitelia projektu (akronym: RoofFoam) pripravili prototyp funkčnej 
demonštračnej plochy pokrytej strešnou krytinou šikmej strechy využívajúcej penový hliník ako 
efektívny výmenník tepla. Na vzorkách z penového hliníka s elektrostaticky naneseným povlakom 
termoplastickej farby na báze polyolefínu boli vykonané poveternostné testy relatívnej odolnosti 
materiálov vystavených exteriérovému prostrediu simulujúce škodlivé pôsobenie poveternostných 
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podmienok za pôsobenia UV žiarenia a vodnej vlhkosti. Za účelom testovania termofyzikálneho 
správania v podmienkach zodpovedajúcim reálnym poveternostným vplyvom, ktorým bude táto 
strešná krytina počas celej doby svojej životnosti vystavená, pripravili riešitelia projektu konštrukčný 
návrh odliatku strešnej škridle z penového hliníka s integrovaným rozvodom teplonosnej kvapaliny 
vlnovcovými rúrkami z austenitickej chrómniklovej ocele. Prostriedky čerpané ÚMMS SAV v roku 
2020: 56 560,- €.       
         
Názov projektu: Výskum aditívnej výroby biodegradovateľných magnéziových zliatín a ich 
aplikácie v implantológii a regeneratívnej medicíne     
Agentúra: APVV     
číslo projektu: APVV-17-0278     
Spolupracujúce inštitúcie: Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta; Univerzita 
Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta; Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta     
Koordinátor projektu:  Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta     
Začiatok spolupráce: 2018 
Koniec spolupráce: 2022 
Zhodnotenie: Spolupráca spočíva vo výskume Mg zliatin vhodných pre aplikácie pomocou 3D tlače.      
         
Názov projektu: Drevený píšťalový fond historických organových pozitívov na Slovensku     
Agentúra: VEGA     
číslo projektu: 2/0106/19     
Spolupracujúce inštitúcie: Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta TUZVO; 
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK     
Koordinátor projektu:  Ústav hudobnej vedy SAV     
Začiatok spolupráce: 2019 
Koniec spolupráce: 2022 
Zhodnotenie: Cieľom výskumu je exaktne popísať, akým spôsobom dosiahli organári zvukové 
vlastnosti nástrojov. ÚMMS SAV v projekte zabezpečuje 3D tomografiu a mikroskopiu skúmaných 
drevených ako aj kovových registrov.      
         
Názov projektu: Multikomponentné boridové a nitridové PVD povlaky pre ultravysokoteplotné 
aplikácie     
Agentúra: APVV     
číslo projektu: APVV-17-0320     
Spolupracujúce inštitúcie: Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a 
informatiky     
Koordinátor projektu:  Ústav materiálového výskumu SAV     
Začiatok spolupráce: 2018 
Koniec spolupráce: 2021 
Zhodnotenie: Hlavným cieľom projektu je experimentálny vývoj principiálne nových tvrdých 
multikomponentnýchnanokompozitných povlakov na báze nitridov a boridov so stabilnou štruktúrou 
a výbornými mechanickýmivlastnosťami až do teplôt približujúcich sa 1500°C a nanášaných 
najnovšímí metódami vysokoionizovaného magnetrónového naprašovania.      
         
Názov projektu: Výskum a vývoj nového plazmového frézovacieho systému PLASMABIT BHA 
pre účinné a ekologické uzatváranie vrtov a zavedenie nového produktu do produkčného procesu     
Agentúra: MH SR, Štrukturálne fondy EÚ Výskum a inovácie     
číslo projektu: ITMS 313012N944     
Spolupracujúce inštitúcie: Žilinská univerzita v Žiline; GA Drilling, a.s., Trnava     
Koordinátor projektu:  GA Drilling, a.s., Priemyselná 5, 917 01 Trnava     
Začiatok spolupráce: 2019 
Koniec spolupráce: 2022 
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Zhodnotenie: V roku 2020 bolo pripravené technologické zariadenie na prípravu kompozitných 
elektród na báze Cu-W a tester opotrebenia kompozitných elektród elektrickým oblúkom. Začali sa 
overovacie skúšky na zníženie opotrebenia elektród a zlepšenia technlogických vlastností (variáciou 
chemického zloženia a povrchovou úpravou W drôtu) a boli vypracované metodické postupy pre 
analýzu kontroly kvality vyrobených elektród a na štúdium rozhraní Cu-W-La2O3.      
     
Pozn.: uviesť konkrétne spoločné aj bilaterálne projekty na základe platnej zmluvy o spolupráci  
 
 
6.4. Iné typy spoločných aktivít s inštitúciami mimo SAV  
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7. Aplikácia výsledkov výskumu v spoločenskej a hospodárskej praxi  
  
 
7.1. Výsledky výskumu organizácie aplikované v praxi  
     
Výsledok výskumu: Technológia lisovania práškových zmesí a profily z práškových kompozitov na 
báze hliníka. Využíva sa v sériovej výrobe pri lisovaní hliníkových profilov s unikátnymi 
vlastnosťami.     
Kto využíva výsledok: Hydro Extrusion Slovakia, Žiar nad Hronom     
Rok využívania od: 2004     
Rok využívania do: trvá     
Projekt: Bilaterálna zmluvná spolupráca s priemyselným partnerom     
Rok vytvorenia výsledku: 2004     
Autori výsledku: Simančík, F. - Jerz, J.      
       
Výsledok výskumu: Polotovary na výrobu ľahkých piestov pre vysokoteplotné aplikácie so zvýšenou 
teplotnou stabilitou pre aplikácie v náročných podmienkach - najmä pre športové účely.     
Kto využíva výsledok: NMD, Nemecko     
Rok využívania od: 2006     
Rok využívania do: trvá     
Projekt: Bilaterálna zmluvná spolupráca s priemyselným partnerom     
Rok vytvorenia výsledku: 2006     
Autori výsledku: Balog, M - Iždinský, K. - Simančík, F.      
       
Výsledok výskumu: Vykurovacie / chladiace panely z hliníkovej peny na stropné vykurovanie a 
chladenie s možnosťou využitia nízkopotenciálového tepla.     
Kto využíva výsledok: ÚMMS SAV (výroba a predaj)     
Rok využívania od: 2012     
Rok využívania do: trvá     
Projekt: APVV-VMSP-P0153-10     
Rok vytvorenia výsledku: 2011     
Autori výsledku: Nosko, M. - Florek, R. - Simančík, F. - Jerz, J.      
       
Výsledok výskumu: Obežné kolesá turbodúchadiel odlievané z ľahkých intermetalických zliatin na 
báze TiAl     
Kto využíva výsledok: CCN Castings, s.r.o.     
Rok využívania od: 2013     
Rok využívania do: trvá     
Projekt: APVV-0434-10 - Kryštalizácia a vlastnosti nových peritektických zliatin na báze TiAl     
Rok vytvorenia výsledku: 2012     
Autori výsledku: Lapin, J. - Staneková, H. - Bajana, O. - Demian, S. (MTF STU) - Čičman J. (CCN 
Castings s.r.o.)      
   
 
7.2. Kontraktový – zmluvný výskum (vrátane zahraničných kontraktov)  
     
Názov/účel kontraktového výskumu: Štúdium mikroštruktúr sintrovaných materiálov     
Zadávateľ výskumného kontraktu: RHP - Technology GmbH, Seibersdorf, Rakúsko     
Začiatok spolupráce: 2011     
Ukončenie spolupráce: trvá     
Finančný prínos pre organizáciu (€): 3750  
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Názov/účel kontraktového výskumu: Vývoj výmenníkov tepla na báze penového hliníka     
Zadávateľ výskumného kontraktu: i2mUnternehmensberatung GmbH, Rakúsko     
Začiatok spolupráce: 2017     
Ukončenie spolupráce: trvá     
Finančný prínos pre organizáciu (€): 5890  
     
Názov/účel kontraktového výskumu: Analýza príčin poškodenia, chemické a mikroštrukrúrne 
analýzy, test mechanických vlastností vzoriek     
Zadávateľ výskumného kontraktu: Constellium Extrusions Levice s.r.o.     
Začiatok spolupráce: 2019     
Ukončenie spolupráce: trvá     
Finančný prínos pre organizáciu (€): 1350  
     
Názov/účel kontraktového výskumu: Metalografia a analýzy mincí     
Zadávateľ výskumného kontraktu: MINCOVŇA KREMNICA, š. p.     
Začiatok spolupráce: 2019     
Ukončenie spolupráce: trvá     
Finančný prínos pre organizáciu (€): 1425  
     
Názov/účel kontraktového výskumu: Trhacie skúšky sintrovaných materiálov     
Zadávateľ výskumného kontraktu: GEVORKYAN, s. r. o.     
Začiatok spolupráce: 2019     
Ukončenie spolupráce: trvá     
Finančný prínos pre organizáciu (€): 2307  
     
Názov/účel kontraktového výskumu: Vývoj technológie a príprava vzoriek z pórovitej Al2O3 
keramiky infiltrovanej zliatinou AlSi12     
Zadávateľ výskumného kontraktu: Univerzita Stuttgart, Ústav inžinierskeho a priemyselného dizajnu     
Začiatok spolupráce: 2019     
Ukončenie spolupráce: 2021     
Finančný prínos pre organizáciu (€): 7000  
     
Názov/účel kontraktového výskumu: Vývoj kovových práškov pre priemyselné využitie vrátane 3D 
tlače      
Zadávateľ výskumného kontraktu: IMR Metallverbareitungs, Velden am Worthersee, AT     
Začiatok spolupráce: 2020     
Ukončenie spolupráce: trvá     
Finančný prínos pre organizáciu (€): 840  
     
Názov/účel kontraktového výskumu: Vývoj skrinky laserového projektora z hliníkovej peny      
Zadávateľ výskumného kontraktu: Aplik sro, Kvant Lasers s.r.o.     
Začiatok spolupráce: 2020     
Ukončenie spolupráce: trvá     
Finančný prínos pre organizáciu (€): 6000  
     
Názov/účel kontraktového výskumu: Návrh a výroba nového pórovitého materiálu na chladenie 
vysokoteplotných reaktorov     
Zadávateľ výskumného kontraktu: Ga Drilling formou inovačného vouchra - MH SR     
Začiatok spolupráce: 2020     
Ukončenie spolupráce: 2020     
Finančný prínos pre organizáciu (€): 10000  
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Názov/účel kontraktového výskumu: Štúdium vysokoteplotného deformačného správania ocelí     
Zadávateľ výskumného kontraktu: Ústav materiálového výskumu SAV, Košice     
Začiatok spolupráce: 2020     
Ukončenie spolupráce: 2020     
Finančný prínos pre organizáciu (€): 6450  
 
 
7.3. Iné formy aplikácie výsledkov výskumu v spoločenskej a hospodárskej praxi  
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8. Aktivity pre Národnú radu SR, vládu SR, ústredné orgány štátnej správy SR a 
iné organizácie  
  
 
8.1. Členstvo v poradných zboroch vlády SR, Národnej rady SR, ministerstiev SR, orgánoch 
EÚ, EP, NATO a pod.  
 
Tabuľka 8a Členstvo v poradných zboroch Národnej rady SR, vlády SR, ministerstiev SR, orgánoch 
EÚ, EP, NATO a pod. 

Meno pracovníka Názov orgánu Funkcia 

 Ing. Juraj Lapin, DrSc. Programový výbor Horizont 2020 - Vesmír  národný delegát 
 Ing. Peter Múčka, CSc. Komisia pre reformu grantového systému 

podpory VaV (poradný orgán štátneho 
tajomníka MŠVVaŠ SR MUDr. RNDr. 
Ľudovíta Paulisa, PhD. MPH.) 

člen 

 Ing. František Simančík, PhD. Národná rada pre produktivitu SR člen 
 Zväz automobilového priemyslu SR ZAP člen komisie pre 

výskum a vývoj 
 Komisia na hodnotenie žiadosti o stimuly na 

výskum a vývoj pri MŠVVaŠ SR 
člen 

 EASAC – pracovná skupina pre 
dekarbonizáciu budov 

delegát za SAV 

 Zväz strojárskeho priemyslu člen dozornej rady 
  
 
8.2. Expertízna činnosť a iné služby pre štátnu správu a samosprávy  
 
Názov expertízy: Správa o produktivite a konkurencieschopnosti  
Adresát expertízy: Národná rada pre konkurencieschopnosť SR  
Spracoval: Ing. František Simančík, PhD. 
Stručný opis: Ako člen Národnej rady pre konkurencieschopnosť SR sa podieľal na príprave Správy 
o produktivite a konkurencieschopnosti SR (apríl 2020).  
 
Názov expertízy: Priemysel pre 21 storočie 
Adresát expertízy: MIRRI SR 
Spracoval: Ing. František Simančík, PhD. 
Stručný opis: Príspevok k príprave RIS3 ako koordinátor-vizionár domény „Priemysel pre 21 
storočie".   
 
Názov expertízy: Recenzia materiálu „Univerzitné vedecké parky a výskumné centrá na Slovensku: 
Príručka k úspechu“ 
Adresát expertízy: Úrad vlády SR  - Inštitút pre stratégie a analýzy 
Spracoval: Ing. František Simančík, PhD. 
Stručný opis: Vypracoval recenziu materiálu „Univerzitné vedecké parky a výskumné centrá na 
Slovensku: Príručka k úspechu“  
 
Názov expertízy: Územná stratégia rozvoja BBSK  
Adresát expertízy: BBSK 
Spracoval: Ing. František Simančík, PhD. 
Stručný opis: V spolupráci s expertmi Svetovej banky a BBSK sa podieľal na vypracovaní územnej 
stratégie rozvoja BBSK.    



 
Správa o činnosti organizácie SAV 

 

36

8.3. Členstvo v radách štátnych programov a podprogramov ŠPVV a ŠO  
 
Tabuľka 8b Členstvo v radách štátnych programov a podprogramov ŠPVV a ŠO 

Meno pracovníka Názov orgánu Funkcia 

 Ing. František Simančík, PhD.  SK3: Stála komisia pre RIS3 Koordinátor-vizionár domény 
Priemysel pre 21 storočie 

  
 
8.4. Prehľad aktuálnych spoločenských problémov, ktoré riešilo pracovisko v spolupráci s 
Kanceláriou prezidenta SR, s vládnymi a parlamentnými orgánmi alebo pre ich potrebu 
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9. Vedecko-organizačné a popularizačné aktivity   
  
 
9.1.Vedecko-popularizačná činnosť  
 
Tabuľka 9a Súhrnné počty vedecko-popularizačných činností organizácie SAV 

Typ Počet Typ Počet Typ Počet 
prednášky/besedy 1 tlač 1 TV 2 

rozhlas 1 internet 18 exkurzie 0 
publikácie 0 multimediálne nosiče 0 dokumentárne filmy 0 

iné 0     
  
 
9.2. Vedecko-organizačná činnosť  
 
Tabuľka 9b Vedecko-organizačná činnosť 

Názov podujatia 
Domáca/ 

medzinárodná Miesto Dátum konania Počet účastníkov 

International Conference 
on Gammalloys 
Technology - GAT-2020 

medzinárodná  Bratislava 02.08.-06.08.2020 Pripravená konferencia 
sa v dôsledku pandémie 
COVID 19 napokon 
nekonala. 

  
 
9.3. Účasť na výstavách  
      
Názov výstavy: Noc výskumníkov 2019     
Miesto konania: Online priestor     
Dátum: 27.11.2020     
Zhodnotenie účasti: Ústav materiálov a mechaniky strojov sa príspevkom "Vedecký kuriér fyzika" 
zapojil do známeho vedecko-popularizačného podujatia venovaného mladej generácii, ktoré sa v 
roku 2020 vzhľadom na pandémiu COVID 19 uskutočnilo v on line priestore.      
   
 
9.4. Účasť v programových a organizačných výboroch národných konferencií  
  
Tabuľka 9c Programové a organizačné výbory národných konferencií 

Meno pracovníka Programový Organizačný Programový i organizačný 

 Spolu    
  
 
9.5. Členstvo v redakčných radách časopisov  
 
Ing. Jaroslav Kováčik, PhD.  
 

Metallic Foams (funkcia: editor in chief) 
Processes, IF: 2.753: Special Issue "Foam Matrix Composites: Preparation and Application" 
(funkcia: guest editor of Special Issue) 
ZVÁRANIE-SVAŘOVÁNÍ (funkcia: člen redakčnej rady)  
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Ing. Juraj Lapin, DrSc.  
 

Acta Metallurgica Slovaca (funkcia: člen) 
Kovové Materiály-Metallic Materials (funkcia: hlavný redaktor)  
 

Ing. Peter Múčka, CSc.  
 

 Shock and Vibration (funkcia: člen)  
 

Ing. Ľubomír Orovčík, PhD.  
 

Metallic Foams (funkcia: editor)  
 

Ing. František Simančík, PhD.  
 

Kovové materiály - Metallic Materials (funkcia: člen) 
Powder Metallurgy (funkcia: člen) 
Powder Metallurgy Progress (funkcia: člen edičnej rady) 
Zváranie - Svařování (funkcia: člen)  
 
 

9.6. Činnosť v domácich vedeckých spoločnostiach  
  
 
Ing. Tomáš Dvorák, PhD.  
 

Spoločnosť pre nové materiály a technológie (funkcia: člen kontrolnej komisie)  
 

Ing. Karol Iždinský, CSc.  
 

Spoločnosť pre nové materiály a technológie (funkcia: predseda riadiaceho výboru) 
Vedecká spoločnosť pre náuku o kovoch pri SAV (funkcia: člen)  
 

Ing. Jaroslav Jerz, PhD.  
 

Rada slovenských vedeckých spoločností (funkcia: člen výkonného výboru RSVS) 
Vedecká spoločnosť pre náuku o kovoch pri SAV (funkcia: člen výboru spoločnosti - hospodár)  
 

Ing. Jaroslav Kováčik, PhD.  
 

Spoločnosť pre nové materiály a technológie (funkcia: hlavný kontrolór)  
 

Ing. Juraj Lapin, DrSc.  
 

Vedecká spoločnosť pre náuku o kovoch pri SAV  (funkcia: člen)  
 

Mgr. Veronika Nagy Trembošová  
 

Spoločnosť pre nové materiály a technológie (funkcia: člen)  
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Ing. Martin Nosko, PhD.  
 

Spoločnosť pre nové materiály a technológie (funkcia: podpredseda riadiaceho výboru)  
 

Ing. Andrej Opálek, PhD.  
 

Spoločnosť pre nové materiály a technológie (funkcia: člen)  
 

Ing. Alena Opálková Šišková, PhD.  
 

Spoločnosť pre nové materiály a technológie (funkcia: hospodár)  
 

Ing. Ľubomír Orovčík, PhD.  
 

Spoločnosť pre nové materiály a technológie (funkcia: člen)  
 

Ing. Peter Oslanec, PhD.  
 

Spoločnosť pre nové materiály a technológie (funkcia: člen riadiaceho výboru)  
 

Ing. František Simančík, PhD.  
 

Spoločnosť pre nové materiály a technológie (funkcia: člen) 
Vedecká spoločnosť pre náuku o kovoch pri SAV (funkcia: člen)  
 

Ing. Pavol Štefánik, CSc.  
 

 Vedecká spoločnosť pre náuku o kovoch pri SAV (funkcia: člen)  
 
 

9.7. Iné dôležité informácie o vedecko-organizačných a popularizačných aktivitách 
 
Ing. Martin Nosko, PhD. pôsobil ako nezávislý pozorovateľ Rady programu APVV na zvládnutie 
pandémie koronavírusu a jej dopadov. 

Ing. Martin Nosko, PhD. pôsobil ako nezávislý pozorovateľ oponentúr prijímateľov stimulov VV č. 
2018/7383:1-26CO 
  
V rámci pravidelných popularizačných aktivít zamestnancov ÚMMS SAV sa etablovali na pôde 
SAV projekty ako napr. projekt „Nájdi v sebe vedca“ a „Veda v divadle“. ÚMMS SAV aj 
koordinoval činnosť odborných konzultácií pri vzdelávacích aktivitách „fenomény sveta“. 
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10. Činnosť knižnično-informačného pracoviska  
 
10.1. Knižničný fond 
  
Tabuľka 10a Knižničný fond 

Knižni čné jednotky spolu 7069 

z toho 

knihy a zviazané periodiká 4675 

audiovizuálne dokumenty   

elektronické dokumenty (vrátane digitálnych)   

mikroformy   

iné špeciálne dokumenty - dizertácie, výskumné správy 2402 

Rukopisy, vzácne tlače   

Počet titulov dochádzajúcich periodík 3 

  z toho zahraničné periodiká 0 

Ročný prírastok knižničných jednotiek 13 

v tom 

kúpou 0 

darom 9 

výmenou   

bezodplatným prevodom 4 

náhradou   

Úbytky knižničných jednotiek 0 

Knižničné jednotky spracované automatizovane 3675 
Výraz „v tom“  označuje úplné (vyčerpávajúce) údaje, ktorých súčet sa musí rovnať údaju v riadku „spolu“, čiže 
nadradenému riadku. 
Výraz „z toho“  označuje neúplné (výberové) údaje, ktorých súčet sa nemusí rovnať údaju v riadku „spolu“. 
  
10.2. Výpožičky a služby 
  
Tabuľka 10b Výpožičky a služby 

Výpožičky spolu (riadok 1) 1031 

v tom z 
r. 1 

prezenčné výpožičky   

absenčné výpožičky 1031 

v tom z 
r. 1 

odborná literatúra pre dospelých 1031 

výpožičky periodík   

MVS iným knižniciam   

MVS z iných knižníc   

MMVS iným knižniciam   

MMVS z iných knižníc   

Počet vypracovaných bibliografií   

Počet vypracovaných rešerší   



 
Správa o činnosti organizácie SAV 

 

41

 10.3. Používatelia  
  
Tabuľka 10c Používatelia 

Registrovaní používatelia 51 

Návštevníci knižnice spolu (bez návštevníkov podujatí) 17 

  
10.4. Iné údaje 
  
Tabuľka 10d Iné údaje 

On-line katalóg knižnice na internete ( 1=áno, 0=nie) 1 

Náklady na nákup knižničného fondu v € 0 

  
10.5. Iné informácie o knižničnej činnosti 
 
Knižnica je zameraná na knižnično-informačné potreby ústavu; je špecializovaná na oblasť 
materiálového výskumu, aplikovanej mechaniky a príbuzných odborov. 

Popri poskytovaní výpožičných služieb z vlastných knižničných fondov, knižnica spolupracuje s 
Ústrednou knižnicou SAV pri zabezpečovaní prístupu do elektronických databáz plných textov 
periodických a neperiodických publikácií a bibliografických databáz. 

Knižnica vedie evidenciu publikačnej činnosti pracovníkov v zmysle internej smernice ústavu, 
súčasne publikačnú činnosť a citačné ohlasy autorov z ústavu eviduje v elektronickom systéme 
Ústrednej knižnice SAV. 

Knižnica v roku 2020 pokračovala v sprístupňovaní katalógu knižničných dokumentov v ústavnom 
intranete. 

Prepočítaný počet pracovníkov knižnice za rok 2020 bol 0,9. 
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11. Aktivity v orgánoch SAV  
  
 
11.1. Členstvo vo Výbore Snemu SAV  
  
 
11.2. Členstvo v Predsedníctve SAV a vo Vedeckej rade SAV  
 
Ing. František Simančík, PhD.  
 
- člen Predsedníctva SAV pre 1. oddelenie vied 
- člen Vedeckej rady SAV  
  
 
11.3. Členstvo vo vedeckých kolégiách SAV  
 
Ing. Karol Iždinský, CSc.  
 
- VK SAV pre elektroniku, materiálový výskum a technológie (člen)  
  
 
11.4. Členstvo v komisiách SAV  
 
Ing. Juraj Lapin, DrSc.  
 
- Komisia SAV pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie zamestnancov (člen)  
 
Ing. František Simančík, PhD.  
 
- Dislokačná komisia SAV (člen) 
- Komisia pre formovanie koncepcie rozvoja areálu SAV na Patrónke (predseda) 
- Komisia pre transformáciu SAV (člen) 
- Komisia SAV pre duševné vlastníctvo, inovácie a technologický transfer (podpredseda) 
- Komisia SAV pre ekonomické otázky (člen) 
- Komisia SAV pre infraštruktúru a štrukturálne fondy (predseda)  
  
 
11.5. Členstvo v orgánoch VEGA  
 
Ing. Peter Múčka, CSc.  
 
- Komisia VEGA č. 7 (podpredseda) 
- VEGA (predseda)  
 
Ing. Martin Nosko, PhD.  
 
- Komisia VEGA č. 7 (člen)  
 
Ing. Pavol Štefánik, CSc.  
 
- Komisia VEGA č. 7  (člen)  
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12. Hospodárenie organizácie  
  
 
12.1. Výdavky organizácie 
  
Tabuľka 12a Výdavky organizácie (skutočnosť k 31. 12. 2020 v €) 

Typ organizácie (RO,PO)   Zdroje, z ktorých sa kryli jednotlivé výdavky 

Výdavky Spolu 
kapitola 

SAV (111) 

iné štátne a 
verejné 
zdroje 

ostatné 
zdroje 

% krytia 
z kapitoly 

SAV 

1. Bežné výdavky  2 286 563 1 534 729 566 302 185 532 67,12 

z toho:   mzdy (610) 1 213 791 945 093 246 176 22 522 77,86 

vedecká výchova 
štipendiá (640) 

65 626 65 626 0 0 100,00 

poistné a príspevok do 
poisťovní (620) 

423 047 327 041 85 444 10 562 77,31 

tovary a služby (630) 463 306 191 969 122 494 148 843 41,43 

transfery jednotlivcom 
(PN, odchodné, odstupné) 
(640) 

8 605 5 000 0 3 605 58,11 

transfery partnerom 
projektov (640) 

112 188 0 112 188 0 0,00 

2. Kapitálové výdavky  0 0 0 0 0,00 

z toho:   obstarávanie 
kapitálových aktív 

0 0 0 0 0,00 

kapitálové transfery 0 0 0 0 0,00 
  



 
Správa o činnosti organizácie SAV 

 

44

12.2. Zdroje financovania organizácie 
  
Tabuľka 12b Zdroje financovania organizácie (skutočnosť k 31. 12. 2020 v €) 

Typ organizácie (RO,PO)   Z toho kategórie 

Zdroje  Spolu 
Kapitálové 

zdroje 
zdroje na 

mzdy (610) 

zdroje na 
odvody do 
poisťovní 

(620) 

zdroje na 
transfery 
partnero

m 
projektov  

1. kapitola SAV (111) 1 567 229 0 945 093 327 041 0 

z toho:  VEGA 80 049         

MVTS výskumné 
projekty 

12 900         

MVTS podpora 0         

SASPRO/MOREPRO 0         

Vydávanie časopisov 5 853         

Vedecká výchova 
(štipendiá) 

65 626         

OTAS (630) 125 667         

Transfery jednotlivcom 
(PN, odchodné, odstupné) 
(640) 

5 000         

2. ŠF EÚ vr. fin. zo ŠR 175 140 0 129 690 44 727 0 

3. medzinárodné 
grantové  projekty 

0         

z toho:  H2020 0         

4. iné štátne a verejné 
zdroje  (spolu) 

391 162 12 000 116 486 40 717 112 188 

z toho:  APVV 381 162 12 000 112 966 39 487 112 188 

podpora z kapitoly 
MŠVVaŠ  SR (stimuly) 

10 000 0 3 520 1 230 0 

5. ostatné zdroje 285 053 0 22 522 10 562 0 

z toho:  príjmy z 
prenájmu 

0         

príjmy z podnikateľskej  
činnosti 

41 995 0 12 053 4 214 0 

príjmy z expertnej činnosti 
a  služieb 

243 057 0 10 469 6 348 0 
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13. Nadácie a fondy pri organizácii SAV  
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14. Iné významné činnosti organizácie SAV  
  
 
ÚMMS SAV oficiálne prevzal vedenie a úspešne revitalizoval Spoločnosť pre nové materiály a 
technológie (SNMT), člena Federácie európskych materiálových spoločností (FEMS). Činnosť 
SNMT je zameraná na podporu rozvoja vedy a techniky v oblasti nových materiálov a technológií, 
vrátane ich aplikácie vo výrobnej praxi, ako aj na rozvíjanie tvorivých schopností a odborných 
znalostí členov. Tento rok sa kvôli pandemickej situácii COVID 19 nepodarilo zorganizovať 
strategický seminár pre podporu spolupráce medzi akadémiou, univerzitami a priemyslom. Naopak, 
vďaka kontaktov a činnosti SNMT sa ústavu podarilo sa získať projekt H2020 s názvom „Strategic 
and targeted support to incentivise talented newcomers to NMBP projects under Horizon Europe“. 
Tiež sa podarilo nadviazať spoluprácu s TU Graz v oblasti materiálového inžinierstva. 
  
  
 



 
Správa o činnosti organizácie SAV 

 

47

15. Vyznamenania, ocenenia a ceny udelené pracovníkom organizácie v roku 
2020  
  
 
15.1. Domáce ocenenia  
 
15.1.1. Ocenenia SAV        
 
Kováčik Jaroslav       
Špičková publikácia SAV       
Oceňovateľ: Predsedníctvo SAV     
Opis: Ocenenie Špičková publikácia SAV v kategórii Publikácie vo vedeckých časopisoch s najvyšším 
impaktom podľa SJR za prácu KOVÁČIK, Jaroslav - EMMER, Štefan. Cross property connection 
between the electric and the thermal conductivities of copper graphite composites. In International 
Journal of Engineering Science, 2019, vol. 144, no. 103130. ISSN 0020-7225. IF za 2019: 9.219   
 
15.1.2. Iné domáce ocenenia  
 
 
15.2. Medzinárodné ocenenia        
 
Jerz Jaroslav       
IAAM Scientist Award       
Oceňovateľ: International Association of Advanced Materials, Gammalkilsvägen 18, Ulrika 590 53, 
SWEDEN     
Opis: Certificate Number: IAAM/AL 30/07 20, ocenenie je spojené s on-line prezentáciou "Award 
Lecture" J. Jerz: Phase Change Materials Reinforced with Aluminium Foam for Latent Heat Storage 
(Advanced Materials Lecture Series 2020), ktorá bola odprednášaná 17. júla 2020. 
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16. Poskytovanie informácií v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 
prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (Zákon o slobode 
informácií)   
  
 
Podľa zákona č. 2011/2000 Z. z. požiadalo Občianske združenie Central European Institute of Asian 
Studies, so sídlom Bratislava, Murgašova 2, PSČ 811 04, IČO: 42178894, ústav o sprístupnenie 
nasledujúcich informácií: 

1. zoznam čínskych inštitúcií, s ktorými spolupracujete (obchodné spoločnosti, výskumné 
inštitúcie, univerzity, vládne inštitúcie) 

2. všetky zmluvné dokumenty na ktorých je spolupráca založená (zmluvy, memorandá, 
deklarácie a pod.) 

3. zoznam oblasti spolupráce 
4. zoznam výstupov zo spolupráce (publikácie, patenty, konferencie a pod.) 
5. podieľa sa čínsky partner na rozhodovaní o výskumnom zameraní Vašej univerzity? 
6. počet študentov vyslaných na študijný pobyt v Číne v období od 1.1.2010 – 31.7.2020 (s 

rozdelením na jednotlivé roky a prijímajúce inštitúcie) 
7. počet čínskych študentov na Vašej univerzite v období od 1.1.2010 – 31.7.2020 (s rozdelením 

na jednotlivé roky a vysielajúce inštitúcie) 
8. počet akademikov vyslaných na študijný alebo pracovný pobyt v Číne v období od 1.1.2010 – 

31.7.2020 (s rozdelením na jednotlivé roky a prijímajúce inštitúcie) 
9. počet čínskych akademikov na Vašej univerzite v období od 1.1.2010 – 31.7.2020 (s 

rozdelením na jednotlivé roky a vysielajúce inštitúcie) 
10. dochádza k hodnoteniu rizík týkajúcich sa spolupráce? Ak áno, na základe akých indikátorov? 
11. objem peňažných plnení poskytnutých čínskymi partnermi v období od 1.1.2010 – 31.7.2020 
12. objem/zoznam nepeňažných plnení poskytnutých čínskymi partnermi v období od 1.1.2010 – 

31.7.2020 
13. zoznam pracovných ciest a delegácii pracovníkov Vašej univerzity do Číny v období od 

1.1.2010 – 31.7.2020 (s uvedením prijímajúcej inštitúcie) 
14. zoznam pracovných ciest a delegácii pracovníkov čínskych inštitúcií prijatých Vašou 

univerzitou v období od 1.1.2010 – 31.7.2020 (s uvedením vysielajúcej inštitúcie) 
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17. Problémy a podnety pre činnosť SAV  
  
 
V oblasti podnetov pre činnosť SAV by bolo vhodné: 

• Pokúsiť sa pomôcť ústavom pri propagačných aktivitách, napr. jednotnou výrobou 
propagačných pier s logami jednotlivých ústavov, banerov, letákov a pod. napr. finančnou 
podporou napr. na úrovni cca 500 – 1000 EUR na ústav. 

• Z pohľadu atraktivity výberu zamestnania na SAV a prilákania mladých pracovníkov, resp. 
udržania šikovných mladých zamestnancov začať s riešením už dlho diskutovanej témy 
škôlky na pôde SAV. Koncepty boli predložené členovi predsedníctva (Dr. Venhartovi) v 
roku 2019 s tým, že predsedníctvo škôlku zrealizuje. 

• Zabezpečiť projektové poradenstvo pri vyhľadávaní a podávaní projektov z programových 
schém Európskej Únie. 

• Zorganizovať Ústavné prezentácie v aule SAV, aby jednotlivé ústavy mohli prezentovať 
medzi sebou svoje okruhy tém a charakterizačné zariadenia a mohlo dôjsť k nadviazaniu 
interdisciplinárnych spoluprác. 
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Správu o činnosti organizácie SAV spracoval(i):  
 
Ing. Ján Košút, CSc., 02/ 3240 1006 
Ing. Mária Lazarová, 02/ 3240 1005 
Ing. Peter Múčka, CSc., 02/ 3240 1019 
Ing. Martin Nosko, PhD., 02/ 3240 1003 
Ing. František Simančík, PhD., 02/ 3240 1026 
Ing. Katarína Takáčová, 02/ 3240 1016  
  
  
 
Schválila vedecká rada organizácie SAV dňa 27.1.2021  
  
  
 
  
   

Riaditeľ organizácie SAV  Predseda vedeckej rady 
 
 
 
 
 

..............................................  .............................................. 
Ing. Martin Nosko, PhD.  Ing. Juraj Lapin, DrSc. 
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Prílohy  
  
Príloha A 
Zoznam zamestnancov a doktorandov organizácie k 31.12.2020  
 
Zoznam zamestnancov podľa štruktúry  

 Meno s titulmi 
Úväzok   
(v %) 

Ročný prepočítaný 
úväzok 

 Vedúci vedeckí pracovníci DrSc. 

1.  Ing. Juraj Lapin, DrSc. 100 1.00 

 Samostatní vedeckí pracovníci 

1.  Ing. Martin Balog, PhD. 80 0.80 

2.  Ing. Miroslav Čavojský, PhD. 100 1.00 

3.  Ing. Karol Iždinský, CSc. 100 1.00 

4.  Ing. Jaroslav Jerz, PhD. 100 1.00 

5.  Ing. Alena Klimová, PhD. 100 1.00 

6.  Ing. Juraj Koráb, PhD. 100 1.00 

7.  Ing. Jaroslav Kováčik, PhD. 100 1.00 

8.  Ing. Peter Krížik, PhD. 100 1.00 

9.  Mgr. Stanislav Kúdela ml., PhD. 100 1.00 

10.  doc. Ing. Marián Mikula, PhD. 40 0.40 

11.  Ing. Peter Múčka, CSc. 100 1.00 

12.  Ing. Martin Nosko, PhD. 100 1.00 

13.  Ing. Ľubomír Orovčík, PhD. 100 1.00 

14.  RNDr. Tatiana Pelachová, PhD. 100 1.00 

15.  Ing. František Simančík, PhD. 60 0.60 

16.  Ing. Michaela Štamborská, PhD. 100 0.48 

17.  Ing. Pavol Štefánik, CSc. 100 1.00 

 Vedeckí pracovníci 

1.  Ing. Naďa Beronská, PhD. 80 0.80 

2.  Ing. Lukáš Dragošek, PhD. 40 0.40 

3.  Ing. Tomáš Dvorák, PhD. 100 1.00 

4.  Ing. Zuzana Hájovská, PhD. 100 0.00 

5.  Ing. Milan Jarás, PhD. 60 0.30 

6.  Ing. Kateryna Kamyshnykova, PhD. 100 1.00 

7.  Ing. Ján Košút, CSc. 100 1.00 

8.  Ing. Štefan Nagy, PhD. 100 1.00 
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9.  Ing. Andrej Opálek, PhD. 100 1.00 

10.  Ing. Alena Opálková Šišková, PhD. 53 0.53 

11.  Ing. Peter Oslanec, PhD. 60 0.60 

12.  Ing. Lucia Senčeková, PhD. 20 0.00 

13.  Mgr. Erik Šimon, PhD. 20 0.20 

14.  doc. Ing. Milan Škrobian, CSc. 100 1.00 

15.  Ing. Ján Španielka, PhD. 100 1.00 

16.  Ing. Matej Štěpánek, PhD. 100 1.00 

17.  Ing. Tomáš Švantner, PhD. 60 0.60 

 Odborní pracovníci s VŠ vzdelaním (výskumní a vývojoví zamestnanci) 

1.  Ing. Otto Bajana 100 1.00 

2.  Mech. Inž. Mag. Arun Gopinathan 53 0.53 

3.  M.Sc. Ahmed Mohamed Hassan Ibrahim 36 0.43 

4.  Ing. Pavol Jankov 100 0.84 

5.  Ing. János Kurcz 40 0.03 

6.  Ing. Andrea Kušnierová 20 0.20 

7.  Mast. of Eng. Mukesh Nagarbhai Makwana 53 0.53 

8.  Ing. Václav Michenka 100 1.00 

9.  Mgr. Veronika Nagy Trembošová 24 0.36 

10.  Ing. Ľubomír Pavlík 20 0.20 

11.  Ing. Peter Petrík 100 1.00 

12.  Ing. Ján Poničan 40 0.03 

13.  Ing. Prateek Prakash Srivastava 53 0.53 

 Odborní pracovníci s VŠ vzdelaním (ostatní zamestnanci) 

1.  Ing. Miroslava Gáfriková 100 1.00 

2.  Ing. Mária Lazarová 100 1.00 

3.  Ing. Bc. Mária Lindorová 100 1.00 

4.  Ing. Natália Mináriková, PhD. 100 1.00 

5.  Ing. Katarína Takáčová 90 0.90 

 Odborní pracovníci ÚSV 

1.  Andrea Frištíková 100 1.00 

2.  Jana Gönczi Považanová 100 1.00 

3.  Jozef Hurta 100 1.00 

4.  Stanislav Chovanec 100 1.00 

5.  Peter Kemenczei 100 1.00 
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6.  Soňa Kružlíková 100 1.00 

7.  Anna Kvasnicová 100 1.00 

8.  Ľudmila Padúchová 100 1.00 

9.  Ladislav Pomšár 97 0.97 

10.  Martin Pupala 48 0.04 

11.  Anna Štricová 100 1.00 

12.  Iveta Tothová 100 1.00 

13.  Roman Uhrík 100 1.00 

14.  Nadežda Vojteková 40 0.40 

 Ostatní pracovníci 

1.  Mária Horváthová 100 1.00 

2.  Oľga Hudecová 50 0.50 

3.  Jaroslav Klena 100 1.00 

4.  Ladislav Pozsgai 100 1.00 

5.  Ladislav Pozsgai, 2. úv. 20 0.20 

6.  Eva Tóbliová 100 1.00 

7.  Soňa Trubiniová 97 0.97 

  
 
Zoznam zamestnancov, ktorí odišli v priebehu roka 

 Meno s titulmi Dátum odchodu 
Ročný prepočítaný 

úväzok 

 Vedeckí pracovníci 

1.  RNDr. Jozef Šebek, CSc. 30.6.2020 0.50 

 Odborní pracovníci s VŠ vzdelaním (výskumní a vývojoví zamestnanci) 

1.  Milad Roostaei 31.8.2020 0.36 

 Odborní pracovníci ÚSV 

1.  Vladimír Andel 31.3.2020 0.25 

2.  Miroslav Kevický 31.3.2020 0.25 
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Zoznam doktorandov 

 Meno s titulmi Škola/fakulta Študijný odbor 

 Interní doktorandi hradení z prostriedkov SAV 

 1. Arun Gopinathan Materiálovotechnologická 
fakulta STU v Trnave  5.2.26 materiály 

 2. 
MSc. Ahmed Mohamed Hassan 
Ibrahim 

Materiálovotechnologická 
fakulta STU v Trnave  5.2.26 materiály 

 3. Ing. Andrea Kušnierová Materiálovotechnologická 
fakulta STU v Trnave  5.2.26 materiály 

 4. Mukesh Nagarbhai Makwana Materiálovotechnologická 
fakulta STU v Trnave  5.2.26 materiály 

 5. Ing. Ľubomír Pavlík Materiálovotechnologická 
fakulta STU v Trnave  5.2.26 materiály 

 6. Ing. Prateek Prakash Srivastava Materiálovotechnologická 
fakulta STU v Trnave  5.2.26 materiály 

 7. Mgr. Veronika Trembošová Materiálovotechnologická 
fakulta STU v Trnave  5.2.26 materiály 

 Interní doktorandi hradení z iných zdrojov 

organizácia nemá interných doktorandov hradených z iných zdrojov 

 Externí doktorandi  

organizácia nemá externých doktorandov 

  
 
Zoznam zamestnancov prijatých do jedného roka od získania PhD. 

 Meno s titulmi Dátum 
obhajoby 

Dátum prijatia  
Úväzok  
(v %) 

 
 
  
Zoznam emeritných vedeckých zamestnancov 

 Meno s titulmi 

1.  Ing. Rudolf Chmúrny, CSc. 

2.  Ing. Jozef Ivan, CSc. 

3.  Ing. Štefan Kavecký, CSc. 

4.  Ing. Vladimír Kliman, DrSc. 

5.  RNDr. Ing. Stanislav Kúdela st., CSc. 

6.  Ing. Vladimír Oravský, CSc. 

7.  Ing. Augustin Schweighofer, CSc. 

8.  Ing. Juraj Stein, CSc. 

9.  Ing. Oľga Šimková, CSc. 
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Príloha B  
Projekty riešené v organizácii  
 
Medzinárodné projekty  
 
Programy: Medziakademická dohoda (MAD)  
 
 
1.) Mechanical properties of ultra light metal and novel cement composites (Mechanical 
properties of ultra light metal and novel cement composites)  
 
Zodpovedný riešiteľ: Stanislav Kúdela ml. 
Trvanie projektu:  1.1.2019 / 31.12.2022 
Evidenčné číslo projektu:  
Organizácia je 
koordinátorom projektu:  

áno 

Koordinátor:  Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií:  

1  - Poľsko: 1 

Čerpané financie: -           
  
Dosiahnuté výsledky:  
 
Boli študované ohybové vlastnosti MgLi kompozitov v kocentračnom rozsahu (0.5 – 4 hm.% Li) 
spevnené kontinuálnymi uhlíkovými vláknami typu PAN T300 (Toray) a typu Pitch Granoc . 
Sledovaním štruktúry kompozitov bolo preukázané prenikanie lítiových iónov do uhlíkových vlákien 
a tvorba Li2C2 vo vnútri vlákien.   
Nebola pozorovaná tvorba medzipovrchovej väzby. Nízka koncentrácia lítia mala priaznivý účinok 
na ohybovú pevnosť kompozitov (1090 MPa). Vyšší obsah lítia v kovovej matrici (4 hm. %) už nemal 
významný vplyv na ohybovú pevnosť kompozitov v dôsledku nadmernej tvorby lítiového karbidu, 
ktorý degraduje štruktúru vlákien a tým znižuje ich mechanickú pevnosť. Rovnaký mechanizmus sa 
uplatňuje aj u kompozitov MgLi s uhlíkovými vláknami typu Pitch Granoc. Spevňujúci efekt však nie 
je taký významný ako u vlákien T300.   
   
Zároveň bolo študované deformačné chovanie horčíkových kompozitov s kontinuálnymi uhlíkovými 
vláknami T300 a Granoc. Kompozity boli podrobené kvázistatickým a dynamickým (rýchlosť 
deformácie 900 s-1) tlakovým skúškam. Bol pozorovaný značný rozdiel v tlakovej pevnosti medzi 
oboma typmi kompozitov. Kompozity s vláknami Granoc vykazujú nedostatočnú kvalitu väzby 
medzi vláknom a horčíkovou matricou. Je to dôsledok vysoko usporiadanej vnútornej štuktúry 
uhlíkových vlákien Granoc. Hladký priebeh kriviek napätie-deformácia zaznamenaných počas 
mechanického zaťaženia kompozitu Mg+T300 ukazuje na absenciu počiatočných trhlín a všeobecnú 
odolnosť voči iniciácii a rastu trhlín v tomto kompozite.  
  
V dôsledku celosvetovej pandémie COVID-19 nebolo možné uskutočniť pracovné návštevy na 
oboch spolupracujúcich pracoviskách. V priebehu roka 2020 bolo schválené predĺženie trvania 
projektu o jeden rok oboma partnerskými stranami.  
  
Publikácie:  
  
1. KÚDELA, Stanislav, Jr.** - BAJANA, Otto - OROVČÍK, Ľubomír - RANACHOWSKI, P. - 
RANACHOWSKI, Z. Alloying effect of Li and Y on the strengthening of Mg/T300 composites. In 
Kovové materiály, 2020, vol. 58, iss. 3, p. 151-159. (2019: 0.765 - IF, Q4 - JCR, 0.242 - SJR, Q3 - 
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SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0023-432X. Dostupné 
na: https://doi.org/10.4149/km_2020_3_151 (Chemická kompatibilita zložiek v kompozitoch typu 
horčík-uhlík : Chemical compatibility between components in magnesium-carbon composites) Typ: 
ADDA  
 
2. KÚDELA, Stanislav, Jr.** - BAJANA, Otto - OROVČÍK, Ľubomír - RANACHOWSKI, P. - 
RANACHOWSKI, Z. Strengthening in MgLi matrix composites reinforced with unidirectional T300 
and Granoc carbon fibres. In Kovové materiály, 2020, vol. 58, iss. 4, p. 223-231. (2019: 0.765 - IF, 
Q4 - JCR, 0.242 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, WOS, SCOPUS). 
ISSN 0023-432X. Dostupné na: https://doi.org/10.4149/km_2020_4_223 (Chemická kompatibilita 
zložiek v kompozitoch typu horčík-uhlík : Chemical compatibility between components in 
magnesium-carbon composites) Typ: ADDA  
 
3. RANACHOWSKI, Z.** - RANACHOWSKI, P. - BRODECKI, A. - KOPEĆ, M. - KÚDELA, 
Stanislav, Jr.. QUASI-STATIC AND DYNAMIC TESTING OF CARBON FIBER REINFORCED 
MAGNESIUM COMPOSITES. In Archives of Metallurgy and Materials, 2020, vol. 65, iss. 2, p. 
893-899. (2019: 0.586 - IF, Q4 - JCR, 0.263 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current 
Contents). ISSN 1733-3490. Dostupné na: https://doi.org/10.24425/amm.2020.132836 (VEGA 
2/0117/20 : Lítiom stimulovaná medzifázová väzba v horčíkových kompozitoch) Typ: ADCA  
  
 
Programy: COST  
 
 
2.) European Forum for Advanced Practices (European Forum for Advanced Practices)  
 
Zodpovedný riešiteľ: Tomáš Dvorák 
Trvanie projektu:  1.4.2019 / 31.3.2023 
Evidenčné číslo projektu: CA18136 
Organizácia je 
koordinátorom projektu:  

nie 

Koordinátor:  Norwegian University of Science and Technology 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií:  

55  - Albánsko: 2, Rakúsko: 1, Belgicko: 2, Bulharsko: 1, Bosna a 
Hercegovina: 2, Česko: 1, Nemecko: 2, Dánsko: 2, Španielsko: 2, 
Estónsko: 2, Fínsko: 1, Francúzsko: 1, Veľká Británia: 2, Grécko: 1, 
Chorvátsko: 1, Maďarsko: 1, Švajčiarsko: 2, Írsko: 1, Island: 2, Izrael: 
2, Taliansko: 1, Litva: 1, Lotyšsko: 1, Moldavsko: 2, Severné 
Macedónsko: 1, Malta: 1, Čierna Hora: 1, Holandsko: 2, Nórsko: 2, 
Poľsko: 2, Portugalsko: 2, Rumunsko: 2, Srbsko: 1, Slovensko: 1, 
Slovinsko: 2, Švédsko: 1, Turecko: 1 

Čerpané financie: MVTS SAV: 3440 €           
  
Dosiahnuté výsledky:  
 
V tomto roku pokračovala práca v rámci jednotlivých pracovných skupín, zamerali sme sa na 
rozšírenie spolupráce v oblasti výtvarného umenia a reštaurátorstva. Pokúsili sme sa zaviesť nové 
postupy pri reštaurovaní umeleckých diel, prvotná analýza výtvarných diel, skúmanie polychrómie 
na dielach ešte pred procesom samotného reštraurovania, určenie štruktúry a vplyv prostredia na jej 
zmenu.  
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3.) Reliable roadmap for certification of bonded primary structures (Reliable roadmap for 
certification of bonded primary structures)  
 
Zodpovedný riešiteľ: Štefan Nagy 
Trvanie projektu:  4.4.2019 / 3.4.2023 
Evidenčné číslo projektu: CA18120 
Organizácia je 
koordinátorom projektu:  

nie 

Koordinátor:  Delft University of Technology 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií:  

36  - Rakúsko: 1, Belgicko: 3, Bosna a Hercegovina: 2, Cyprus: 1, 
Česko: 3, Nemecko: 3, Dánsko: 3, Španielsko: 3, Francúzsko: 4, 
Grécko: 2, Chorvátsko: 1, Švajčiarsko: 4, Írsko: 1, Izrael: 2, Taliansko: 
1, Litva: 1, Holandsko: 1, Slovensko: 0 

Čerpané financie: MVTS SAV: 2580 €           
  
Dosiahnuté výsledky:  
 
V rámci medzinárodného projektu COST CA 18120 sa účastníci tento rok rozdelili do 6. pracovných 
skupín podľa zamerania a záujmu spolupráce na projekte. Náš ústav je súčasťou pracovnej skupiny 
WG3 (Manufacturing phase) ktorá má vytvoriť spoľahlivý prehľad výrobného procesu pre 
kompozitné spojené štruktúry. Cieľom je identifikovať kľúčové výrobné parametre a implementovať 
stratégiu kontroly kvality pomocou deštruktívnych a nedeštruktívnych testovacích metód počas 
procesu. Stanovili sa konkrétne úlohy tejto skupiny:   
1. Zadajte kľúčových parametrov, ktoré ovplyvňujú výrobný proces v priemyselnom meradle.   
2. Vyhodnotenie deštruktívneho a nedeštruktívneho testovania pre kontrolu kvality výrobného 
procesu.    
4. Vyhodnotenie vplyvu rôznych výrobných chýb na výkonnosť výrobnej linky.  
  
Mimoriadny stav kvôli COVID pandémii tento rok neumožnil stretnutie a preto sa projekt riešil v 
on-line priestore.  
  
 
4.) MULTI – modálne zobrazovanie FOREnzných vedeckých dôkazov – nástroje pre forenznú 
vedu (MULTI-modal Imaging of FOREnsic SciEnce Evidence - tools for Forensic Science)  
 
Zodpovedný riešiteľ: Martin Nosko 
Trvanie projektu:  21.2.2018 / 1.3.2021 
Evidenčné číslo projektu: COST Action CA16101 
Organizácia je 
koordinátorom projektu:  

nie 

Koordinátor:  Sheffield Hallam University 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií:  

79  - Rakúsko: 1, Belgicko: 1, Bielorusko: 2, Česko: 2, Nemecko: 1, 
Dánsko: 2, Španielsko: 6, Francúzsko: 4, Veľká Británia: 8, Grécko: 2, 
Chorvátsko: 2, Maďarsko: 2, Švajčiarsko: 4, Írsko: 1, Izrael: 3, 
Taliansko: 9, Lotyšsko: 2, Severné Macedónsko: 2, Malta: 1, Čierna 
Hora: 1, Holandsko: 4, Nórsko: 1, Poľsko: 7, Portugalsko: 3, 
Rumunsko: 2, Srbsko: 2, Slovensko: 2, Slovinsko: 1, Turecko: 1 

Čerpané financie: MVTS SAV: 3440 €           
  
Dosiahnuté výsledky:  
 
V roku 2020 sa sumarizovali výsledky pravosti viac-stránkového vytlačeného a podpísaného 
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dokumentu, podaný je komplexný článok s názvom "Multimodal imaging of latent fingermarks and 
forgery of documents - a pan-European forensic Round Robin Study Part 1: Forgery".  
  
 
5.) Európska sieť na prepojenie oblasti výskumu a inovácií v pokročilom inteligentnom textile 
(European Network to connect research and innovation efforts on advanced Smart Textiles)  
 
Zodpovedný riešiteľ: Alena Opálková Šišková 
Trvanie projektu:  11.10.2018 / 10.10.2022 
Evidenčné číslo projektu: CA17107 
Organizácia je 
koordinátorom projektu:  

nie 

Koordinátor:  Associació agrupació d'empreses innovadores tèxtils 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií:  

61  - Albánsko: 1, Rakúsko: 2, Belgicko: 2, Bulharsko: 2, Bosna a 
Hercegovina: 1, Cyprus: 1, Česko: 2, Nemecko: 2, Dánsko: 2, 
Španielsko: 2, Estónsko: 2, Fínsko: 2, Francúzsko: 2, Veľká Británia: 
1, Grécko: 1, Chorvátsko: 2, Švajčiarsko: 1, Írsko: 2, Izrael: 2, 
Taliansko: 2, Litva: 2, Lotyšsko: 2, Maroko: 1, Severné Macedónsko: 
2, Malta: 1, Čierna Hora: 1, Holandsko: 2, Nórsko: 1, Poľsko: 2, 
Portugalsko: 3, Rumunsko: 2, Srbsko: 3, Slovensko: 1, Slovinsko: 1, 
Švédsko: 1, Tunisko: 1, Turecko: 1 

Čerpané financie: MVTS SAV: 3440 €           
  
Dosiahnuté výsledky:  
 
V roku 2020 sme sa venovali spracovaniu odpadu z rôznych oblastí. Jednak to bolo spracovanie 
bio-odpadu z potravinárstva pomocou karbonizácie a testovanie uhlíkových materiálov pre využitie 
v oblasti filtrácie. Zistilo sa, že tento produkt môže slúžiť ako účinný filter a to s účinnosťou viac než 
96%, pričom filtračná účinnosť je spôsobená súhrou fyzikálnych ako aj chemických interakcií. 
Výsledky v tejto oblasti boli publikované v časopise Materials. Druhou témou, ktorej sme sa venovali 
v rámci projektu bola recyklácia plastového odpadu na báze polyetyléntereftalátu (PET). 
Nanovlákenné vrstvy pripravené z roztoku PET boli testované ako účinné vzduchové filtre a to 
s účinnosťou viac než 99% pre záchyt tuhých častíc s rozmermi 100nm. Práca bola publikovaná 
v časopise Materials Letters.  
  
Výstupy: 
  
1. OPÁLKOVÁ ŠIŠKOVÁ, Alena** - FRAJOVÁ, Jaroslava - NOSKO, Martin. Recycling of 
poly(ethylene terephthalate) by electrospinning to enhanced the filtration efficiency. In Materials 
Letters, 2020, vol. 278, art. no. 128426, [3] p. (2019: 3.204 - IF, Q2 - JCR, 0.753 - SJR, Q1 - SJR, 
karentované - CCC). (2020 - Current Contents). ISSN 0167-577X. Dostupné na: 
https://doi.org/10.1016/j.matlet.2020.128426 Typ: ADCA  
 
2. OPÁLKOVÁ ŠIŠKOVÁ, Alena** - DVORÁK, Tomáš - ŠIMONOVÁ BARANYAIOVÁ, Tímea 
- ŠIMON, Erik - ECKSTEIN ANDICSOVÁ, Anita - ŠVAJDLENKOVÁ, Helena - OPÁLEK, Andrej 
- KRÍŽIK, Peter - NOSKO, Martin. Simple and eco-friendly route from agro-food waste to water 
pollutants removal. In Materials, 2020, vol. 13, art. no. 5424, [21] p. (2019: 3.057 - IF, Q2 - JCR, 
0.647 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents). ISSN 1996-1944. Dostupné 
na: https://doi.org/10.3390/ma13235424 Typ: ADCA  
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Programy: Iné  
 
 
6.) Príprava polotovarov na lisovanie kompozitov pre aplikácie v jadrovej energetike. TN 
International, Francúzsko (podnikateľská činnosť)    
 
Zodpovedný riešiteľ: Martin Balog 
Trvanie projektu:  1.1.2015 /  
Evidenčné číslo projektu: 1307 
Organizácia je 
koordinátorom projektu:  

áno 

Koordinátor:  Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií:  

0  

Čerpané financie: Priemyselný partner: 14850 €           
  
Dosiahnuté výsledky:  
 
Výskum a vývoj pre priemyselného partnera. Výsledky sú dôverné.  
  
 
7.) Optimalizácia procesu výroby lisovaných materiálov - Auerhammer Metallwerk GmbH, 
Nemecko (R&D STUDY)  
 
Zodpovedný riešiteľ: Naďa Beronská 
Trvanie projektu:  30.4.2018 /  
Evidenčné číslo projektu:  
Organizácia je 
koordinátorom projektu:  

áno 

Koordinátor:  Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií:  

0  

Čerpané financie: Priemyselný partner: 42000 €           
  
Dosiahnuté výsledky:  
 
Výskumno vývojové aktivity pre priemyselného partnera v oblasti hodnotenia mikroštruktúry a 
analýz tenkých kovových fólií na báze Mo, Nb a Ta, ktoré partner vyrába. Výsledky sú dôverné.  
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Domáce projekty  
 
 
Programy: VEGA   
 
 
1.) Príprava a štúdium kompozitných materiálov pripravených odlievaním hliníkových a 
keramických práškových zmesí (Fabrication and study of composite materials manufactured by 
casting of aluminium and ceramic powder blends)  
 
Zodpovedný riešiteľ: Martin Balog 
Trvanie projektu:  1.1.2018 / 31.12.2020 
Evidenčné číslo projektu: 2/0114/18 
Organizácia je 
koordinátorom projektu:  

áno 

Koordinátor:  Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií:  

0  

Čerpané financie: VEGA SAV: 11765 €           
  
Dosiahnuté výsledky:  
 
 Aj v treťom roku riešenia projektu sa realizovali nasledovné aktivity:  
  
- pokračovanie v optimalizácii odstrekovacieho nástroja  
- experimenty odlievania Al (d50=1,3 um), Al (d50=28 um), Al (d50=28 um) + 10 a 30wt% SiC 
práškových čapov  
- charakterizácia práškových odliatkov z pohľadu mikroskopie a ťahových mechanických vlastností  
  
Publikované výsledky:  
  
1. BALOG, Martin** - OROVČÍK, Ľubomír - NAGY, Štefan - KRÍŽIK, Peter - NOSKO, Martin - 
OSLANEC, Peter, Jr. - ZIFČÁK, Peter. To what extent does friction-stir welding deteriorate the 
properties of powder metallurgy Al? In Journal of Materials Research and Technology-JMR&T, 
2020, vol. 9, iss. 3, p. 6733-6744. (2019: 5.289 - IF, Q1 - JCR, 0.898 - SJR, Q1 - SJR, karentované - 
CCC). (2020 - Current Contents). ISSN 2238-7854. Dostupné na: 
https://doi.org/10.1016/j.jmrt.2020.04.087 Typ: ADCA  
  
2. KRÍŽIK, Peter** - BALOG, Martin - NAGY, Štefan - OROVČÍK, Ľubomír - OPÁLKOVÁ 
ŠIŠKOVÁ, Alena - ECKSTEIN ANDICSOVÁ, Anita. Ultrafine titanium filaments with a high 
aspect ratio fabricated by the extraction from Al plus Ti composite. In Kovové materiály, 2020, vol. 
58, iss. 4, p. 287-292. (2019: 0.765 - IF, Q4 - JCR, 0.242 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2020 
- Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0023-432X. Dostupné na: 
https://doi.org/10.4149/km_2020_4_287 (APVV-16-0527 BIACOM : Titanium-magnesium 
composite for implants. VEGA č. 2/0143/20 : Štúdium creepových vlastnosti PM Al–Al2O3 
kompozitov pomocou small punch testing metódy. Príprava a štúdium kompozitných materiálov 
pripravených odlievaním hliníkových a keramických práškových zmesí. ITMS2014+: 313021T081 : 
Vybudovanie Centra pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied) Typ: ADDA  
  
3. CETIN, Yuksel - HASSAN IBRAHIM, Ahmed Mohamed - GUNGOR, Aysen - YILDIZHAN, 
Yasemin - BALOG, Martin** - KRÍŽIK, Peter. In-vitro evaluation of a partially biodegradable TiMg 
dental implant: The cytotoxicity, genotoxicity, and oxidative stress. In Materialia, 2020, vol. 14, no. 
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100899. (2019: 0.640 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2589-1529. Dostupné na: 
https://doi.org/10.1016/j.mtla.2020.100899 (APVV-16-0527 BIACOM : Titanium-magnesium 
composite for implants. Príprava a štúdium kompozitných materiálov pripravených odlievaním 
hliníkových a keramických práškových zmesí. ITMS2014+: 313021T081 : Vybudovanie Centra pre 
využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied) Typ: ADMB  
  
4. HASSAN IBRAHIM, Ahmed Mohamed - BALOG, Martin** - KRÍŽIK, Peter - NOVY, Frantisek 
- CETIN, Yuksel - ŠVEC, Peter Jr. - BAJANA, Otto - DRIENOVSKY, Marian. Partially 
biodegradable Ti-based composites for biomedical applications subjected to intense and cyclic 
loading. In Journal of Alloys and Compounds, 2020, vol. 839, no. 155663. (2019: 4.650 - IF, Q1 - 
JCR, 1.055 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 
0925-8388. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2020.155663 Typ: ADCA  
  
 
2.) Štúdium využitia čistých horčíkových práškov pre prípravu biologicky odbúrateľných 
materiálov (Study of the use of pure magnesium powders for the preparation of biodegradable 
materials)  
 
Zodpovedný riešiteľ: Miroslav Čavojský 
Trvanie projektu:  1.1.2019 / 31.12.2021 
Evidenčné číslo projektu: 2/0098/19 
Organizácia je 
koordinátorom projektu:  

áno 

Koordinátor:  Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií:  

0  

Čerpané financie: VEGA SAV: 11141 €           
  
Dosiahnuté výsledky:  
 
V rámci riešenia projektu boli v druhom roku analyzované vstupné prášky z hydroxiapatitu, ako 
vhodný biokompaktibilný materiál z hojacim účinkom, ktorý spolu s čistými horčíkovými práškami 
tvorí perspektívny kompozitný materiál.  Bola meraná veľkosť častíc a zistená morfológia povrchov 
týchto práškov. Na základe štúdie boli vybrané vhodné pomery práškov s percentuálnym zastúpením 
hydroxiapatitu zamiešaného s horčíkovým práškom. Takto pripravené kompozitné materiály boli 
ďalej metódou dopredného pretláčania vyrobené finálne produkty s priemerom 7,5 mm. Z nich boli 
vyrobené ťahové telieska, na ktorých sa testovali mechanické vlastnosti materiálov.  Na finálnych 
produktoch sa študovala aj mikroštruktúrna charakterizácia materiálov, distribúcia a rozmiestnenie 
hydroxiapatitu v štruktúrach výliskov, pozorovanie hraníc zŕn a ich deformácia vplyvom pretláčania 
pomocou SEM  a EBSD analýz.   
  
Publikované výsledky:   
  
1. ČAPEK, Jaroslav** - KUBÁSEK, Jiří - PINC, Jan - MAŇÁK, Jan - MOLNÁROVÁ, Orsolya - 
DRAHOKOUPIL, Jan - ČAVOJSKÝ, Miroslav. ZnMg0.8Ca0.2 (wt%) biodegradable alloy – The 
influence of thermal treatment and extrusion on microstructural and mechanical characteristics. In 
Materials Characterization, 2020, vol. 162, no. 110230. (2019: 3.562 - IF, Q1 - JCR, 1.239 - SJR, Q1 
- SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents). ISSN 1044-5803. Dostupné na: 
https://doi.org/10.1016/j.matchar.2020.110230 (VEGA č. 2/0098/19 : Štúdium využitia čistých 
horčíkových práškov pre prípravu biologicky odbúrateľných materiálov) Typ: ADCA  
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2. ČAPEK, Jaroslav** - KUBÁSEK, Jiří - PINC, Jan - DRAHOKOUPIL, Jan - ČAVOJSKÝ, 
Miroslav - VOJTĚCH, Dalibor. Extrusion of the biodegradable ZnMg0.8Ca0.2 alloy - The influence 
of extrusion parameters on microstructure and mechanical characteristics. In Journal of the 
Mechanical Behavior of Biomedical Materials, 2020, vol. 108, no. 103796. (2019: 3.372 - IF, Q2 - 
JCR, 0.944 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1751-6161. Dostupné na: 
https://doi.org/10.1016/j.jmbbm.2020.103796 (VEGA č. 2/0098/19 : Štúdium využitia čistých 
horčíkových práškov pre prípravu biologicky odbúrateľných materiálov) Typ: ADMA  
 
3. ČAVOJSKÝ, Miroslav** - TREMBOŠOVÁ, Veronika - BERONSKÁ, Naďa - NOSKO, Martin. 
The Effect of Pure Mg Powders Oxidation on the Microstructure and Properties of Extruded Mg 
Rods. In Proceedings EURO PM2019 [elektronický zdroj]. - Shrewsbury : European Powder 
Metallurgy Association (EPMA), 2019, no. 4345390. ISBN 978-1-899072-51-4. Požaduje sa USB 
kľúč z EURO PM2019. Dostupné na internete: <www.europm2019.com> (EURO PM2019. VEGA 
č. 2/0098/19 : Štúdium využitia čistých horčíkových práškov pre prípravu biologicky odbúrateľných 
materiálov) Typ: AFC  
  
  
3.) Štúdium výroby spevňujúcich fáz na báze uhlíka z odpadu a možnosti ich využitia v 
inžinierskych aplikáciách (Study of the possible using of carbon based reinforcement from waste for 
engineering applications)  
 
Zodpovedný riešiteľ: Tomáš Dvorák 
Trvanie projektu:  1.1.2019 / 31.12.2021 
Evidenčné číslo projektu: 2/0135/19 
Organizácia je 
koordinátorom projektu:  

áno 

Koordinátor:  Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií:  

0  

Čerpané financie: VEGA SAV: 9123 €           
  
Dosiahnuté výsledky:  
 
Pokračovali sme v karbonizácii potravinového odpadu (odpad z koreňovej zeleniny) vo vákuovej 
peci a charakterizácii výsledného produktu (termogravimetrická analýza (TGA), elementárna analýza 
(EA), skenovacia elektrónová mikroskopia (SEM), Fourierova transformačná infračervená 
spektroskopia (FTIR), Ramanova spektroskopia a röntgenová difrakcia (XRD)). Získaný uhlíkový 
materiál sme testovali na čistenie vodou zo syntetickej znečisťujúcej látky, ako je rodamín B a floxín 
B. Na základe výsledkov pozitrónovej anihilačnej celoživotnej spektroskopie (PALS) sme navrhli 
adsorpčný mechanizmus a ten bol pripísaný zodpovedným interakciám. Ukázalo sa, že bol získaný 
významný sorbent uhlíka z organického odpadu na čistenie vody. Začali sme nové pokusy s 
karbonizáciou v dusíkovej atmosfére.  
  
Publikácie:  
 
1. OPÁLKOVÁ ŠIŠKOVÁ, Alena** - DVORÁK, Tomáš - ŠIMONOVÁ BARANYAIOVÁ, Tímea 
- ŠIMON, Erik - ECKSTEIN ANDICSOVÁ, Anita - ŠVAJDLENKOVÁ, Helena - OPÁLEK, Andrej 
- KRÍŽIK, Peter - NOSKO, Martin. Simple and eco-friendly route from agro-food waste to water 
pollutants removal. In Materials, 2020, vol. 13, art. no. 5424, [21] p. (2019: 3.057 - IF, Q2 - JCR, 
0.647 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents). ISSN 1996-1944. Dostupné 
na: https://doi.org/10.3390/ma13235424 Typ: ADCA  
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2. OPÁLKOVÁ ŠIŠKOVÁ, Alena** - FRAJOVÁ, Jaroslava - NOSKO, Martin. Recycling of 
poly(ethylene terephthalate) by electrospinning to enhanced the filtration efficiency. In Materials 
Letters, 2020, vol. 278, art. no. 128426, [3] p. (2019: 3.204 - IF, Q2 - JCR, 0.753 - SJR, Q1 - SJR, 
karentované - CCC). (2020 - Current Contents). ISSN 0167-577X. Dostupné na: 
https://doi.org/10.1016/j.matlet.2020.128426 Typ: ADCA  
  
 
4.) Povlakovanie povrchu práškovo metalurgického titánu pôsobením elektromagnetického 
žiarenia a pracovnej atmosféry, štúdium mikroštruktúry a vybraných vlastností povlakov 
(Coating of powder metallurgical Titanium using electromagnetic radiation under working 
atmosphere, study of microstructure and coatings properties)  
 
Zodpovedný riešiteľ: Jaroslav Kováčik 
Trvanie projektu:  1.1.2020 / 31.12.2022 
Evidenčné číslo projektu: 2/0135/20 
Organizácia je 
koordinátorom projektu:  

áno 

Koordinátor:  Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií:  

1  - Slovensko: 1 

Čerpané financie: VEGA SAV: 7203 €           
  
Dosiahnuté výsledky:  
 
V prvom roku riešenia projektu bol na UMMS SAV pripravený Ti práškový prekurzor  s 15 obj. % 
grafitu izostatickým lisovaním za studena, ktorý bol následnými práškovo metalurgickými (PM) 
procesmi s využitím plastickej deformácie zhutnený do finálneho produktu s menej ako 5% 
pórovitosťou. Ako vstupný prášok bol použitý HDH Ti prášok pod 32 mikrometrov a grafitový 
prášok s priemernou veľkosťou 16 mikrometrov.   
Z takto pripraveného polotovaru boli pripravené na MtF STU vzorky pre laserové mikroobrábanie 
povrchu. Povrch vzoriek bol následne upravený laserovým lúčom v dvoch rôznych atmosférach: 
vzduch a ochranný argón. Na spracovanom povrchu vo vzduchu boli detekované RTG difrakciou 
oxidy TiO, TiO2 a Ti2O3 a  ?-Ti. V argóne to boli oxidy TiO a Ti2O3 a ?-Ti. Štatistická analýza 
ukázala významné rozdiely v množstve kyslíka na  povrchu PM Ti kompozitu po obrábaní na 
vzduchu a v argóne. Na základe výsledkov experimentu je možné upraviť obsah kyslíka na povrchu 
Ti kompozitu použitím ochrannej atmosféry a parametrami procesu: napríklad zmenou hustoty 
energie pulzu laseru a vzdialeností bočných impulzov.  
Ďalej začala stavba laboratórneho zariadenia na overenie možnosti použitia fokusovaného slnečného 
žiarenia za účelom prípravy povlakov na báze oxidov a nitridu na povrchu PM titánu opravou 
existujúceho zariadenia na sledovanie slnka laboratória SMARTGRID na UMMS SAV. Výskumné 
ako aj konštrukčné práce sú v určitom časovom sklze v dôsledku pandémie Covid 19.  
  
1. ŠUGÁR, Peter** - LUDROVCOVÁ, Barbora - KOVÁČIK, Jaroslav - SAHUL, Martin - 
ŠUGÁROVÁ, Jana. Laser-Based Ablation of Titanium-Graphite Composite for Dental Application. 
In Materials, 2020, vol. 13, iss. 10, no. 2312. (2019: 3.057 - IF, Q2 - JCR, 0.647 - SJR, Q2 - SJR, 
karentované - CCC). (2020 - Current Contents). ISSN 1996-1944. Dostupné na: 
https://doi.org/10.3390/ma13102312 (VEGA 2/0135/20 : Povlakovanie povrchu práškovo 
metalurgického titánu pôsobením elektromagnetického žiarenia a pracovnej atmosféry, štúdium 
mikroštruktúry a vybraných vlastností povlakov) Typ: ADCA  
 



 
Správa o činnosti organizácie SAV 

 

64

2. Ludrovcová, B.; Šugár, P.; Sahul, M.; KOVÁČIK, J.; Czibor, Z. Oxidation of Biocompatible 
Graphite–Ti Composite after Laser Ablation in Different Atmospheres. IOP Conference Series: 
Materials Science and Engineering 2020, 987, 012032.  
  
 
5.) Štúdium creepových vlastnosti PM Al–Al2O3 kompozitov pomocou small punch testing 
metódy (On the creep properties of powder metallurgical Al-Al2O3 composites by small punch 
testing method.)  
 
Zodpovedný riešiteľ: Peter Krížik 
Trvanie projektu:  1.1.2020 / 31.12.2022 
Evidenčné číslo projektu: 2/0143/20 
Organizácia je 
koordinátorom projektu:  

áno 

Koordinátor:  Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií:  

0  

Čerpané financie: VEGA SAV: 15367 €           
  
Dosiahnuté výsledky:  
 
V prvom roku riešenia projektu sme navrhli a vyrobili experimentálne zariadenie na testovanie 
materiálov pomocou small punch testing (SPT) metódy. Pripravili sme vzorky Al-Al2O3 kompozitov 
z ultra-jemnozrnného Al prášku pomocou technológie kovania a extrúzie, pričom tieto materiály boli 
žíhané pri teplotách 400 a 500 °C za účelom dosiahnutia rôznej mikroštruktúry. Všetky pripravené 
kompozity boli komplexne testované pomocou SPT metódy v statickom režime. Statické testy sa 
realizovali pri teplotách 23-500°C a následne bola študovaná fraktografia diskov pomocou SEM 
mikroskopie. Realizovali sme komplexné testovanie pripravených vzoriek aj statickými skúškami v 
ťahu v teplotnom rozsahu od 23 do 500°C. Tieto výsledky boli porovnané s výsledkami testovania 
pomocou SPT a boli vypočítané vzájomné korelácie. Na základe výsledkov statických testov sme 
začali realizovať prvé creepové experimenty pomocou SPT.   
  
Publikácia:  
 
KRÍŽIK, Peter** - BALOG, Martin - NAGY, Štefan - OROVČÍK, Ľubomír - OPÁLKOVÁ 
ŠIŠKOVÁ, Alena - ECKSTEIN ANDICSOVÁ, Anita. Ultrafine titanium filaments with a high 
aspect ratio fabricated by the extraction from Al plus Ti composite. In Kovové materiály, 2020, vol. 
58, iss. 4, p. 287-292. (2019: 0.765 - IF, Q4 - JCR, 0.242 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2020 
- Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0023-432X. Dostupné na: 
https://doi.org/10.4149/km_2020_4_287 (APVV-16-0527 BIACOM : Titanium-magnesium 
composite for implants. VEGA č. 2/0143/20 : Štúdium creepových vlastnosti PM Al–Al2O3 
kompozitov pomocou small punch testing metódy. Príprava a štúdium kompozitných materiálov 
pripravených odlievaním hliníkových a keramických práškových zmesí. ITMS2014+: 313021T081 : 
Vybudovanie Centra pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied) Typ: ADDA   
  
  
6.) Lítiom stimulovaná medzifázová väzba v horčíkových kompozitoch   
 
Zodpovedný riešiteľ: Stanislav Kúdela ml. 
Trvanie projektu:  1.1.2020 / 31.12.2022 
Evidenčné číslo projektu: 2/0117/20 
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Organizácia je 
koordinátorom projektu:  

áno 

Koordinátor:  Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií:  

0  

Čerpané financie: VEGA SAV: 3842 €           
  
Dosiahnuté výsledky:  
 
Horčíkové kompozitné materiály s kontinuálnymi uhlíkovými vláknami (Mg+T300 a Mg+Granoc), 
pripravené metódou tlakovej infiltrácie boli podrobené kvázistatickým a dynamickým 
(Split-Hopkinson Bar) tlakovým skúškam. Bol pozorovaný značný rozdiel v tlakovej pevnosti medzi 
oboma typmi kompozitov. Kompozity s vláknami Granoc vykazujú nedostatočnú kvalitu väzby 
medzi vláknom a horčíkovou matricou. Je to dôsledok vysoko usporiadanej vnútornej štuktúry 
uhlíkových vlákien Granoc. Hladký priebeh kriviek napätie-deformácia zaznamenaných počas 
mechanického zaťaženia kompozitu Mg+T300 ukazuje na absenciu počiatočných trhlín a všeobecnú 
odolnosť voči iniciácii a rastu trhlín v tomto kompozite.   
  
Publikácia:  
  
RANACHOWSKI, Z.** - RANACHOWSKI, P. - BRODECKI, A. - KOPEĆ, M. - KÚDELA, 
Stanislav, Jr.. QUASI-STATIC AND DYNAMIC TESTING OF CARBON FIBER REINFORCED 
MAGNESIUM COMPOSITES. In Archives of Metallurgy and Materials, 2020, vol. 65, iss. 2, p. 
893-899. (2019: 0.586 - IF, Q4 - JCR, 0.263 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current 
Contents). ISSN 1733-3490. Dostupné na: https://doi.org/10.24425/amm.2020.132836 (VEGA 
2/0117/20 : Lítiom stimulovaná medzifázová väzba v horčíkových kompozitoch) Typ: ADCA  
  
 
7.) Komplexné koncentrované zliatiny pre vysokoteplotné konštrukčné aplikácie (Complex 
concentrated alloys for high temperature structural applications)  
 
Zodpovedný riešiteľ: Juraj Lapin 
Trvanie projektu:  1.1.2019 / 31.12.2021 
Evidenčné číslo projektu: 2/0074/19 
Organizácia je 
koordinátorom projektu:  

áno 

Koordinátor:  Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií:  

0  

Čerpané financie: VEGA SAV: 19207 €           
  
Dosiahnuté výsledky:  
Vákuovým indukčným tavením čistých kovov v keramickom tégliku a ochrannej atmosfére argónu 
sme pripravili valcové vzorky komplexnej koncentrovanej zliatiny Al0,5CoCrFeNi. Zliatinu sme 
podrobili rozpúšťaciemu žíhaniu pri troch rôznych teplotách s následným ochladením do vody, po 
ktorom nasledovalo žíhanie s cieľom dosiahnuť rôzny stupeň jej precipitačného vytvrdenia. 
Mikroštruktúru zliatiny po tavení a tepelnom spracovaní sme charakterizovali pomocou svetelnej a 
riadkovacej elektrónovej mikroskopie, röntgenovej difrakčnej analýzy, energiovo disperznej 
spektroskopie a obrazovej analýzy. Mechanické vlastnosti zliatiny sme hodnotili prostredníctvom 
Vickersovej tvrdosti a mikrotvrdosti a mechanických skúšok v tlaku. Mikroštruktúra zliatiny po 
tavení pozostávala z dendritov s kryštálovou štruktúrou typu fcc. Medzidendritický priestor bol 
tvorený fázami bcc, B2 a fcc. Žíhaním na teplotách 800 a 900 °C došlo v  dendritoch k precipitácii 
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fázy B2 vo forme ihlicových precipitátov. Stanovili sme vplyv teploty a doby precipitačného žíhania 
na objemový podiel a veľkosť precipitátov, na mikrotvrdosť dendritov a celkovú tvrdosť zliatiny, na 
medzu klzu ako aj na celkový priebeh napäťových kriviek počas tlakových skúšok.  
  
 
8.) Vplyv priečnych a pozdĺžnych nerovnosti vozovky na celotelové vibrácie posádky 
motorového vozidla (Influence of transverse and longitudinal road unevenness on a whole-body 
vibration of driver/passenger in a motor car)  
 
Zodpovedný riešiteľ: Peter Múčka 
Trvanie projektu:  1.1.2019 / 31.12.2021 
Evidenčné číslo projektu: 2/0148/19 
Organizácia je 
koordinátorom projektu:  

áno 

Koordinátor:  Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií:  

0  

Čerpané financie: VEGA SAV: 2401 €           
  
Dosiahnuté výsledky:  
 
Vykonali a spracovali sa ďalšie merania (cca 700 km) celotelových vibrácií podľa ISO 2631-1: 1997 
na sedadle vodiča a pasažiera vodiča rôznych kategórií motorových vozidiel a pre rôzne kategórie 
vozoviek (diaľnice, cesty I. a II. triedy).  
Určil sa regresný vzťah medzi výkonovou spektrálnou hustotou (VSH) výškových nerovností profilu 
vozovky podľa ISO 8608: 2016 a vyvolanými celotelovými vibráciami pasažiera osobného vozidla 
pre rôzne kategórie vozoviek a vozidiel [1].  Vzťahy medzi úrovňou nerovností podľa ISO 8608 a 
celotelovými vibráciami podľa ISO 2631-1 v osobnom vozidle neboli doposiaľ publikované.  
Na základe experimentálnych meraní sa určil vzťah medzi najpoužívanejším indikátorom pozdĺžnej 
nerovnosti vozovky IRI a dávkou štvrtej mocniny zrýchlenia kmitania (VDV), ktorá sa používa v ISO 
2631-1 ako alternatívna  metóda hodnotenia kmitania pre signály s veľkým súčiniteľom  výkmitu 
(„Crest factor“). Navrhli sa prahové hodnoty indikátora nerovnosti IRI pre rôzne kategórie cestných 
komunikácií v závislosti od povolenej rýchlosti ako funkcia limitných dávok štvrtej mocniny 
zrýchlenia kmitania [2].   
  
Publikácie:  
 
1. MÚČKA, Peter** - STEIN, George Juraj - TOBOLKA, Peter. Whole-body vibration and vertical 
road profile displacement power spectral density. In Vehicle System Dynamics, 2020, vol. 58, no. 4, 
p. 630-656. (2019: 2.581 - IF, Q2 - JCR, 1.103 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current 
Contents). ISSN 0042-3114. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/00423114.2019.1595675 (Vega č. 
2/0089/16 : Výskum vzťahu pozdĺžnej nerovnosti vozovky a jazdného komfortu v motorovom 
vozidle. Vega č. 2/0148/19 : Vplyv priečnych a pozdĺžnych nerovnosti vozovky na celotelové 
vibrácie posádky motorového vozidla) Typ: ADCA  
  
2. MÚČKA, Peter**. Vibration Dose Value in Passenger Car and Road Roughness. In Journal of 
Transportation Engineering, Part B: Pavements, 2020, vol. 146, iss. 4, no. 04020064. (2019: 1.085 - 
IF, Q4 - JCR, 0.396 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents). ISSN 
2573-5438. Dostupné na: https://doi.org/10.1061/JPEODX.0000200 (Vega č. 2/0148/19 : Vplyv 
priečnych a pozdĺžnych nerovnosti vozovky na celotelové vibrácie posádky motorového vozidla) 
Typ: ADCA  
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9.) Drevený píšťalový fond historických organových pozitívov na Slovensku (Wooden pipe 
configuration of historic organ positives in Slovakia)  
 
Zodpovedný riešiteľ: Andrej Štafura 
Zodpovedný riešiteľ v 
organizácii SAV: 

Štefan Nagy 

Trvanie projektu:  1.1.2019 / 31.12.2022 
Evidenčné číslo projektu: 2/0106/19 
Organizácia je 
koordinátorom projektu:  

nie 

Koordinátor:  Ústav hudobnej vedy SAV 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií:  

2  - Slovensko: 2 

Čerpané financie: -           
  
Dosiahnuté výsledky:  
 
Riešitelia grantového projektu sa v druhom roku riešenia zamerali na  prípravu kľúčových výstupov 
projektu. Do finálnej fázy bola pripravená monografia Organy C. L. Wegensteina na Slovensku 
(vydanie presunuté na rok 2021 z dôvodu časového sklzu pri finalizovaní výskum spôsobeného 
COVID -19). V monografii sa okrem historických súvislostí a základných organologických prvkom 
venujeme z pohľadu materiálu najmä organovému kovu. V tejto súvislosti sme zachytili pri jednom 
nástroji deformácie píšťal spôsobené tečením materiálu, čo sa snažíme hlbšie rozpracovať v ďalších 
výskumoch pomocou metalografie a mikro-tomografie.  Vo významnej fáze prípravy je aj preklad 
traktátu M. Buľovského (predpoklad vydania aj s odborným komentárom 2022). V spolupráci s Mgr. 
Miriam Das Lehotskou z Hudobného múzea SNM v Bratislave sme pripravili do finálnej fázy 
kritické vydanie a faksimile Zbierky z Lubeníka pre klávesové nástroje, pričom odborný text bude 
pripravený na budúci rok, kedy by sme chceli uskutočniť aj komplexné vydanie. K výskumu 
organových menzúr boli riešené matematické operácie, ktoré sa následne budú aplikovať pri analýze 
jednotlivých registrov. K výskumu drevených registrov boli riešené aj experimenty za účelom 
zistenia vplyvu rôznych reálnych drevín na farbu zvuku píšťal organových pozitívov na Slovensku.  
  
 
 
Programy: APVV   
 
 
10.) Titán - horčíkový kompozit pre implantáty (Titanium-magnesium composite for implants)  
 
Zodpovedný riešiteľ: Martin Balog 
Trvanie projektu:  1.7.2017 / 30.6.2020 
Evidenčné číslo projektu: APVV-16-0527 
Organizácia je 
koordinátorom projektu:  

áno 

Koordinátor:  Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií:  

0  

Čerpané financie: APVV: 40375 €           
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Dosiahnuté výsledky:  
 
V rámci posledného roku riešenia sa realizovali nasledovné aktivity a dosiahli sa nasledovné 
výsledky:   
   
•Návrh a výroba TiMg zubných implantátov v spolupráci s fi. MARTIKAN s.r.o.  
•Stanovenie únavovej životnosti konvenčných zubných implantátov vyrobených z vývojového TiMg 
materiálu a referenčného TiGr4 materiálu podľa UNI EN ISO 14801 v spolupráci ČESKÉ VYSOKÉ 
UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE, Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky.  
•Ukončenie in-vitro biologických štúdií na TiMg vzorkách s použitím bunkových línií myších 
fibroblastov (L929), mezenchymálne kmeňové bunky pochádzajúce z ľudských tukov (hAD-MSC), 
ľudská bunková línia osteosarkómu (Saos-2), a bunky zubnej drte (dental pulp), pričom testovanie 
cytotoxicity bolo vykonané nepriamym kontaktným testom (MTT), pri ktorom boli extrakty 
skúmaných materiálov získané inkubáciou vzoriek v Dulbeccovom modifikovanom médiu (DMEM). 
Interakčné analýzy COMET a plazmidová DNA spolu s detekciou oxidačného poškodenia DNA 
pomocou metódy ROS TiMg kompozitých vzoriek stabilizovaných v HBSS elektrolyte v spolupráci 
GEBE TUBITAK.   
•Stabilizácia povrchu TiMg vzoriek a implantátov pomocou modifikácie finálneho trieskového 
opracovávania a následné biologické in-vitro testy v spolupráci s BMC SAV.   
  
Publikácie:  
  
1. KRÍŽIK, Peter** - BALOG, Martin - NAGY, Štefan - OROVČÍK, Ľubomír - OPÁLKOVÁ 
ŠIŠKOVÁ, Alena - ECKSTEIN ANDICSOVÁ, Anita. Ultrafine titanium filaments with a high 
aspect ratio fabricated by the extraction from Al plus Ti composite. In Kovové materiály, 2020, vol. 
58, iss. 4, p. 287-292. (2019: 0.765 - IF, Q4 - JCR, 0.242 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2020 
- Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0023-432X. Dostupné na: 
https://doi.org/10.4149/km_2020_4_287 (APVV-16-0527 BIACOM : Titanium-magnesium 
composite for implants. VEGA č. 2/0143/20 : Štúdium creepových vlastnosti PM Al–Al2O3 
kompozitov pomocou small punch testing metódy. Príprava a štúdium kompozitných materiálov 
pripravených odlievaním hliníkových a keramických práškových zmesí. ITMS2014+: 313021T081 : 
Vybudovanie Centra pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied) Typ: ADDA  
  
2. HASSAN IBRAHIM, Ahmed Mohamed - BALOG, Martin** - KRÍŽIK, Peter - NOVY, Frantisek 
- CETIN, Yuksel - ŠVEC, Peter Jr. - BAJANA, Otto - DRIENOVSKY, Marian. Partially 
biodegradable Ti-based composites for biomedical applications subjected to intense and cyclic 
loading. In Journal of Alloys and Compounds, 2020, vol. 839, no. 155663. (2019: 4.650 - IF, Q1 - 
JCR, 1.055 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 
0925-8388. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2020.155663 Typ: ADCA  
  
3. CETIN, Yuksel - HASSAN IBRAHIM, Ahmed Mohamed - GUNGOR, Aysen - YILDIZHAN, 
Yasemin - BALOG, Martin** - KRÍŽIK, Peter. In-vitro evaluation of a partially biodegradable TiMg 
dental implant: The cytotoxicity, genotoxicity, and oxidative stress. In Materialia, 2020, vol. 14, no. 
100899. (2019: 0.640 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2589-1529. Dostupné na: 
https://doi.org/10.1016/j.mtla.2020.100899 (APVV-16-0527 BIACOM : Titanium-magnesium 
composite for implants. Príprava a štúdium kompozitných materiálov pripravených odlievaním 
hliníkových a keramických práškových zmesí. ITMS2014+: 313021T081 : Vybudovanie Centra pre 
využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied) Typ: ADMB  
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11.) Výskum strešnej krytiny s integrovanou funkciou výmenníka tepla (Research of roofing 
with integrated function of heat exchanger)  
 
Zodpovedný riešiteľ: Jaroslav Jerz 
Trvanie projektu:  1.8.2018 / 30.6.2021 
Evidenčné číslo projektu: APVV-17-0580 
Organizácia je 
koordinátorom projektu:  

áno 

Koordinátor:  Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií:  

1  - Slovensko: 1 

Čerpané financie: APVV: 56560 €           
  
Dosiahnuté výsledky:  
 
Keďže experimentálne merania tepelnotechnických vlastností skúšobnej vzorky z penového hliníka 
rozmerov 600 x 600 x 10 mm pripravenej z hliníkovej zliatiny 1050A určenej na tvárnenie s hustotou 
820 kg/m3 preukázali hodnotu súčiniteľa prechodu tepla 6,60 W/(m2·K) a tepelnej vodivosti 5,66 
W/(m·K) v smere kolmom na povrchovú vrstvu tejto platne, počas roku 2020 sa riešitelia projektu 
zamerali na štúdium možností technológie prípravy odliatkov z penového hliníka s výrazne vyššou 
hustotou (nad 1500 kg/m3), ktoré by umožňovali výraznejšie zvýšiť účinnosť skúmanej tepelne 
aktívnej strešnej krytiny. Technologické skúšky preukázali možnosť prípravy penových výmenníkov 
tepla zo speniteľného polotovaru pripraveného z hliníkového prášku čistoty 99,7 % s veľkosťou 
častíc menšou ako 63 mikrometrov obsahujúceho 0,15 % speňovadla vo forme TiH2, ktoré majú v 
celom svojom objeme rovnomerne rozptýlených menej ako 40 % vzduchových pórov. Na základe 
výsledkov technologických skúšok zameraných na možnosť integrácie vlnovcových rúrok z 
austenitickej chrómniklovej ocele do štruktúry penového hliníka priamo v procese vypeňovania bolo 
navrhnuté optimálne konštrukčné riešenie tepelne aktívnej strešnej krytiny s funkciou výmenníka 
tepla, ktorá nielen dokáže efektívne využiť letné energetické prebytky na ohrev teplej vody, ale v 
prípade potreby aj počas chladnejších letných nocí rozptýliť časť nežiaduceho tepla z interiéru do 
okolia budovy.  
  
Publikácie:  
  
1. JERZ, Jaroslav** - KOVÁČIK, Jaroslav - GOPINATHAN, Arun. Energy-Efficient Maintaining of 
Thermal Comfort in Buildings by Thermo-Active Aluminium Foam Roofing. In Kurzfassungsband 
EnInnov2020 : 16. Symposium Energieinnovation. - Graz, Rakúsko : Verlag der Technischen 
Universität Graz, 2020, p. 1-8. ISBN 978-3-85125-734-2. Požaduje sa PDF Reader. Dostupné na 
internete: 
<https://www.tugraz.at/fileadmin/user_upload/tugrazExternal/4778f047-2e50-4e9e-b72d-e5af373f9
5a4/files/lf/Session_G3/735_LF_Jerz.pdf> Typ: AFC  
  
2. JERZ, Jaroslav**. Technológia pre budúce energeticky úplne nezávislé budovy. In Duševné 
vlastníctvo : Revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva, 2020, vol. 3, p. 47-51. ISSN 
1339-5564. Dostupné na internete: <https://www.cvtisr.sk/buxus/docs/2020/eDV_2003.pdf> Typ: 
GII  
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12.) Nové vyskoteplotné kompozitné materiály pre turbodúchadlá (New high temperature 
composite materials for turbochargers)  
 
Zodpovedný riešiteľ: Juraj Lapin 
Trvanie projektu:  1.7.2016 / 30.6.2020 
Evidenčné číslo projektu: APVV-15-0660 
Organizácia je 
koordinátorom projektu:  

áno 

Koordinátor:  Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií:  

0  

Čerpané financie: APVV: 30500 €           
  
Dosiahnuté výsledky:  
 
Skúmali sme mikroštruktúru a mechanické vlastnosti dvoch zliatin na báze TiAl s nominálnym 
zložením Ti-42,6Al-8,7Nb-0,3Ta-2,0C a Ti-41,0Al-8,7Nb-0,3Ta-3,6C (at.%). Zliatiny sme pripravili 
vákuovým indukčným tavením s následným odstredivým liatím. Takto odliate vzorky boli podrobené 
izostatickému lisovaniu za tepla a tepelnému spracovaniu, ktoré obsahovalo rozpúšťacie žíhanie, 
ochladenie konštantnou rýchlosťou a stabilizačné žíhanie. Mikroštruktúra zliatin pozostávala z 
lamelárnych a monofázových zŕn a primárnych častíc karbidu. Zvýšenie obsahu uhlíka na úkor 
zníženia obsahu hliníka v skúmaných zliatinách ovplyvňuje teploty fázových transformácií v tuhom 
stave, vedie k menšej veľkosti zŕn a primárnych karbidov, k zvýšeniu objemového podielu 
karbidických častíc, zníženiu objemového podielu lamelárnych kolónií a rozšíreniu monofázových 
oblastí. Počas starnutia klesá Vickersova tvrdosť, mikrotvrdosť lamelárnych zŕn, nanotvrdosť a 
modul pružnosti monofázových oblastí na hraniciach lamelárnych kolónií. Zliatina 
Ti-42.6Al-8,7Nb-0,3Ta-2,0C vykazuje pri teplote 800 °C a aplikovanom napätí 200 MPa zlepšenú 
odolnosť proti creepu v porovnaní so zliatinou Ti-41,0Al-8,7Nb-0,3Ta-3,6C a niektorými 
referenčnými zliatinami na báze TiAl.  
  
1. LAPIN, Juraj** - KAMYSHNYKOVA, Kateryna - KLIMOVÁ, Alena. Comparative Study of 
Microstructure and Mechanical Properties of Two TiAl-Based Alloys Reinforced with Carbide 
Particles. In Molecules, 2020, vol. 25, no. 3423. (2019: 3.267 - IF, Q2 - JCR, 0.698 - SJR, Q1 - SJR, 
karentované - CCC). (2020 - Current Contents). ISSN 1420-3049. Dostupné na: 
https://doi.org/10.3390/molecules25153423 (APVV-15-0660 : Nové vyskoteplotné kompozitné 
materiály pre turbodúchadlá. ITMS 26240220081 : Centrum priemyselného výskumu prevádzkovej 
životnosti vybraných komponentov energetických zariadení. 2/0074/19 : Komplexné koncentrované 
zliatiny pre vysokoteplotné konštrukčné aplikácie) Typ: ADCA   
 
. LAPIN, Juraj** - ŠTAMBORSKÁ, Michaela - PELACHOVÁ, Tatiana - ČEGAN, Tomáš - 
VOLODARSKAJA, Anastasia. Hot deformation behaviour and microstructure evolution of 
TiAl-based alloy reinforced with carbide particles. In Intermetallics, 2020, vol. 127, no. 106962. 
(2019: 3.398 - IF, Q1 - JCR, 1.197 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents). 
ISSN 0966-9795. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.intermet.2020.106962 (APVV-15-0660 : 
Nové vyskoteplotné kompozitné materiály pre turbodúchadlá. 2/0074/19 : Komplexné 
koncentrované zliatiny pre vysokoteplotné konštrukčné aplikácie. ITMS 26240220081 : Centrum 
priemyselného výskumu prevádzkovej životnosti vybraných komponentov energetických zariadení) 
Typ: ADCA  
 
3. KLIMOVÁ, Alena** - LAPIN, Juraj. The effect of heat treatment on microstructure and hardness 
of in-situ Ti-38Al-7.5Nb-5C-0.9Mo composite. In Kovové materiály, 2020, vol. 58, iss. 6, p. 
433-443. (2019: 0.765 - IF, Q4 - JCR, 0.242 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current 



 
Správa o činnosti organizácie SAV 

 

71

Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0023-432X. Dostupné na: https://doi.org/10.4149/km20206433 
(APVV-15-0660 : Nové vyskoteplotné kompozitné materiály pre turbodúchadlá. 2/0074/19 : 
Komplexné koncentrované zliatiny pre vysokoteplotné konštrukčné aplikácie. ITMS 26240220081 : 
Centrum priemyselného výskumu prevádzkovej životnosti vybraných komponentov energetických 
zariadení) Typ: ADDA  
 
4. LAPIN, Juraj - KAMYSHNYKOVA, Kateryna. Enhancing high-temperature creep resistance of 
in-situ TiAl-based matrix composite by low volume fraction of Ti2AlC particles. In MATERIALS 
SCIENCE FORUM, 2021, vol. 1016, pp. 792-797. ISSN 1662-9760  
  
  
13.) Multikomponentné boridové a nitridové PVD povlaky pre ultravysokoteplotné aplikácie 
(Multicomponent boride and nitride coatings for ultrahigh temperature applications)  
 
Zodpovedný riešiteľ: František Lofaj 
Zodpovedný riešiteľ v 
organizácii SAV: 

Marián Mikula 

Trvanie projektu:  1.8.2018 / 30.6.2021 
Evidenčné číslo projektu: APVV-17-0320 
Organizácia je 
koordinátorom projektu:  

nie 

Koordinátor:  Ústav materiálového výskumu SAV 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií:  

3  - Slovensko: 3 

Čerpané financie: APVV: 23905 €           
  
Dosiahnuté výsledky:  
 
Projekt bol v období 1-12/2020 rozdelený na niekoľko samostatných úloh. Pandémia Covid-19 však 
častým prerušovaním prác bránila systematickejšiemu výskumu.   
V prvej etape pokračovali práce na ternárnom systéme V-Mo-N a dokončila sa CC publikácia. 
Cieľom výskumu bolo zvýšiť tvrdosť V-Mo-N vrstiev, ktorá je v stechiometrickej VMoN vrstve 
relatívne nízka, okolo 14 GPa. Vrstvy si zachovávajú vysokú teplotnú stabilitu svojej kubickej 
štruktúry, tvorenej c-VMoN tuhým roztokom, min. do teploty 850°C podľa presného chemického 
zloženia. Pri teplote nad 730°C sa v štruktúre zároveň začína vytvárať hexagonálna fáza h-MoNx, 
spolu s kubickou c-VN. Zároveň sme vytvorili veľmi kvalitné TEM snímky, kde sme zaznamenali 
ranné štádiá dekompozície c-VMoN. Špeciálne analýzy FFT, IFFT, GPA zobrazili formovanie 
koherentných chemicky rozdielnych nanodomén v štruktúre tuhého roztoku, čo je typické pre rýchly 
spinodálny spôsob rozpadu. Na vrstvách, ktoré boli žíhané pri teplotách okolo 700-800°C, kedy 
spinodálna dekompozícia nastáva, sme pozorovali výrazný nárast tvrdosti, okolo 30 % oproti 
naneseným vrstvám, čo je dôsledok tzv. vytvrdzovania. Pomocou DFT kalkulácií sme vytvorili 
fázový diagram pre systém V-Mo-N a predikovali sme správanie sa systému v závislosti prvkového 
zastúpenia a teploty. Výsledky boli skompletizované vo forme manuskriptu, ktorý bol zaslaný do 
Surface Coatings and Technology a bol akceptovaný.  
V druhej etape sme kompletizovali výsledky systému TaBx sme sa venovali príprave binárneho 
systému TaBx, kde sme upriamili pozornosť na možnosť zmeny stechiometrie B/Ta pomocou zmeny 
depozičných parametrov. Na prípravu TaBx vrstiev sme využili depozičné zariadenie HiTUS, kde sa 
nám podarilo vytvoriť TaBx vrstvy so širokým koncentračným rozsahom x = 1,5 až 3,84. Veľký 
koncentračný rozsah vrstiev pripravených HiTUS-om sa prejavil aj na štruktúre TaBx vrstiev. Vrstvy 
boli vo väčšine prípadov nanokryštalické, len hlboko podstechiometrické vrstvy mali takmer 
amorfnú štruktúru. Nanokryštalická fáza bola identifikovaná ako hexagonálna a-TaB2. Zaujímavé 
boli hodnoty tvrdosti vrstiev, ktoré boli veľmi vysoké. V prípade vysoko nadstechiometrických 
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vrstiev bola tvrdosť približne 30 GPa. Dominantný vplyv na tvrdosť mal nanokompozitný charakter 
vrstiev, kde okrem tvrdej TaB2 fázy zohrávala pozitívny vplyv bórová matrica, ktorá spevňovala 
nanokompozitnú štruktúru. Tvrdosť vrstiev zmenou koncentrácie x smerom k stechiometrii 2 
narastala a presiahla 40 GPa. Aj podstechiometrické vrstvy x = 1,6 až 2 boli kryštalické a veľmi 
tvrdé, nad 40 GPa, čo bol výsledok vakančného mechanizmu vytvrdzovania. Tieto dosiahnuté 
výsledky nám akceptovali v CC časopise Journal of Vacuum Science and Technology A. Práce na 
tomto systéme naďalej pokračujú, pripravuje sa ternárny systém Ta-Al-Bx pomocou 
magnetrónového naprašovania z TaAlB2 terča s 10 at.% hliníka, kde sa ukázal veľký vplyv ťažkého 
tantalu a vo vrstvách sa nachádzali približne 2 at.% hliníka. To nás viedlo ku ko-depozícii z dvoch 
magnetrónov TaB2 a Al, aby sme mohli legovať hliníkom želaným množstvom. Boli stanovené dva 
ciele, vytvoriť ternárny systém, TaAlBx, kde je predpoklad spinodálneho rozpadu tuhého roztoku na 
nanofázy sprevádzané nárastom tvrdosti pri teplotách nad 1000°C. Vykonali sme potrebné DFT 
kalkulácie, ktoré v istej koncentrácii hliníka tento trend naznačujú. Druhý cieľ je zvýšiť oxidačnú 
odolnosť TaB2 práve pomocou hliníka počas žíhania na vzduchu. Na oboch cieľoch sa intenzívne 
pracuje, avšak komplexnejšie výsledky očakávame vzhľadom na časté pracovné výpadky kvôli 
pandémii v nasledujúcom roku 2021.  
V ďalšej fáze sme prípravovali ternárny systém Zr1-xAlxBy magnetrónovým naprašovaním 
z jedného ZrAlB2 terča s 10 at.% Al a z dvoch terčov ZrB2 a Al. Hodnoty indentačných tvrdostí 
klesali z 36 na 10 GPa s nárastom obsahu hliníka. Vykonali sme DFT výpočet predikcie teplotnej 
stability systému, ktorý naznačuje, že systém Zr1-xAlxBy je v celom koncentračnom rozsahu 
nestabilný a má tendenciu pri vysokých teplotách podliehať fázovým transformáciám. Tie môžu mať 
za následok ďalší nárast tvrdosti v dôsledku spinodálnej dekompozície. Urobili sme sériu žíhaní vo 
vákuu a vrstvy s 5 at.% Al si zachovávali takmer nezmenené vysoké hodnoty tvrdosti okolo 30 GPa 
až do teploty 1300°C. Potrebné bude žíhanie nad tieto teploty.  
V ďalšej etape sme sa zamerali na binárne vrstvy YBx, ktoré boli pripravované odprašovaním YB4 
terča v zariadení HiTUS. Ten vďaka svojim možnostiam priniesol pozoruhodné výsledky, kde sme 
zmenou depozičných parametrov a geometrie menili výrazným spôsobom stechiometriu B/Y. V istej 
konfigurácii bol ten pomer až 19. To znamená takmer bórová vrstva s 5 at.% ytria. Tieto vrstvy boli 
amorfné a veľmi tvrdé, približne 35 GPa. Prinieslo to niekoľko veľmi sľubných možností na ďalšie 
skúmanie. Príprava čistej bórovej vrstvy je problematická z pohľadu rýchlosti rastu. Príprava 100 nm 
hrubej vrstvičky môže trvať aj niekoľko hodín. Piatimi percentami ytria sme niekoľko násobne 
zrýchlili rast (1000 nm za 2 hodiny). Čisté bórové vrstvy veľmi rýchlo degradujú na vzduchu, kvôli 
vzniku volatilného oxidu. Ytrium by mohlo vrstvu zastabilizovať a spomalovať oxidáciu. Tieto 
experimenty pokračujú v roku 2021. Okrem toho, sme spomínanou zmenou geometrie terč-substrát 
pripravili aj vrstvy YB4.7, teda takmer chemicky totožné s terčom YB4. Vrstvy už boli kryštalické, 
obsahovali však fázu YB6 a pravdepodobne aj YB4. Vrstvy sú zároveň tvrdé (25 GPa) a majú nízky 
modul pružnosti, približne 300 GPa.  
V rámci projektu sa pripravovali aj superklzné vrstvy na báze Mo-S-N a Mo-Se-N pomocou 
HiTUSu, ktoré majú ambíciu byť využívané ako tuhé lubrikanty vo vysokom vákuu, príp. spolu pri 
vysokých teplotách, ale aj na vzduchu. Dosiahli sa vynikajúce tribologické vlastnosti týchto vrstiev, 
veľmi nízky koef. trenia COF pod 0.1 na vzduchu a pod 0.05 vo vákuu a výrazne sa zvýšila tvrdosť 
z 1 GPa pre MoS2 na 14 GPa pre MoSN v dôsledku formovania Mo-N väzieb. Podobné vynikajúce 
výsledky boli dosiahnuté aj v systéme Mo-Se-N, najmä na vzduchu. Uskutočnili sme porovnávaciu 
štúdiu Mo-S-N vrstiev, v ktorých sa menilo chemické zloženie a vzorky boli testované v rôznych 
prostrediach a pri rôznych teplotách. Výsledky Mo-Se-N a Mo-S-N boli skompletizované do podoby 
dvoch CC publikácií a akceptované v časopise Surface and Coatings Technology.  
  
Publikácie v zahraničných karentovaných časopisoch  
 
1. ŠROBA, Viktor - FIANTOK, Tomáš - TRUCHLÝ, Martin - ROCH, Tomáš - ZAHORAN, 
Miroslav - GRANČIČ, Branislav - ŠVEC, Peter Jr. - NAGY, Štefan - IZAI, Vitalii - KÚŠ, Peter - 
MIKULA, Marian**. Structure evolution and mechanical properties of hard tantalum diboride films. 
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In Journal of Vacuum Science and Technology A, 2020, vol. 38, no. 3, 033408. (2019: 2.166 - IF, Q3 
- JCR, 0.588 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents). ISSN 0734-2101. 
Dostupné na: https://doi.org/10.1116/6.0000155 Typ: ADCA  
 
2. M. Mikula, S. Uzon, T. Hudec, B. Grančič, M. Truchlý, T. Roch, P. Švec jr. , L. Satrapinskyy, M. 
Čaplovičová, G. Greczynski, I. Petrov, M. Odén , P. Kúš, D. G. Sangiovanni: Thermally induced 
structural evolution and age-hardening of polycrystalline V1-xMoxN (x~0.4) thin films, Surface and 
Coatings Technology, IF 3.784 – accepted  
 
3. T. Hudec, T. Roch, M. Gregor, Ľ. Orovčík, M. Mikula, T. Polcar: Tribological behaviour of 
Mo-S-N solid lubricant coatings in vacuum, nitrogen gas and elevated temperatures, Surface and 
Coatings Technology, IF 3.784 – accepted  
 
4. T. Hudec, V. Izaii, L. Satrapinskyy, T. Huminiuc, T. Roch, M. Gregor, B. Grančič, M. Mikula, T. 
Polcar: Structure, mechanical and tribological properties of MoSe2 and Mo-Se-N solid lubricant 
coatings: Surface and Coatings Technology, IF 3.784 – accepted  
  
 
14.) Vývoj PM súčiastok na báze Fe s vyššou únavovou pevnosťou (Development of the Fe based 
PM components with increased fatigue strength)  
 
Zodpovedný riešiteľ: Martin Nosko 
Trvanie projektu:  1.7.2019 / 30.6.2022 
Evidenčné číslo projektu: APVV-18-0508 
Organizácia je 
koordinátorom projektu:  

áno 

Koordinátor:  Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií:  

1  - Slovensko: 1 

Čerpané financie: APVV: 49506 €           
  
Dosiahnuté výsledky:  
 
Za účelom zvýšenia únavovej pevnosti a odolnosti proti opotrebeniu boli pripravené Fe práškové 
zmesi. Tieto zmesi boli pripravené s rôznou granulometriou a podielom mazadla a následne lisované 
pri tlakoch od 600 do 900MPa. Archimedovou metódou sa sledovala zmena hustoty v závislosti od 
lisovacieho tlaku, granulometrie a podielu mazadla taktiež sa vyhodnocovala pórovitosť vzoriek 
pomocou SEM mikroskopu. Boli preverené viaceré parametre sintrovania pomocou DTA.  
  
  
15.) Veľkokapacitná čistička vzduchu od patogénov v aerosoloch   
 
Zodpovedný riešiteľ: František Simančík 
Trvanie projektu:  16.9.2020 / 31.12.2021 
Evidenčné číslo projektu: PP-COVID-20-0098 
Organizácia je 
koordinátorom projektu:  

áno 

Koordinátor:  Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií:  

2  - Slovensko: 2 

Čerpané financie: APVV: 33320 €           
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Dosiahnuté výsledky:  
 
Počas prvých troch mesiacov riešenia sa na základe simulačného modelu pripravil prvý konštrukčný 
návrh čističky, zakúpili sa potrebné komponenty a materiál a bol pripravený prvý prototyp, ktorý sa 
momentálne testuje na energetickú účinnosť.  
  
 
16.) Anódy pre Li-iónové batérie na báze uhlík-kremíkových kompozitov   
 
Zodpovedný riešiteľ: Erik Šimon 
Trvanie projektu:  1.7.2020 / 30.6.2024 
Evidenčné číslo projektu: APVV-19-0461 
Organizácia je 
koordinátorom projektu:  

nie 

Koordinátor:  CEMEA SAV 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií:  

1  - Slovensko: 1 

Čerpané financie: APVV: 3283 €           
  
Dosiahnuté výsledky:  
 
V roku 2020 boli pracovné aktivity zamerané na doplnenie si vedeckých poznatkov o najnovšie 
vedecké výstupy v oblasti kompozitného anódového materiálu C-Si pre lítium iónové batérie. V 
rámci krátkeho pracovného obdobia v roku 2020 sa realizovalo pár pracovných stretnutí, kde boli 
navrhnuté pilotné experimentálne podmienky pre prípravu kompozitného materiálu na báze C-Si. 
Boli navrhnuté pilotné podmienky vysoko energetického mletia ako aj vstupné materiály, či základné 
hodnotiace kritéria kvality výstupného kompozitného materiálu. Na základe vyššie uvedených 
skutočností boli v danom období realizované prieskumy trhu zamerané na príslušenstvo pre 
vysoko-energetické mletie (mlecie nádoby, mlecie guličky a iné príslušenstvo) a na vstupné suroviny.    
  
 
17.) Výskum aditívnej výroby biodegradovateľných magnéziových zliatín a ich aplikácie v 
implantológii a regeneratívnej medicíne (Research of additive manufacturing of biodegradable 
magnesium alloys and their applications in implantology and regenerative medicine)  
 
Zodpovedný riešiteľ: Milan Škrobian 
Trvanie projektu:  1.7.2018 / 30.6.2022 
Evidenčné číslo projektu: APVV-17-0278 
Organizácia je 
koordinátorom projektu:  

nie 

Koordinátor:  Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií:  

3  - Slovensko: 3 

Čerpané financie: APVV: 14978 €           
  
Dosiahnuté výsledky:  
 
Boli vybrané štyri druhy zliatin horčíka s prvkom vzácnych zemín (PVZ), t.j Mg-Y, Mg-La, Mg-Gd, 
Mg-Yb. Tie boli zvolené tak, aby pokryli skupinu lantanoidov plus ytrium. Dôvodom je rozdielna 
rozpustnosť PVZ v horčíku ako aj eutektická teplota.   
Rýchlo schladené pásky zliatiny Mg-PVZ svojimi vlastnosťami, najmä nerovnovážnym stavom, 
simulujú laserové sintrovanie, najmä veľké rýchlosti chladnutia mikro-objemov zasiahnutých 
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laserovým lúčom s vysokou hustotou energie.  
Na páskach sú študované: teplotná stabilita, t.j. prechod do rovnovážneho stavu so zmenou teploty, 
časová stabilita pri teplote okolia event. mierne zvýšených teplotách (teplota ľudského tela), korózna 
odolnosť voči telovým tekutinám.   
  
 
18.) Tribologické vlastnosti 2D materiálov a príbuzných nanokompozitov (Tribological 
properties of 2D materials and related nanocomposites)  
 
Zodpovedný riešiteľ: Milan Ťapajna 
Zodpovedný riešiteľ v 
organizácii SAV: 

Martin Nosko 

Trvanie projektu:  1.7.2018 / 30.6.2022 
Evidenčné číslo projektu: APVV-17-0560 
Organizácia je 
koordinátorom projektu:  

nie 

Koordinátor:  Centrum pre využitie pokročilých materiálov SAV 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií:  

3  - Slovensko: 3 

Čerpané financie: APVV: 12438 €           
  
Dosiahnuté výsledky:  
 
V priebehu roku 2020 sa ÚMMS SAV zameral na sledovanie multi-nanovrstiev pri vysokom 
rozlíšení použitím HR-SEM a kontrolu výsledného chemického zloženia pomocou SEM-WDS 
metódy. Multi-nanovrstvy boli pripravené PVD/CVD metódou s použitím úpravy parametrov 
nanášania pre dosiahnutie potrebných hrúbok jednotlivých vrstiev.  
  
 
 
Programy: Iné projekty   
 
 
19.) Optimalizácia procesu lisovania práškových zmesí hliníka vrátane úpúrav lisovacích 
nástrojov na lisovanie profilov z Al a jeho zliatin, HydroExrusion a.s., Žiar nad Hronom   
 
Zodpovedný riešiteľ: Lukáš Dragošek 
Trvanie projektu:  1.1.2016 /  
Evidenčné číslo projektu:  
Organizácia je 
koordinátorom projektu:  

áno 

Koordinátor:  Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií:  

0  

Čerpané financie: Priemyselný partner: 49156 €           
  
Dosiahnuté výsledky:  
 
Pokračovalo sa vo výskume a optimalizácii lisovania polotovarov z práškových zmesí hliníkových 
zliatin. Bola zhotovená a do prevádzky uvedená poloautomatická linka na miešanie a lisovanie čapov 
pre potreby sériovej výroby u priemyselného partnera. Linka bola úspešne odskúšaná na sérii 
polotovarov určených na lisovanie profilov z kompozitov pre potreby kontajnerov na uskladnenie 
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vyhoreného jadrového paliva. Pre potreby lisovania sa optimalizovali a experimentálne upravovali aj 
lisovacie nástroje.   
  
 
20.) Materiály pre energetické zariadenia, komponenty a zariadenia jadrových elektrární  
(Materials for power equipment, components and equipment of nuclear power plants)  
 
Zodpovedný riešiteľ: Juraj Lapin 
Trvanie projektu:  1.7.2014 /  
Evidenčné číslo projektu: 3701 
Organizácia je 
koordinátorom projektu:  

áno 

Koordinátor:  Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií:  

1  - Slovensko: 1 

Čerpané financie: Priemyselný partner: 88840 €           
  
Dosiahnuté výsledky:  
 
Projekt je zameraný na dlhodobý vývoj, výskum a overovanie vlastností materiálov pre jadrovú 
energiu s využitím nových metodík deštruktívneho a nedeštruktívneho skúšania. V rámci výskumu 
bola uskutočnená charakterizácia mikroštruktúry a numerické a analytické výpočty deformačného 
správania novej niklovej superzliatiny spevnenej časticami karbidu. Bola charakterizovaná 
mikroštruktúra a mechanické vlastnosti komponentov s rôznymi bezpečnostnými triedami. Bolo 
vykonané hodnotenie materiálov použitých na stavbu jadrovej elektrárne z hľadiska ich chemického 
zloženia, pevnostných vlastností, odolnosti proti korózii a spoľahlivosti v prevádzkových 
podmienkach elektrárne.  
  
 
21.) Vývoj nových materiálov z práškových zliatin, Miba Sinter Slovakia s.r.o., Dolný Kubín 
(Development of new materials from powder alloys, Miba Sinter Slovakia Ltd., Dolný Kubín)  
 
Zodpovedný riešiteľ: Martin Nosko 
Trvanie projektu:  1.1.2018 /  
Evidenčné číslo projektu:  
Organizácia je 
koordinátorom projektu:  

áno 

Koordinátor:  Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií:  

0  

Čerpané financie: Priemyselný partner: 9995 €           
  
Dosiahnuté výsledky:  
 
Počas roku 2020 sa realizoval komplexný výskum mikroštruktúry PM materiálov a ich 
mechanických vlastností v závislosti od použitej práškovej zmesi a výrobných parametrov (lisovanie 
+ sintrovanie).  
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22.) Optimalizácia odlievania komponentov z hliníkových zliatin, Finalcast sro, Žiar nad 
Hronom   
 
Zodpovedný riešiteľ: Peter Oslanec 
Trvanie projektu:  1.1.2016 /  
Evidenčné číslo projektu:  
Organizácia je 
koordinátorom projektu:  

áno 

Koordinátor:  Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií:  

0  

Čerpané financie: Priemyselný partner: 6100 €           
  
Dosiahnuté výsledky:  
 
Pokračovalo sa v dlhodobom výskume zliatin vhodných na nízkotlakové odlievanie, hodnotila sa 
dosiahnutá makro a mikroštruktúra odliatkov ako aj ich mechanické vlastnosti. Výsledky sú dôverné.  
 
 
 
Programy: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a inovácie  
 
 
23.) Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných 
informačno-komunikačných technológií a systémov – II. etapa (International center of excellence 
for research of intelligent and secure information and communication technologies and systems - II. 
phase)  
 
Zodpovedný riešiteľ: František Simančík 
Trvanie projektu:  13.3.2020 / 30.6.2023 
Evidenčné číslo projektu: 313021W404 
Organizácia je 
koordinátorom projektu:  

nie 

Koordinátor:  Atos IT Solutions and Services s.r.o. 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií:  

3  - Slovensko: 3 

Čerpané financie: ŠF ERDF: 13196 €           
  
Dosiahnuté výsledky:  
 
V rámci nového projektu sa pripravila adaptácia fotovoltickej elektrárne ÚMMS SAV umiestnenej na 
streche experimentálnej haly ústavu na Patrónke, pripravilo sa obstarávanie doplnkovej techniky 
potrebnej na riešenie projektu a analyzovali sa prvé dáta získané z prevádzky elektrárne od augusta 
2020. Bol navrhnutý originálny spôsob uskladňovania prebytočnej energie, po overení sa plánuje 
jeho patentová ochrana.  
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24.) Výskum a vývoj nového plazmového frézovacieho systému PLASMABIT BHA pre účinné 
a ekologické uzatváranie vrtov a zavedenie nového produktu do produk čného procesu   
 
Zodpovedný riešiteľ: František Simančík 
Trvanie projektu:  3.6.2019 / 31.5.2022 
Evidenčné číslo projektu: ITMS 313012N944 
Organizácia je 
koordinátorom projektu:  

nie 

Koordinátor:  GA Drilling 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií:  

2  - Slovensko: 2 

Čerpané financie: ŠF EU - MH SR: 125284 €           
  
Dosiahnuté výsledky:  
 
V roku 2020 bolo pripravené technologické zariadenie na prípravu kompozitných elektród na báze 
Cu-W a tester opotrebenia kompozitných elektród elektrickým oblúkom. Začali sa overovacie skúšky 
na zníženie opotrebenia elektród a zlepšenia technologických vlastností (variáciou chemického 
zloženia a povrchovou úpravou W drôtu) a boli vypracované metodické postupy pre analýzu kontroly 
kvality vyrobených elektród a na štúdium rozhraní Cu-W-La2O3.  
  
 
25.) Výskum a vývoj nových výrobkov na efektívny transfer a uskladňovanie tepelnej energie z 
obnovitelných zdrojov   
 
Zodpovedný riešiteľ: František Simančík 
Trvanie projektu:  1.6.2019 / 30.6.2022 
Evidenčné číslo projektu: NFP313010P272 
Organizácia je 
koordinátorom projektu:  

nie 

Koordinátor:  APLIK, spol. s r.o. 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií:  

1  - Slovensko: 1 

Čerpané financie: MH ŠF EÚ: 16023 €           
  
Dosiahnuté výsledky:  
 
V rámci riešenia bola navrhnutá technológia prípravy komponentov tepelných batérií a tepelných 
výmenníkov z hliníkovej peny, overili sa jej základné parametre. Bol navrhnutý a skonštruovaný prvý 
prototyp batérie na uskladňovanie tepla pomocou PCM s kapacitou 2KWh, a začalo sa s jeho 
funkčnými skúškami.  
  
 
26.) Vybudovanie Centra pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied   
 
Zodpovedný riešiteľ: Pavol Šajgalík 
Zodpovedný riešiteľ v 
organizácii SAV: 

Martin Balog 

Trvanie projektu:  1.1.2019 / 30.6.2023 
Evidenčné číslo projektu: NFP313020T081 
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Organizácia je 
koordinátorom projektu:  

nie 

Koordinátor:  Úrad Slovenskej akadémie vied 
Počet spoluriešiteľských 
inštitúcií:  

7  - Slovensko: 7 

Čerpané financie: ŠF ERDF: 20635 €           
  
Dosiahnuté výsledky:  
 
•Pokračovanie v optimalizácii postupu prípravy vysoko poréznej Al anódy pre batérie typu 
Al-vzduch s vysokou energetickou hustotou pomocou čiastočného spekania Al práškov. 
Mikroštruktúrna analýza poréznej štruktúry hliníkovej anódy a meranie elektrického odporu 
výsledného produktu. Meranie základných el. charakteristík primárneho článku v experimentálnom 
testery primárnej batérie Al-vzduch.   
•V spolupráci s BMC SAV a GEBE TUBITAK sa realizovali bilogické štúdie určenia prípadného 
toxického efektu vzoriek a zubných implantátov vyrobených z vývojového TiMg a referenčného Ti 
Grade 4 materiálu nepriamym kontaktným testom s použitím bunkových línií myších fibroblastov 
(L929), mezenchymálne kmeňové bunky pochádzajúce z ľudských tukov (hAD-MSC), ľudská 
bunková línia osteosarkómu (Saos-2), a bunky zubnej drte (dental pulp). TiMg vzorky boli 
povrchovo modufikované rôznymi spôsobmi. Testovanie cytotoxicity bolo vykonané nepriamym 
kontaktným testom (MTT), pri ktorom boli extrakty skúmaných materiálov získané inkubáciou 
vzoriek v Dulbeccovom modifikovanom médiu (DMEM) pri 37 ° C počas 72 hodín. Bunky sa 
inkubovali so 100% extraktmi počas 24 h. Skúšobný postup sa uskutočnil podľa normy ISO 10993-5, 
pričom za cytotoxický účinok sa považuje zníženie životaschopnosti buniek o viac ako 30%.  Ďalej 
sa vykonali in-vitro interakčné COMET a DNA plazmidová analýza spolu s detekciou oxidačného 
poškodenia DNA pomocou metódy ROS.   
•Komplexná štúdia určenia vplyvu trecieho zvárania s premiešaním za studena na teplotnú stabilitu 
in-situ Al+Al2O3 kompozitov determinovanú jeho ultrajemnozrnnou mikroštruktúrou, morológoiu, 
kryštalinitou a distribúciou Al2O3 nanodisperzoidov pochádzajúcich z natívnych Al2O3 obálok na 
vstupných Al práškoch.  
•Štúdia trasnformácie MgO obálok na atomizovaných Mg práškoch počas teplotnej expozície 
(HRTEM, EDS, EBSD).   
•SEM, HRETEM, EBSD, EDS aXRD charakterizácia in-situ Al+AlN kompozitov priemyselne 
pripravených metódami práškovej metalurgie.   
  
Výstupy:  
  
1. BALOG, Martin** - OROVČÍK, Ľubomír - NAGY, Štefan - KRÍŽIK, Peter - NOSKO, Martin - 
OSLANEC, Peter, Jr. - ZIFČÁK, Peter. To what extent does friction-stir welding deteriorate the 
properties of powder metallurgy Al? In Journal of Materials Research and Technology-JMR&T, 
2020, vol. 9, iss. 3, p. 6733-6744. (2019: 5.289 - IF, Q1 - JCR, 0.898 - SJR, Q1 - SJR, karentované - 
CCC). (2020 - Current Contents). ISSN 2238-7854. Dostupné na: 
https://doi.org/10.1016/j.jmrt.2020.04.087 Typ: ADCA  
   
2. CETIN, Yuksel - HASSAN IBRAHIM, Ahmed Mohamed - GUNGOR, Aysen - YILDIZHAN, 
Yasemin - BALOG, Martin** - KRÍŽIK, Peter. In-vitro evaluation of a partially biodegradable TiMg 
dental implant: The cytotoxicity, genotoxicity, and oxidative stress. In Materialia, 2020, vol. 14, no. 
100899. (2019: 0.640 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2589-1529. Dostupné na: 
https://doi.org/10.1016/j.mtla.2020.100899 (APVV-16-0527 BIACOM : Titanium-magnesium 
composite for implants. Príprava a štúdium kompozitných materiálov pripravených odlievaním 
hliníkových a keramických práškových zmesí. ITMS2014+: 313021T081 : Vybudovanie Centra pre 
využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied) Typ: ADMB   
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3. HASSAN IBRAHIM, Ahmed Mohamed - BALOG, Martin** - KRÍŽIK, Peter - NOVY, Frantisek 
- CETIN, Yuksel - ŠVEC, Peter Jr. - BAJANA, Otto - DRIENOVSKY, Marian. Partially 
biodegradable Ti-based composites for biomedical applications subjected to intense and cyclic 
loading. In Journal of Alloys and Compounds, 2020, vol. 839, no. 155663. (2019: 4.650 - IF, Q1 - 
JCR, 1.055 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 
0925-8388. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2020.155663 Typ: ADCA   
  
4. KRÍŽIK, Peter** - BALOG, Martin - NAGY, Štefan - OROVČÍK, Ľubomír - OPÁLKOVÁ 
ŠIŠKOVÁ, Alena - ECKSTEIN ANDICSOVÁ, Anita. Ultrafine titanium filaments with a high 
aspect ratio fabricated by the extraction from Al plus Ti composite. In Kovové materiály, 2020, vol. 
58, iss. 4, p. 287-292. (2019: 0.765 - IF, Q4 - JCR, 0.242 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2020 
- Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0023-432X. Dostupné na: 
https://doi.org/10.4149/km_2020_4_287 (APVV-16-0527 BIACOM : Titanium-magnesium 
composite for implants. VEGA č. 2/0143/20 : Štúdium creepových vlastnosti PM Al–Al2O3 
kompozitov pomocou small punch testing metódy. Príprava a štúdium kompozitných materiálov 
pripravených odlievaním hliníkových a keramických práškových zmesí. ITMS2014+: 313021T081 : 
Vybudovanie Centra pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied) Typ: ADDA   
  
5. OPÁLKOVÁ ŠIŠKOVÁ, Alena** - DVORÁK, Tomáš - ŠIMONOVÁ BARANYAIOVÁ, Tímea 
- ŠIMON, Erik - ECKSTEIN ANDICSOVÁ, Anita - ŠVAJDLENKOVÁ, Helena - OPÁLEK, Andrej 
- KRÍŽIK, Peter - NOSKO, Martin. Simple and eco-friendly route from agro-food waste to water 
pollutants removal. In Materials, 2020, vol. 13, art. no. 5424, [21] p. (2019: 3.057 - IF, Q2 - JCR, 
0.647 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents). ISSN 1996-1944. Dostupné 
na: https://doi.org/10.3390/ma13235424 Typ: ADCA  
  
6. ŠIMON, Erik** - BILLIK, Peter - OROVČÍK, Ľubomír - NAGY, Štefan - SASINKOVÁ, Vlasta - 
PALOU, Martin T. - ŠKRÁTEK, Martin - TREMBOŠOVÁ, Veronika - PLESCH, G. Aluminium 
powder as a reactive template for preparation of carbon flakes from CCl4. In Chemical Papers, 2020, 
vol. 74, iss. 12, p. 4599-4607. (2019: 1.680 - IF, Q3 - JCR, 0.331 - SJR, Q2 - SJR, karentované - 
CCC). (2020 - Current Contents). ISSN 0366-6352. Dostupné na: 
https://doi.org/10.1007/s11696-020-01303-1 (ITMS2014+: 313021T081 : Vybudovanie Centra pre 
využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied) Typ: ADDA  
  
7. Nagy S., Nosko M., Izdinsky K., Trembosova V., Dvorak T., Effect of stir casting parameters on 
particle distribution, microstructure, and properties of metal matrix composite using alumina master 
alloy, Kovove Materialy 58 (2020) 371-378. (2019: 0,756 - IF, Q3 - JCR)   
  
8. TREMBOŠOVÁ, Veronika - NAGY, Štefan - ŠIMON, Erik - PÁLKOVÁ, Helena - NOSKO, 
Martin. Role of hydrated native oxide on the interface of Mg powders after compaction. In 
Proceedings of 11th solid state surfaces and interfaces : (Extended abstract book). - Bratislava, 
Slovakia : Comenius University Bratislava, 2020, p. 101-102. ISBN 978-80-223-5018-1. (Solid state 
surfaces and interfaces. Solid state surfaces and interfaces) Typ: AFH  
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Príloha C  
Publikačná činnosť organizácie (generovaná z ARL)  
  
 
ADCA Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch – impaktovaných  
 
ADCA01 AZIMIROEEN, Ghasem** - KASHANI-BOZORG, Seyed Farshid - NOSKO, Martin

- LOTFIAN, Saeid. Mechanical and Microstructural Characterization of Hybrid 
Aluminum Nanocomposites Synthesized from an Al-Fe(3)O(4)System by Friction 
Stir Processing. In Metals and materials international, 2020, vol. 26, iss. 9, p. 
1441-1453. (2019: 1.990 - IF, Q2 - JCR, 0.604 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). 
(2020 - Current Contents). ISSN 1598-9623. Dostupné na: 
https://doi.org/10.1007/s12540-019-00393-1 (Vega č. 2/0158/16 : Výskum metodík 
prípravy ultrajemných a jemnozrnných materiálov na báze Al a AlTi pre 
mikroštruktútnu charakterizáciu pomocou EBSD metódy. APVV-14-0936 : Vývoj 
nového typu termosolárneho kolektora pre stredno-teplotné aplikácie) 

ADCA02 AZIMI-ROEEN, Ghasem** - KASHANI-BOZORG, Seyed Farshid - NOSKO, 
Martin - OROVČÍK, Ľubomír - LOTFIAN, Saeid. Effect of multi-pass friction stir 
processing on textural evolution and grain boundary structure of Al-Fe3O4 system. In 
Journal of Materials Research and Technology-JMR&T, 2020, vol. 9, iss. 1, p. 
1070-1086. (2019: 5.289 - IF, Q1 - JCR, 0.898 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). 
(2020 - Current Contents). ISSN 2238-7854. Dostupné na: 
https://doi.org/10.1016/j.jmrt.2019.10.076 (Vega č. 2/0158/16 : Výskum metodík 
prípravy ultrajemných a jemnozrnných materiálov na báze Al a AlTi pre 
mikroštruktútnu charakterizáciu pomocou EBSD metódy. APVV-14-0936 : Vývoj 
nového typu termosolárneho kolektora pre stredno-teplotné aplikácie) 

ADCA03 BALÁŽ, Matej** - TEŠINSKÝ, Matej - MARQUARDT, Julien - ŠKROBIAN, 
Milan - DANEU, Nina - RAJŇÁK, Michal - BALÁŽ, Peter. Synthesis of copper 
nanoparticles from refractory sulfides using a semi-industrial mechanochemical 
approach. In Advanced Powder Technology, 2020, vol. 31, no.2, p. 782-791. (2019: 
4.217 - IF, Q1 - JCR, 0.802 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current 
Contents). ISSN 0921-8831. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.apt.2019.11.032 
(APVV-18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky 
prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu. VEGA 2/0044/18 : High-energy 
milling for the synthesis of nanomaterials using bio-approach and selected 
environmental applications) 

ADCA04 BALOG, Martin** - OROVČÍK, Ľubomír - NAGY, Štefan - KRÍŽIK, Peter - 
NOSKO, Martin - OSLANEC, Peter, Jr. - ZIFČÁK, Peter. To what extent does 
friction-stir welding deteriorate the properties of powder metallurgy Al? In Journal of 
Materials Research and Technology-JMR&T, 2020, vol. 9, iss. 3, p. 6733-6744. 
(2019: 5.289 - IF, Q1 - JCR, 0.898 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2020 - 
Current Contents). ISSN 2238-7854. Dostupné na: 
https://doi.org/10.1016/j.jmrt.2020.04.087 

ADCA05 ČAPEK, Jaroslav** - KUBÁSEK, Jiří - PINC, Jan - MAŇÁK, Jan - MOLNÁROVÁ, 
Orsolya - DRAHOKOUPIL, Jan - ČAVOJSKÝ, Miroslav. ZnMg0.8Ca0.2 (wt%) 
biodegradable alloy – The influence of thermal treatment and extrusion on 
microstructural and mechanical characteristics. In Materials Characterization, 2020, 
vol. 162, no. 110230. (2019: 3.562 - IF, Q1 - JCR, 1.239 - SJR, Q1 - SJR, karentované 
- CCC). (2020 - Current Contents). ISSN 1044-5803. Dostupné na: 
https://doi.org/10.1016/j.matchar.2020.110230 (VEGA č. 2/0098/19 : Štúdium 
využitia čistých horčíkových práškov pre prípravu biologicky odbúrateľných 
materiálov) 
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ADCA06 DOBROVETSKA, Oksana - SALDAN, Ivan** - OROVČÍK, Ľubomír - 
KARLSSON, Dennis - SAHLBERG, Häggblad Martin - SEMENYUK, Yuriy - 
PEREVIZNYK, Orest - RESHETNYAK, Oleksandr - KUNTYI, Orest - 
MERTSALO, Ivanna - SERKIZ, Roman - STELMAKHOVYCH, Bohdan. 
Electrocatalytic activity of Pd-Au nanoalloys during methanol oxidation reaction. In 
International Journal of Hydrogen Energy, 2020, vol. 45, iss. 7, p. 4444-4456. (2019: 
4.939 - IF, Q2 - JCR, 1.141 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current 
Contents). ISSN 0360-3199. Dostupné na: 
https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2019.12.029 

ADCA07 HASSAN IBRAHIM, Ahmed Mohamed - BALOG, Martin** - KRÍŽIK, Peter - 
NOVY, Frantisek - CETIN, Yuksel - ŠVEC, Peter Jr. - BAJANA, Otto - 
DRIENOVSKY, Marian. Partially biodegradable Ti-based composites for biomedical 
applications subjected to intense and cyclic loading. In Journal of Alloys and 
Compounds, 2020, vol. 839, no. 155663. (2019: 4.650 - IF, Q1 - JCR, 1.055 - SJR, Q1 
- SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 
0925-8388. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2020.155663 

ADCA08 HINKELMAN, Jan* - VRŠANSKÝ, Peter** - GARCIA, Thierry - TEJEDOR, Arian 
- BERTNER, Paul - SOROKIN, Anton - GALLICE, Geoffrey R. - KOUBOVÁ, Ivana 
- NAGY, Štefan - VIDLI ČKA, Ľubomír*. Neotropical Melyroidea group cockroaches 
reveal various degrees of (eu)sociality. In The Science of Nature, 2020, vol. 107, no. 
5, 39. (2019: 2.090 - IF, Q2 - JCR, 0.804 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2020 
- Current Contents). ISSN 0028-1042. Dostupné na: 
https://doi.org/10.1007/s00114-020-01694-x (APVV-0436-12 : Evolučné zákonitosti 
indikované článkonožcami a ich príbuznými. Vega č. 2/0042/18 : Šváby zo svetových 
jantárov II) 

ADCA09 KHODABAKHSHI, F. - FARSHIDIANFAR, M. H. - GERLICH, A. P. - NOSKO, 
Martin - TREMBOŠOVÁ, Veronika - KHAJEPOUR, A. Effects of laser additive 
manufacturing on microstructure and crystallographic texture of austenitic and 
martensitic stainless steels. In Additive Manufacturing, 2020, vol. 31, no. 100915. 
(2019: 7.002 - IF, Q1 - JCR, 2.196 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2020 - 
Current Contents). ISSN 2214-8604. Dostupné na: 
https://doi.org/10.1016/j.addma.2019.100915 (Vývoj PM súčiastok na báze Fe s 
vyššou únavovou pevnosťou : APVV-18-0508) 

ADCA10 KHOSHGHADAM-PIREYOUSEFAN, Mohammad - RAHMANIFARD, 
Roohollah** - OROVČÍK, Ľubomír - ŠVEC, Peter - KLEMM, Volker. Application of 
a novel method for fabrication of graphene reinforced aluminum matrix 
nanocomposites: Synthesis, microstructure, and mechanical properties. In Materials 
Science and Engineering A - Structural Materials Properties Microstructure and 
Processing, 2020, vol. 772, no. 13, 138820. (2019: 4.652 - IF, Q1 - JCR, 1.700 - SJR, 
Q1 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents). ISSN 0921-5093. Dostupné 
na: https://doi.org/10.1016/j.msea.2019.138820 (Vega č. 2/0158/16 : Výskum 
metodík prípravy ultrajemných a jemnozrnných materiálov na báze Al a AlTi pre 
mikroštruktútnu charakterizáciu pomocou EBSD metódy) 

ADCA11 KORÁB, Juraj** - KRCHO, S. - ŠTEFÁNIK, Pavol - KOVÁČIK, Jaroslav. Electrical 
and thermal conductivities of the Cu-CF composite. In Journal of Composite 
Materials, 2020, vol. 54, iss. 8, p. 1023-1030. (2019: 1.972 - IF, Q3 - JCR, 0.553 - 
SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents). ISSN 0021-9983. 
Dostupné na: https://doi.org/10.1177/0021998319872261 (2/0044/17 : Štúdium 
fyzikálnych a mechanických vlastností, obrobiteľnosti a povrchovej úpravy Ti a Ti 
kompozitov pripravených práškovou metalurgiou. ITMS 26220220154 Kompetenčné 
centrum pre priemyselný výskum a vývoj v oblasti ľahkých kovov a kompozitov) 

ADCA12 KOVÁČOVÁ, Zuzana** - OROVČÍK, Ľubomír - SEDLÁČEK, Jaroslav - BAČA, 
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Ľuboš - DOBROČKA, Edmund - KITZMANTEL, M. - NEUBAUER, Erich. The 
effect of YB4 addition in ZrB2-SiC composites on the mechanical properties and 
oxidation performance tested up to 2000 °C. In Journal of the European Ceramic 
Society, 2020, vol. 40, p. 3829-3843. (2019: 4.495 - IF, Q1 - JCR, 1.164 - SJR, Q1 - 
SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents). ISSN 0955-2219. Dostupné na: 
https://doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2020.03.060 

ADCA13 KRAFČÍK, Andrej - STEIN, George Juraj - FROLLO, Ivan**. FEM model of 
oscillating ferromagnetic yoke in the magnetic field of a permanent magnet with and 
without a short-circuited coil. In IEEE Transactions on Magnetics, 2020, vol. 56, no. 
3, p. 7400311. (2019: 1.626 - IF, Q3 - JCR, 0.594 - SJR, Q2 - SJR, karentované - 
CCC). (2020 - Current Contents). ISSN 0018-9464. Dostupné na: 
https://doi.org/10.1109/TMAG.2019.2961310 

ADCA14 LAPIN, Juraj** - ŠTAMBORSKÁ, Michaela - PELACHOVÁ, Tatiana - ČEGAN, 
Tomáš - VOLODARSKAJA, Anastasia. Hot deformation behaviour and 
microstructure evolution of TiAl-based alloy reinforced with carbide particles. In 
Intermetallics, 2020, vol. 127, no. 106962. (2019: 3.398 - IF, Q1 - JCR, 1.197 - SJR, 
Q1 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents). ISSN 0966-9795. Dostupné 
na: https://doi.org/10.1016/j.intermet.2020.106962 (APVV-15-0660 : Nové 
vyskoteplotné kompozitné materiály pre turbodúchadlá. 2/0074/19 : Komplexné 
koncentrované zliatiny pre vysokoteplotné konštrukčné aplikácie. ITMS 
26240220081 : Centrum priemyselného výskumu prevádzkovej životnosti vybraných 
komponentov energetických zariadení) 

ADCA15 LAPIN, Juraj** - KAMYSHNYKOVA, Kateryna - KLIMOVÁ, Alena. Comparative 
Study of Microstructure and Mechanical Properties of Two TiAl-Based Alloys 
Reinforced with Carbide Particles. In Molecules, 2020, vol. 25, no. 3423. (2019: 3.267 
- IF, Q2 - JCR, 0.698 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents). 
ISSN 1420-3049. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/molecules25153423 
(APVV-15-0660 : Nové vyskoteplotné kompozitné materiály pre turbodúchadlá. 
ITMS 26240220081 : Centrum priemyselného výskumu prevádzkovej životnosti 
vybraných komponentov energetických zariadení. 2/0074/19 : Komplexné 
koncentrované zliatiny pre vysokoteplotné konštrukčné aplikácie) 

ADCA16 MAZLOUM, Aref - KOVÁČIK, Jaroslav - ZAGRAI, Andrei - SEVOSTIANOV, 
Igor**. Copper-graphite composite: Shear modulus, electrical resistivity, and 
cross-property connections. In International Journal of Engineering Science, 2020, 
vol. 149, no. 103232. (2019: 9.219 - IF, Q1 - JCR, 3.764 - SJR, Q1 - SJR, karentované 
- CCC). (2020 - Current Contents). ISSN 0020-7225. Dostupné na: 
https://doi.org/10.1016/j.ijengsci.2020.103232 

ADCA17 MÚČKA, Peter**. Vibration Dose Value in Passenger Car and Road Roughness. In 
Journal of Transportation Engineering, Part B: Pavements, 2020, vol. 146, iss. 4, no. 
04020064. (2019: 1.085 - IF, Q4 - JCR, 0.396 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). 
(2020 - Current Contents). ISSN 2573-5438. Dostupné na: 
https://doi.org/10.1061/JPEODX.0000200 (Vega č. 2/0148/19 : Vplyv priečnych a 
pozdĺžnych nerovnosti vozovky na celotelové vibrácie posádky motorového vozidla) 

ADCA18 MÚČKA, Peter** - STEIN, George Juraj - TOBOLKA, Peter. Whole-body vibration 
and vertical road profile displacement power spectral density. In Vehicle System 
Dynamics, 2020, vol. 58, no. 4, p. 630-656. (2019: 2.581 - IF, Q2 - JCR, 1.103 - SJR, 
Q1 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents). ISSN 0042-3114. Dostupné 
na: https://doi.org/10.1080/00423114.2019.1595675 (Vega č. 2/0089/16 : Výskum 
vzťahu pozdĺžnej nerovnosti vozovky a jazdného komfortu v motorovom vozidle. 
Vega č. 2/0148/19 : Vplyv priečnych a pozdĺžnych nerovnosti vozovky na celotelové 
vibrácie posádky motorového vozidla) 

ADCA19 OPÁLKOVÁ ŠIŠKOVÁ, Alena** - DVORÁK, Tomáš - ŠIMONOVÁ 
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BARANYAIOVÁ, Tímea - ŠIMON, Erik - ECKSTEIN ANDICSOVÁ, Anita - 
ŠVAJDLENKOVÁ, Helena - OPÁLEK, Andrej - KRÍŽIK, Peter - NOSKO, Martin. 
Simple and eco-friendly route from agro-food waste to water pollutants removal. In 
Materials, 2020, vol. 13, art. no. 5424, [21] p. (2019: 3.057 - IF, Q2 - JCR, 0.647 - 
SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents). ISSN 1996-1944. 
Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ma13235424 

ADCA20 OPÁLKOVÁ ŠIŠKOVÁ, Alena** - FRAJOVÁ, Jaroslava - NOSKO, Martin. 
Recycling of poly(ethylene terephthalate) by electrospinning to enhanced the filtration 
efficiency. In Materials Letters, 2020, vol. 278, art. no. 128426, [3] p. (2019: 3.204 - 
IF, Q2 - JCR, 0.753 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents). 
ISSN 0167-577X. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.matlet.2020.128426 

ADCA21 OPÁLKOVÁ ŠIŠKOVÁ, Alena - KOZMA, Erika - OPÁLEK, Andrej - 
KRONEKOVÁ, Zuzana - KLEINOVÁ, Angela - NAGY, Štefan - KRONEK, Juraj - 
RYDZ, Joanna - ECKSTEIN ANDICSOVÁ, Anita**. Diclofenac embedded in silk 
fibroin fibers as a drug delivery system. In Materials, 2020, vol. 13, no. 16, art. no. 
3580, [14] p. (2019: 3.057 - IF, Q2 - JCR, 0.647 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). 
(2020 - Current Contents). ISSN 1996-1944. Dostupné na: 
https://doi.org/10.3390/ma13163580 

ADCA22 PAPLIŃSKI, P. - WAŃKOWICZ, J. - ŚMIETANKA, H. - RANACHOWSKI, P.** -
RANACHOWSKI, Z. - KÚDELA, Stanislav, Jr. - ALEKSIEJUK, M. Comparative 
studies on degradation of varistors subjected to operation in surge arresters and surge 
arrester counters. In Archives of Metallurgy and Materials, 2020, vol. 65, iss. 1, p. 
367-374. (2019: 0.586 - IF, Q4 - JCR, 0.263 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). 
(2020 - Current Contents). ISSN 1733-3490. Dostupné na: 
https://doi.org/10.24425/amm.2020.131739 

ADCA23 PLEVACHUK, Yuriy** - SKLYARCHUK, Vasyl - POTTLACHER, Gernot - 
LEITNER, Thomas - ŠVEC, Peter - ŠVEC, Peter Jr. - OROVČÍK, Ľubomír - 
DUFANETS, Marta - YAKYMOVYCH, Andriy. The liquid AlCu4TiMg alloy: 
thermophysical and thermodynamic properties. In HIGH TEMP-HIGH PRESS, 2020, 
vol. 49, p. 61-73. (2019: 0.424 - IF, Q4 - JCR, 0.159 - SJR, Q4 - SJR, karentované - 
CCC). (2020 - Current Contents). ISSN 0018-1544. Dostupné na: 
https://doi.org/10.32908/hthp.v49.847 (Štúdium výroby spevňujúcich fáz na báze 
uhlíka z odpadu a možnosti ich využitia v inžinierskych aplikáciách : VEGA 
2/0135/19) 

ADCA24 RAMADAN, R. M.** - LABEEB, Ahmad M. - WARD, Azza A. - HASSAN 
IBRAHIM, Ahmed Mohamed. New approach for synthesis of nano-sized 
CaCu3Ti4O12 powder by economic and innovative method. In Journal of Materials 
Science. Materials in Electronics, 2020, vol. 31, iss. 12, p. 9065-9075. (2019: 2.220 - 
IF, Q2 - JCR, 0.477 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents). 
ISSN 0957-4522. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s10854-020-03490-9 

ADCA25 RANACHOWSKI, Z.** - RANACHOWSKI, P. - BRODECKI, A. - KOPEĆ, M. - 
KÚDELA, Stanislav, Jr.. QUASI-STATIC AND DYNAMIC TESTING OF 
CARBON FIBER REINFORCED MAGNESIUM COMPOSITES. In Archives of 
Metallurgy and Materials, 2020, vol. 65, iss. 2, p. 893-899. (2019: 0.586 - IF, Q4 - 
JCR, 0.263 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents). ISSN 
1733-3490. Dostupné na: https://doi.org/10.24425/amm.2020.132836 (VEGA 
2/0117/20 : Lítiom stimulovaná medzifázová väzba v horčíkových kompozitoch) 

ADCA26 ŠEBEKOVÁ, Katarína** - GURECKÁ, Radana - CSONGOVÁ, Melinda - 
KOBOROVÁ, Ivana - ŠEBEK, Jozef. Sex Differences in Association of Elevated 
Blood Pressure with Variables Characterizing Cardiometabolic Risk in Young 
Subjects with or Without Metabolic Abnormalities. In International Journal of 
Environmental Research and Public Health, 2020, vol. 17, iss. 10, no. 3612. (2019: 
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2.849 - IF, Q1 - JCR, 0.739 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current 
Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 1661-7827. Dostupné na: 
https://doi.org/10.3390/ijerph17103612 

ADCA27 ŠROBA, Viktor - FIANTOK, Tomáš - TRUCHLÝ, Martin - ROCH, Tomáš - 
ZAHORAN, Miroslav - GRANČIČ, Branislav - ŠVEC, Peter Jr. - NAGY, Štefan - 
IZAI, Vitalii - KÚŠ, Peter - MIKULA, Marian**. Structure evolution and mechanical 
properties of hard tantalum diboride films. In Journal of Vacuum Science and 
Technology A, 2020, vol. 38, no. 3, 033408. (2019: 2.166 - IF, Q3 - JCR, 0.588 - SJR, 
Q2 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents). ISSN 0734-2101. Dostupné 
na: https://doi.org/10.1116/6.0000155 

ADCA28 ŠUGÁR, Peter** - LUDROVCOVÁ, Barbora - KOVÁČIK, Jaroslav - SAHUL, 
Martin - ŠUGÁROVÁ, Jana. Laser-Based Ablation of Titanium-Graphite Composite 
for Dental Application. In Materials, 2020, vol. 13, iss. 10, no. 2312. (2019: 3.057 - IF, 
Q2 - JCR, 0.647 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents). 
ISSN 1996-1944. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ma13102312 (VEGA 
2/0135/20 : Povlakovanie povrchu práškovo metalurgického titánu pôsobením 
elektromagnetického žiarenia a pracovnej atmosféry, štúdium mikroštruktúry a 
vybraných vlastností povlakov) 

ADCA29 YAKYMOVYCH, Andriy** - SLABON, Adam - ŠVEC, Peter - PLEVACHUK, 
Yuriy - OROVČÍK, Ľubomír - BAJANA, Otto. Nanocomposite SAC solders: the 
effect of adding CoPd nanoparticles on the morphology and the shear strength of the 
Sn-3.0Ag-0.5Cu/Cu solder joints. In Applied Nanoscience, 2020, vol. 10, p. 
4603-4607. (2019: 2.880 - IF, Q3 - JCR, 0.572 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). 
(2020 - Current Contents). ISSN 2190-5509. Dostupné na: 
https://doi.org/10.1007/s13204-020-01325-x (VEGA č. 2/0172/16 : Štúdium 
termofyzikálnych vlastností kompozitov na báze TiB2 a ZrB2 s medenou matricou 
pre vyskoteplotné aplikácie) 

  
ADDA Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch – impaktovaných  
 
ADDA01 KLIMOVÁ, Alena**  - LAPIN, Juraj. The effect of heat treatment on microstructure 

and hardness of in-situ Ti-38Al-7.5Nb-5C-0.9Mo composite. In Kovové materiály, 
2020, vol. 58, iss. 6, p. 433-443. (2019: 0.765 - IF, Q4 - JCR, 0.242 - SJR, Q3 - SJR, 
karentované - CCC). (2020 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0023-432X. 
Dostupné na: https://doi.org/10.4149/km20206433 (APVV-15-0660 : Nové 
vyskoteplotné kompozitné materiály pre turbodúchadlá. 2/0074/19 : Komplexné 
koncentrované zliatiny pre vysokoteplotné konštrukčné aplikácie. ITMS 
26240220081 : Centrum priemyselného výskumu prevádzkovej životnosti vybraných 
komponentov energetických zariadení) 

ADDA02 KRÍŽIK, Peter** - BALOG, Martin - NAGY, Štefan - OROVČÍK, Ľubomír - 
OPÁLKOVÁ ŠIŠKOVÁ, Alena - ECKSTEIN ANDICSOVÁ, Anita. Ultrafine 
titanium filaments with a high aspect ratio fabricated by the extraction from Al plus Ti 
composite. In Kovové materiály, 2020, vol. 58, iss. 4, p. 287-292. (2019: 0.765 - IF, 
Q4 - JCR, 0.242 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, 
WOS, SCOPUS). ISSN 0023-432X. Dostupné na: 
https://doi.org/10.4149/km_2020_4_287 (APVV-16-0527 BIACOM : 
Titanium-magnesium composite for implants. VEGA č. 2/0143/20 : Štúdium 
creepových vlastnosti PM Al–Al2O3 kompozitov pomocou small punch testing 
metódy. Príprava a štúdium kompozitných materiálov pripravených odlievaním 
hliníkových a keramických práškových zmesí. ITMS2014+: 313021T081 : 
Vybudovanie Centra pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied) 

ADDA03 KÚDELA, Stanislav, Jr.** - BAJANA, Otto - OROVČÍK, Ľubomír - 
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RANACHOWSKI, P. - RANACHOWSKI, Z. Alloying effect of Li and Y on the 
strengthening of Mg/T300 composites. In Kovové materiály, 2020, vol. 58, iss. 3, p. 
151-159. (2019: 0.765 - IF, Q4 - JCR, 0.242 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). 
(2020 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0023-432X. Dostupné na: 
https://doi.org/10.4149/km_2020_3_151 (Chemická kompatibilita zložiek v 
kompozitoch typu horčík-uhlík : Chemical compatibility between components in 
magnesium-carbon composites) 

ADDA04 KÚDELA, Stanislav, Jr.** - BAJANA, Otto - OROVČÍK, Ľubomír - 
RANACHOWSKI, P. - RANACHOWSKI, Z. Strengthening in MgLi matrix 
composites reinforced with unidirectional T300 and Granoc carbon fibres. In Kovové 
materiály, 2020, vol. 58, iss. 4, p. 223-231. (2019: 0.765 - IF, Q4 - JCR, 0.242 - SJR, 
Q3 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 
0023-432X. Dostupné na: https://doi.org/10.4149/km_2020_4_223 (Chemická 
kompatibilita zložiek v kompozitoch typu horčík-uhlík : Chemical compatibility 
between components in magnesium-carbon composites) 

ADDA05 ŠIMON, Erik** - BILLIK, Peter - OROVČÍK, Ľubomír - NAGY, Štefan - 
SASINKOVÁ, Vlasta - PALOU, Martin T. - ŠKRÁTEK, Martin - TREMBOŠOVÁ, 
Veronika - PLESCH, G. Aluminium powder as a reactive template for preparation of 
carbon flakes from CCl4. In Chemical Papers, 2020, vol. 74, iss. 12, p. 4599-4607. 
(2019: 1.680 - IF, Q3 - JCR, 0.331 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2020 - 
Current Contents). ISSN 0366-6352. Dostupné na: 
https://doi.org/10.1007/s11696-020-01303-1 (ITMS2014+: 313021T081 : 
Vybudovanie Centra pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied) 

ADDA06 VELGOSOVÁ, Oksana** - NAGY, Štefan - BESTERCI, Michal - PUCHÝ, Viktor. 
Microstructure and fracture mechanism of Cu-Y2O3 composite. In Kovové materiály, 
2020, vol. 58, p. 363-369. (2019: 0.765 - IF, Q4 - JCR, 0.242 - SJR, Q3 - SJR, 
karentované - CCC). (2020 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0023-432X. 
Dostupné na: https://doi.org/10.4149/km_2020_5_363 

  
ADMA Vedecké práce v zahraničných impaktovaných časopisoch registrovaných v 
databázach Web of Science alebo SCOPUS  
 
ADMA01 BOMBAČ, David** - CVAHTE, Peter - BALOG, Martin - KUGLER, Goran - 

TERČELJ, Milan**. In-depth comparison of an industrially extruded powder and 
ingot al alloys. In Metals-Basel, 2020, vol. 10, iss. 11, no. 1483. (2019: 2.117 - IF, Q1 
- JCR, 0.567 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents). ISSN 
2075-4701. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/met10111483 

ADMA02 ČAPEK, Jaroslav** - KUBÁSEK, Jiří - PINC, Jan - DRAHOKOUPIL, Jan - 
ČAVOJSKÝ, Miroslav - VOJTĚCH, Dalibor. Extrusion of the biodegradable 
ZnMg0.8Ca0.2 alloy - The influence of extrusion parameters on microstructure and 
mechanical characteristics. In Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical 
Materials, 2020, vol. 108, no. 103796. (2019: 3.372 - IF, Q2 - JCR, 0.944 - SJR, Q1 -
SJR). ISSN 1751-6161. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jmbbm.2020.103796 
(VEGA č. 2/0098/19 : Štúdium využitia čistých horčíkových práškov pre prípravu 
biologicky odbúrateľných materiálov) 

  
ADMB Vedecké práce v zahraničných neimpaktovaných časopisoch registrovaných v 
databázach Web of Science alebo SCOPUS  
 
ADMB01 CETIN, Yuksel - HASSAN IBRAHIM, Ahmed Mohamed - GUNGOR, Aysen - 

YILDIZHAN, Yasemin - BALOG, Martin** - KRÍŽIK, Peter. In-vitro evaluation of a 
partially biodegradable TiMg dental implant: The cytotoxicity, genotoxicity, and 
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oxidative stress. In Materialia, 2020, vol. 14, no. 100899. (2019: 0.640 - SJR, Q2 - 
SJR). ISSN 2589-1529. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.mtla.2020.100899 
(APVV-16-0527 BIACOM : Titanium-magnesium composite for implants. Príprava a 
štúdium kompozitných materiálov pripravených odlievaním hliníkových a 
keramických práškových zmesí. ITMS2014+: 313021T081 : Vybudovanie Centra pre 
využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied) 

  
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách  
 
AFC01 ČAVOJSKÝ, Miroslav** - TREMBOŠOVÁ, Veronika - BERONSKÁ, Naďa - 

NOSKO, Martin. The Effect of Pure Mg Powders Oxidation on the Microstructure 
and Properties of Extruded Mg Rods. In Proceedings EURO PM2019 [elektronický 
zdroj]. - Shrewsbury : European Powder Metallurgy Association (EPMA), 2019, no. 
4345390. ISBN 978-1-899072-51-4. Požaduje sa USB kľúč z EURO PM2019. 
Dostupné na internete: <www.europm2019.com> (EURO PM2019. VEGA č. 
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2. [1.2] BURKOV, A. A. - KULIK, M. A. - KRUTIKOVA, V. O. Characteristics of Ti-Si coatings on Ti6Al4V 
alloy subjected to electrospark granules deposition. In Tsvetnye Metally. ISSN 03722929, 2019-04-01, 4, pp. 
54-59., Registrované v: SCOPUS 

ADNB04 MÚČKA, Peter** - STEIN, George Juraj - TOBOLKA, Peter. Passsenger ride comfort and international roughness 
index specifications in the Slovak republic. In Communications, 2019, vol. 21, no. 1, p. 14-21. (2018: 0.488 - SJR, 
Q2 - SJR). ISSN 1335-4205. (Vega č. 2/0089/16 : Výskum vzťahu pozdĺžnej nerovnosti vozovky a jazdného 
komfortu v motorovom vozidle) 

Citácie: 
1. [2.2] LINKOV, Vaclav - TREPACOVA, Martina - KURECKOVA, Veronika - PAI, Chih Wei. Novice Czech 
drivers' ability and willingness to offer the first aid after traffic accidents: The positive effect of the first-aid 
training. In Communications Scientific Letters of the University of Zilina. ISSN 13354205, 2019-01-01, 21, 2, 
pp. 114-120., Registrované v: SCOPUS 
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2. [3.1] BRODZIK, R. The use and effectiveness of highway landing strip construction in Poland. Scientific 
Journal of Silesian University of Technology. Series Transport. 2019, 105, 65-75. ISSN: 0209-3324. DOI: 
https://doi.org/10.20858/sjsutst.2019.105.6. 
<http://sjsutst.polsl.pl/archives/2019/vol105/065_SJSUTST105_2019_Brodzik.pdf>  
 

*AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách  
 
AEC01 LAPIN, Juraj - PELACHOVÁ, Tatiana - BAJANA, Otto. The effect of microstructure on mechanical properties of 

single crystal CMSX-4 superalloy. In METAL 2013 : 22.ročník mezinárodní konference metalurgie a materiálů. -
Brno : TANGER, spol. s r.o., 2013, s. 1277-1282. ISBN 978-80-87294-39-0. 

Citácie: 
1. [1.1] LI, Peng - ZHOU, Bomou - ZHOU, Yizhou - ZHANG, Zhefeng. Effect of orientation on low-cycle 
fatigue behaviour of single crystal superalloys at 900 degrees C. In MATERIALS SCIENCE AND 
TECHNOLOGY. ISSN 0267-0836, 2019, vol. 35, no. 7, pp. 767-774., Registrované v: WOS 

AEC02 LAPIN, Juraj - GEBURA, Marek - PELACHOVÁ, Tatiana - BAJANA, Otto. Microstructure degradation of nickel 
base single crystal superalloy CMSX-4. In METAL 2009 : 18.mezinárodní konference metalurgie a materiálů. 
Editor Jiří KLÍBER, Miroslav KURSA. - Ostrava : TANGER, 2009. ISBN 978-80-87294-03-1. 

Citácie: 
1. [1.1] WANG, X. M. - HUI, Y. Z. - HOU, Y. Y. - YU, Z. Y. - LI, L. - YUE, Z. F. - DENG, C. H. Direct 
investigation on high temperature tensile and creep behavior at different regions of directional solidified cast 
turbine blades. In MECHANICS OF MATERIALS. ISSN 0167-6636, 2019, vol. 136, no., pp., Registrované v: 
WOS 

AEC03 LAPIN, Juraj. TiAl-based alloys: present status and future perspectives. In METAL 2009 : 18.mezinárodní 
konference metalurgie a materiálů. Editor Jiří KLÍBER, Miroslav KURSA. - Ostrava : TANGER, 2009. ISBN 
978-80-87294-03-1. 

Citácie: 
1. [1.1] ANDREEV, D. E. - YUKHVID, V. I. - IKORNIKOV, D. M. - SANIN, V. N. - SACHKOVA, N. V. - 
IGNAT';EVA, T. I. - KOVALEV, I. D. Autowave Synthesis of TiAl-Based Cast Composite Materials from 
Thermite-Type Mixtures. In INORGANIC MATERIALS. ISSN 0020-1685, 2019, vol. 55, no. 4, pp. 417-422., 
Registrované v: WOS 
2. [1.1] CASTELLANOS, S. D. d - CAVALEIRO, A. J. - DE JESUS, A. M. P. - NETO, R. - LINO ALVES, J. 
Machinability of titanium aluminides: A review. In PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF 
MECHANICAL ENGINEERS PART L-JOURNAL OF MATERIALS-DESIGN AND APPLICATIONS. ISSN 
1464-4207, 2019, vol. 233, no. 3, pp. 426-451., Registrované v: WOS 
3. [1.1] KNAISLOVA, Anna - NOVAK, Pavel - KOPECEK, Jaromir - PRUSA, Filip. Properties Comparison of 
Ti-Al-Si Alloys Produced by Various Metallurgy Methods. In MATERIALS, 2019, vol. 12, no. 19, pp., 
Registrované v: WOS 
4. [1.1] SHEN, Chen - LISS, Klaus-Dieter - REID, Mark - PAN, Zengxi - MA, Yan - LI, Xi - LI, Huijun. In-situ 
neutron diffraction characterization on the phase evolution of gamma-TiAl alloy during the wire-arc additive 
manufacturing process. In JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS. ISSN 0925-8388, 2019, vol. 778, no., 
pp. 280-287., Registrované v: WOS 
5. [1.2] EZEDDINI, S. - BAYRAKTAR, E. - BOUJELBENE, M. - BEN SALEM, S. Optimization of surface 
integrity of titanium-aluminum intermetallic composite machined by wire EDM. In Conference Proceedings of 
the Society for Experimental Mechanics Series. ISSN 21915644, 2019-01-01, pp. 47-57., Registrované v: 
SCOPUS 

AEC04 SIMANČÍK, František - BEHULOVÁ, Katarína - BORŠ, Ladislav. Effect of ambient atmosphere on metal foam 
expansion. In Cellular metals and Metal Foaming Technology : international conference. Editor John Banhart, 
Michael F. Ashby, Norman A. Fleck. - Bremen : Verlag Metall Innovation Technologie MIT, 2001, s.89-92. ISBN 
3-935538-11-1. 

Citácie: 
1. [1.1] GARCIA-MORENO, Francisco - KAMM, Paul Hans - NEU, Tillmann Robert - BUELK, Felix - 
MOKSO, Rajmund - SCHLEPUTZ, Christian Matthias - STAMPANONI, Marco - BANHART, John. Using 
X-ray tomoscopy to explore the dynamics of foaming metal. In NATURE COMMUNICATIONS. ISSN 
2041-1723, 2019, vol. 10, no., pp., Registrované v: WOS 

AEC05 SIMANČÍK, František - RAJNER, Walter - LAAG, Rainhard. Reinforced alulight for structural use. In TMS. 
Processing and properties of lightweight cellular metals and structures : proceedings of a symposium sponsored by 
the MPMD of TMS, s.25-34. ISBN 0-87339-527-1. (Processing and properties of lightweight cellular metals and 
structures : proceedings of a symposium sponsored by the MPMD of TMS) 

Citácie: 
1. [1.1] LINUL, Emanoil - MARSAVINA, Liviu - LINUL, Petrica-Andrei - KOVACIK, Jaroslav. Cryogenic and 
high temperature compressive properties of Metal Foam Matrix Composites. In COMPOSITE STRUCTURES. 
ISSN 0263-8223, 2019, vol. 209, no., pp. 490-498., Registrované v: WOS 
2. [3.1] BANHART, J., et al. Light-weighting in transportation and defence using aluminium foam sandwich 
structures. In: Light Weighting for Defense, Aerospace, and Transportation. ISBN 
978-981-15-1263-6,Springer, Singapore, 2019. p. 61-72.  
 

*AED Vedecké  práce  v  domácich   recenzovaných   vedeckých zborníkoch, monografiách  
 
AED01 OSLANEC, Peter - IŽDINSKÝ, Karol - SIMANČÍK, František. Possibilities of magnesium recycling. In 

International Doctoral Seminar : proceedings. Editor Alena Sučáková. - Trnava : AlumniPress, 2008, s.200-205. 
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ISBN 978-80-8096-058-2. 
Citácie: 
1. [1.1] ASGARI, A. - SEDIGHI, M. - KRAJNIK, R. Magnesium alloy-silicon carbide composite fabrication 
using chips waste. In JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION. ISSN 0959-6526, 2019, vol. 232, no., pp. 
1187-1194., Registrované v: WOS  
 

*AEE Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách  
 
AEE01 GEBURA, Marek - LAPIN, Juraj. Morphological Changes of γ´in Ni-based Superalloy During Long-Term 

Ageing. In METAL 2008 : mezinárodní konference metalurgie a materiálů. - Ostrava : TANGER, 2008. ISBN 
978-80-254-1987-8. Morphological Changes of [gama] in Ni-based Superalloy During Long-Term Ageing 

Citácie: 
1. [1.1] HESARI, F. A. - MORADI, M. - TORKNIK, F. S. Transmission Electron Microscopy Sample 
Preparation of INCONEL 738 Nickel-Base Superalloy. In INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING. 
ISSN 1025-2495, 2019, vol. 32, no. 6, pp. 852-859., Registrované v: WOS 

AEE02 SIMANČÍK, František - DEGISCHER, Hans Peter - WÖRZ, H. Foamed aluminium-light structural and insulation 
material. In EUROMAT ´95 : European conference on Advanced Materials and Processes. - Milano : AIM, 1995, 
s.191-196. 

Citácie: 
1. [1.2] GRILEC, Krešimir - JAKOVLJEVIĆ, Suzana - PREMUŽIĆ, Luka. Deformation monitoring of 
aluminium foams compression. In Mechanical Technology and Structural Materials. ISSN 18477917, 
2019-01-01, 2019-September, 70, pp. 61-66., Registrované v: SCOPUS 

AEE03 SIMANČÍK, František - LÚČAN, Lubomír - JERZ, Jaroslav. Reinforced aluminium foams. In Cellular metals and 
Metal Foaming Technology : international conference. Editor John Banhart, Michael F. Ashby, Norman A. Fleck. 
- Bremen : Verlag Metall Innovation Technologie MIT, 2001, s.365-368. ISBN 3-935538-11-1. 

Citácie: 
1. [3.1] BANHART, J., et al. Light-weighting in transportation and defence using aluminium foam sandwich 
structures. In: Light Weighting for Defense, Aerospace, and Transportation. ISBN 978-981-15-1263-6, 
Springer, Singapore, 2019. p. 61-72. 

AEE04 STEIN, Juraj. Vibration control system with a proportionally controlled pneumatic actuator 
Citácie: 
1. [1.2] ZHAO, Yuli - WANG, Xu. A review of low-frequency active vibration control of seat suspension 
systems. In Applied Sciences (Switzerland), 2019-08-01, 9, 16, pp., Registrované v: SCOPUS  
 

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách  
 
AFC01 KOVÁČIK, Jaroslav - EMMER, Štefan - RODRIGUEZ, Jose - CANADAS, Inmaculada. Solar Furnace: Thermal 

Shock Behaviour of TIB2 Coating on Steel. In METAL 2014 : International Conference on Metallurgy and 
Materials. - Ostrava : TANGER Ltd., 2014. ISBN 978-80-87294-52-9. 

Citácie: 
1. [1.2] ROSA, Luís Guerra. Solar heat for materials processing: A review on recent achievements and a 
prospect on future trends. In ChemEngineering, 2019-12-01, 3, 4, pp. 1-19., Registrované v: SCOPUS  
 

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných, recenzovaných a nerecenzovaných)  
 
BEF01 SEDLIAKOVÁ, Natália - SIMANČÍK, František - KOVÁČIK, Jaroslav - MINÁR, Pavol. Joining of aluminium 

foams. In JUNIOR - SLOVMAT ´97 : celoštátny doktorandský odborný seminár. II. - Košice : Spoločnosť pre 
nové materiály a technológie 1997, 1997. 

Citácie: 
1. [1.1] TASKIN, Nilhan Urkmez - SAHIN, Anil. Effect of Aging Time at High Temperature on the Shear 
Strength of Adhesively Bonded Aluminum Composite Foam Joints. In JOURNAL OF ADHESION. ISSN 
0021-8464, 2019, vol. 95, no. 4, pp. 308-324., Registrované v: WOS  
 

Nezaradené publikácie  
 
01 MURIN, Jozef. A machine aggregate with hydrodynamic power transmission at periodic loading. In Mechanism 

and Machine Theory, 2001, roč. 36, č. 1, s. 77-92. 
Citácie: 
1. [1.1] OLSZAK, Artur - OSOWSKI, Karol - KESY, Zbigniew - KESY, Andrzej. Investigation of hydrodynamic 
clutch with a magnetorheological fluid. In JOURNAL OF INTELLIGENT MATERIAL SYSTEMS AND 
STRUCTURES. ISSN 1045-389X, 2019, vol. 30, no. 1, pp. 155-168., Registrované v: WOS 
2. [1.1] OLSZAK, Artur - OSOWSKI, Karol - KESY, Zbigniew - KESY, Andrzej. Modelling and testing of a 
hydrodynamic clutch filled with electrorheological fluid in varying degree. In JOURNAL OF INTELLIGENT 
MATERIAL SYSTEMS AND STRUCTURES. ISSN 1045-389X, 2019, vol. 30, no. 4, pp. 649-660., Registrované 
v: WOS 

02 ŠEBO, Pavol - KAVECKÝ, Štefan - ŠTEFÁNIK, Pavol. WETTABILITY OF ZIRCONIA-COATED CARBON 
BY ALUMINUM. In Journal of Materials Science Letters, 1994, roč. 13, č. 8, s. 592-593. 

Citácie: 
1. [1.1] MYLNIKOV, V. V. - ROMANOV, A. D. - CHERNYSHOV, E. A. Study into the Effect of the Amount of 
the Strengthening Phase in an Aluminum-Based Dispersion-Hardened Composite on Fracture Regularities. In 
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RUSSIAN JOURNAL OF NON-FERROUS METALS. ISSN 1067-8212, 2019, vol. 60, no. 4, pp. 434-440., 
Registrované v: WOS 
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Príloha D  
 

Údaje o pedagogickej činnosti organizácie  
   
Semestrálne prednášky:  
  
 
Semestrálne cvičenia:  
 
Ing. Alena Opálková Šišková, PhD. 
Názov semestr. predmetu: Pokročilé materiály/Pokročilé polyméry 
Počet hodín za semester: 2 
Názov katedry a vysokej školy: Materiálovotechnologická fakulta STU v Trnave, Ústav materiálov  
  
 
Semináre:  
  
 
Terénne cvičenia:  
  
 
Individuálne prednášky:  
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Príloha E  
 
Medzinárodná mobilita organizácie        
 
(A) Vyslanie vedeckých pracovníkov do zahraničia na základe dohôd:       
 Krajina  D  r  u  h    d  o  h  o  d  y 
 MAD, KD, VTS  Medziústavná Ostatné 
 Meno 

pracovníka 
Počet dní Meno 

pracovníka 
Počet dní Meno 

pracovníka 
Počet dní 

 Česko   
 

  
 

 Miroslav 
Čavojský 

1 

        Juraj Lapin 1 
 Chorvátsko   

 
  

 
 Martin 
Balog 

3 

   

 

  

 

 Ahmed 
Mohamed 

Hassan 
Ibrahim 

3 

 Rakúsko   
 

  
 

 Martin 
Nosko 

2 

   
 

  
 

 Martin 
Nosko 

1 

   
 

  
 

 Ľubomír 
Orovčík 

1 

   
 

  
 

 Prateek 
Prakash 

Srivastava 
138 

   
 

  
 

 Prateek 
Prakash 

Srivastava 
2 

 Počet 
vyslaní spolu 

    9 152 

                  
(B) Prijatie vedeckých pracovníkov zo zahraničia na základe dohôd:       
 Krajina  D  r  u  h    d  o  h  o  d  y 
 MAD, KD, VTS  Medziústavná Ostatné 
 Meno 

pracovníka 
Počet dní Meno 

pracovníka 
Počet dní Meno 

pracovníka 
Počet dní 

 Irán   
 

  
 

 Prof. Farzad 
Khodabakhsh

i 
300 

 Počet 
prijatí spolu  

    1 300 

                
(C) Účasť pracovníkov pracoviska na konferenciách v zahraničí (nezahrnutých v "A"):    
 Krajina  Názov konferencie Meno pracovníka Počet dní 
 Česko  EnInnov Jaroslav Jerz 3 
 Spolu 1 1 3 
  
Vysvetlivky: MAD - medziakademické dohody, KD - kultúrne dohody, VTS - vedecko-technická spolupráca v rámci 
vládnych dohôd  
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Skratky použité v tabuľke C:  
   
EnInnov - 16. sympózium EnInnov 2020 "Energieinnovation"  
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Príloha F  
 
Vedecko-popularizačná činnosť pracovníkov organizácie SAV  
 

Meno Spoluautori Typ1 Názov Miesto 
zverejnenia 

Dátum alebo 
počet za rok 

Ing. Martin Balog, 
PhD. 

 A. M. H. 
Ibrahim, M. 
Tináková 

IN 
 Vedci SAV vyvinuli 
unikátny materiál pre 
zubné implantáty 

 
https://www.sav.sk/ind
ex.php?doc=services-n
ews&source_no=20&n

ews_no=8968 

16.7.2020 

Ing. Jaroslav Jerz, 
PhD. 

 - PB 

 Účasť Dr. J. Jerza v 
panelovej diskusii 
expertov v rámci 
podujatia “Zelená sa 
elektromobilite?” 

 
https://www.solved.fi/
event/zelena-sa-elektro

mobilite-2020/, 
https://www.facebook.
com/events/65579300

2020718 

6.10.2020 

Ing. Peter Múčka, 
CSc. 

  IN 

 Budúcnosť výskumu 
na Slovensku môže byť 
návrhmi vlády v 
novom pláne ohrozená, 
tvrdí predseda VEGA 

 
https://dennikslovensk
o.sk/61359/buducnost-
vyskumu-na-slovensku
-moze-byt-navrhmi-vl
ady-v-novom-plane-oh
rozena-tvrdi-predseda-

vega/ 

7.10.2020 

Ing. Peter Múčka, 
CSc. 

  IN 

 Múčka vníma 
prehliadanie 
základného výskumu v 
pláne reforiem 
negatívne 

 
https://www.teraz.sk/sl
ovensko/mucka-vnima
-negativne-prehliadani
e-z/498740-clanok.htm

l 

8.10.2020 

Ing. Peter Múčka, 
CSc. 

  IN 
 Reformný plán 
prehliada podporu 
základného výskumu 

 
https://domov.sme.sk/c
/22505455/reformny-p
lan-prehliada-podporu-
zakladneho-vyskumu.h

tml 

8.10.2020 

Ing. Peter Múčka, 
CSc. 

  IN 

 Vnímam prehliadanie 
základného výskumu v 
reformnom pláne, 
hovorí predseda 
VEGA Peter Múčka 

 
https://www.topky.sk/
cl/10/1983393/Vnima
m-prehliadanie-zaklad
neho-vyskumu-v-refor
mnom-plane--hovori-p
redseda-VEGA-Peter-

Mucka 

8.10.2020 

Ing. Peter Múčka, 
CSc. 

 O. Horák, P. 
Szolcsányi, J. 
Tekel,  K. 
Boďová, M. 
Bahna, T. 
Benedikovič 

IN 

 Na projektoch majú 
robiť od januára, no 
stále čakajú na peniaze 
z grantov. Musím robiť 
chemickú prostitútku, 
vraví vedec 

 
https://dennikn.sk/185
7598/na-projektoch-m
aju-robit-od-januara-n
o-stale-cakaju-na-peni
aze-z-grantov-musim-r
obit-chemicku-prostitu
tku-vravi-vedec/?ref= 

20.4.2020 

Ing. Peter Múčka, 
CSc. 

 TASR IN 

 Takmer každý druhý 
výskumník je zapojený 
do riešenia projektov 
VEGA 

 
https://www.teraz.sk/v
eda/takmer-kazdy-dru
hy-vyskumnik-je-zap/
464742-clanok.html 

4.5.2020 

Ing. Štefan Nagy, 
PhD. 

 M. Marshall IN  Cockroach species 
found to live like ants 

 
https://www.newscient 2.10.2020 
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with workers and a 
queen 

ist.com/article/225606
7-cockroach-species-f
ound-to-live-like-ants-
with-workers-and-a-qu

een/ 

Ing. Štefan Nagy, 
PhD. 

 M. Tináková, P. 
Vršanký, Ľ. 
Vidli čka, I. 
Koubová, Ján 
Hinkelman 

IN 
 Vedci SAV objavili 
šváby, ktoré žijú ako 
superorganizmus 

 
https://www.sav.sk/ind
ex.php?doc=services-n
ews&source_no=20&n

ews_no=9075 

8.10.2020 

Mgr. Veronika Nagy 
Trembošová 

 Erik Šimon IN 

 SAV vzdeláva žiakov,  
Ovplyvňovanie 
rýchlosti chemickej 
reakcie - Ústav 
materiálov a 
mechaniky strojov 
SAV 

 
https://www.youtube.c
om/watch?v=tL7qNZ

ALe08 
16.4.2020 

Ing. Martin Nosko, 
PhD. 

  TV 

 Európska noc 
výskumníkov 2020; 
Vedecko - zábavný 
program pre žiakov a 
študentov 

 RTVS, STV Dvojka 18.12.2020 

Ing. Martin Nosko, 
PhD. 

 A. Nozdrovická IN 

 Do kvízu sa zapojili 
stovky nadšencov, 
Vedecký kuriér 
doniesol balíčky do 
takmer 400 škôl 

 
https://www.sav.sk/ind
ex.php?doc=services-n
ews&source_no=20&n

ews_no=9189 

9.12.2020 

Ing. Martin Nosko, 
PhD. 

 P. Nosková, M. 
Nosko 

IN  Vedecký kuriér fyzika

 
https://www.nocvysku
mnikov.sk/program/pr
ednaska/online-studio/

291.html 

27.11.2020 

Ing. Alena Opálková 
Šišková, PhD. 

 Jana Bašnáková, 
Vladimíra 
Čavojová 

IN 
 Prečo potrebujeme 
vedu. Otvorená 
akadémia 

 
http://otvorenaakademi
a.sav.sk/wp-content/up
loads/brozura_Otvoren

a_akademia.pdf 

28.4.2020 

Ing. František 
Simančík, PhD. 

 Horský, M. TL 

 Simančík z akadémie 
vied: Je otázne, či 
vláda skoordinuje 
reformy včas 

 Denník Pravda, 
12.10.2020, 

Slovensko, s. 4-5 
12.10.2020 

Ing. František 
Simančík, PhD. 

 M. Odkládal IN 

 Slovenskej 
ekonomike hrozí, že 
uviazne v pasci 
chudoby, z ktorej sa už 
nemusí dostať 

 
https://www.aktuality.
sk/clanok/813446/slov
enskej-ekonomike-hro
zi-ze-uviazne-v-pasci-
chudoby-z-ktorej-sa-u

z-nemusi-dostat/ 

12.8.2020 

Ing. František 
Simančík, PhD. 

 M. Odkládal IN 

 Za miliardy z 
europomoci by sme 
mali znížiť našu 
závislosť od 
automobiliek 
(rozhovor) 

 
https://www.aktuality.
sk/clanok/818102/mili
ardy-eur-z-eu-nemoze
me-minut-len-na-infra
strukturu-to-by-sloven
sku-velmi-nepomohlo-

rozhovor/ 

31.8.2020 

Ing. František 
Simančík, PhD. 

 Marián Ujházy, 
Marek Vnenčák, 
Zlatica Švajdová 
Puškárová, 

TV  Kameň v prášku ako 
spása - TV Markíza 

 TV Markíza; 
Televízne noviny; 9. 9. 

2020 19:00  
9.9.2020 
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Jaroslav Zápala 

Mgr. Erik Šimon, 
PhD. 

  IN 

 SAV vzdeláva žiakov, 
Alkány - Ústav 
materiálov a 
mechaniky strojov 
SAV 

 
https://www.youtube.c
om/watch?v=F6PGb70

eqRs 
27.4.2020 

Mgr. Erik Šimon, 
PhD. 

  IN 

 SAV vzdeláva žiakov, 
Proces horenia - Ústav 
materiálov a 
mechaniky strojov 
SAV 

 
https://www.youtube.c
om/watch?v=aktZ8q7

LPz4 
9.4.2020 

Mgr. Erik Šimon, 
PhD. 

 Mária Babinská 
(RTVS), Martin 
Venhart (FÚ 
SAV) 

RO 

 SAV reaguje na 
pandémiu. Vedci 
vzdelávajú pomocou 
videí 

 RTVS, Rádio Regina 
Západ. 

(https://www.rtvs.sk/ra
dio/archiv/11124/1315

829; čas 44:32) 

15.4.2020 

  
1 PB - prednáška/beseda, TL - tlač, TV - televízia, RO - rozhlas, IN - internet, EX - exkurzia, PU - publikácia, MM - 
multimédiá, DO - dokumentárny film 


